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III Jornada IBEROAMERICANA de la madera estructural del género Populus
15 al 17 Junio 2015 (Palencia – Valladolid)

1_VIGA DUO REFORZADA
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1_Introducción

INTRODUCCION

Viga duo reforzada
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2_Ensayos viga DUO_Palencia

VIGAS DUO REFORZADAS_TABLERO DM + FIBRA DE VIDRIO

Maquina de ensayo y acopio 3 tipos de material; 21 T (sin), 21 A (1fibra), 21 B (2 fibras). Vigas de 1200x60x40mm.
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2_Ensayos viga DUO_Palencia

VIGAS DUO REFORZADAS_TABLERO DM + FIBRA DE VIDRIO

2_Ensayos viga DUO_Palencia

VIGAS DUO REFORZADAS_TABLERO DM + FIBRA DE VIDRIO

Norma UNE EN408:2010

Ensayo para la medición del módulo de elasticidad global en flexión, viga biapoyada con carga “repartida” (dos apoyos).

Con extensometro hasta 1,5kN
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2_Ensayos viga DUO_Palencia

VIGAS DUO REFORZADAS_TABLERO DM + FIBRA DE VIDRIO

Se carga hasta 1,5kN (Elastico), se retira extensometro y se lleva a rotura.

2_Ensayos viga DUO_Palencia

VIGAS DUO REFORZADAS_TABLERO DM + FIBRA DE VIDRIO

Rotura

98



2_Ensayos viga DUO_Palencia

VIGAS DUO REFORZADAS_TABLERO DM + FIBRA DE VIDRIO

Analisis posterior de roturas_ Pandeo lateral

2_Ensayos viga DUO_Palencia

VIGAS DUO REFORZADAS_TABLERO DM + FIBRA DE VIDRIO

Resultados
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2_Ensayos viga DUO_Palencia

VIGAS DUO REFORZADAS_TABLERO DM + FIBRA DE VIDRIO

Resultados

2_Ensayos viga DUO_Palencia

VIGAS DUO REFORZADAS_TABLERO DM + FIBRA DE VIDRIO

Fuerza rotura
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2_Ensayos viga DUO_Palencia

VIGAS DUO REFORZADAS_TABLERO DM + FIBRA DE VIDRIO

MOR

2_Ensayos viga DUO_Palencia

VIGAS DUO REFORZADAS_TABLERO DM + FIBRA DE VIDRIO

Deformacion
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3_ENSAYOS A TRACCIÓN (INIA) DE MATRICES DE 1200 UNIDIRECCIONAL 

3_Ensayos a tracción INIA

Industrias INDEMAT (Villavaquerín_Valladolid)
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3_Ensayos a tracción INIA

Industrias INDEMAT (Villavaquerín_Valladolid)

3_Ensayos a tracción INIA

Matriz fibra de vidrio 1200 Unidireccional+300Mat+ 300 Unifilar

COLOCACIÓN DE LAS PROBETAS

Ensayo a tracción con una cedula de carga de 100kN
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3_Ensayos a tracción INIA

Matriz fibra de vidrio 1200 Unidireccional+300Mat+ 300 Unifilar

ROTURAS DE LAS PROBETAS

ROTURA INFUSION_ Rotura en la mordaza
ROTURA ATMOSFÉRICO_ Deslizamiento

3_Ensayos a tracción INIA

Matriz fibra de vidrio 1200 Unidireccional+300Mat+ 300 Unifilar

Tabla excel con las mediciones y resultados obtenido
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3_Ensayos a tracción INIA

Matriz fibra de vidrio 1200 Unidireccional+300Mat+ 300 Unifilar

Resultados
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