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Resumen 

En la actualidad, estamos asistiendo a un cambio tecnológico en la obtención de energía 

eléctrica a medida que disminuyen las reservas de hidrocarburos y aumenta la conciencia 

medioambiental de la sociedad. Se espera que las tecnologías renovables sustituyan a las 

basadas en los combustibles fósiles, ya que se han concebido inicialmente como más 

respetuosas con el medio ambiente y eficientes energéticamente. Sin embargo, han surgido 

diversos problemas de carácter político [1], económico [2], de variabilidad y estacionalidad de 

la producción [3], de ocupación de tierras [1], [4], y, en el caso en el que se centra este trabajo, 

ha surgido el problema de la futura disponibilidad de los materiales necesarios para este 

cambio [5]ς[7].  

Para estimar qué materiales relacionados con la transición en el sector energético, y en 

específico con la tecnología solar fotovoltaica, podrían ser más críticos en el futuro a nivel 

global, y tras una amplia revisión bibliográfica, se realizará un análisis del EROI de esta 

tecnología, tanto de forma estática, como de forma dinámica (empleando el modelo de 

simulación de dinámica de sistemas MEDEAS-W), obteniendo posteriormente una estimación 

de su cuota de mercado y, por último, sus demandas minerales respecto a las reservas y 

recursos, buscando proponer posteriormente medidas alternativas para tratar de evitar el 

agotamiento mineral.          

Palabras clave: -Energía solar fotovoltaica  -Recursos  -Minerales  -Tasa de retorno energético  

-Desarrollo sostenible 

Abstract 

Today, we are witnessing the beginning of a technological shift in electricity generation as 

hydrocarbon reserves diminish and society's environmental awareness increases. Renewable 

technologies are expected to replace those based on fossil fuels, as they were initially 

conceived as more environmentally friendly and energy efficient. However, various problems 

have arisen, including political [1], economic [2], production variability and seasonality [3], 

land occupation [1], [4], and, in the case of this paper, the problem of the future availability 

of the materials necessary for this change [5]ς[7]. 

In order to estimate which materials related to the transition in the energy sector, and 

specifically with the solar photovoltaic technology, could be most critical in the future at a 

global level and after an extensive literature review, an analysis of the EROI of this technology 

will be carried out, both statically and dynamically (using the system dynamics simulation 

model MEDEAS-W), subsequently obtaining an estimate of their market share and, finally, 

their mineral demands relative to reserves and resources, and then seeking to propose 

alternative measures to try to avoid mineral depletion.   

Key words: -Solar photovoltaic energy  -Resources  -Minerals -EROI  -Sustainable development 
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Glosario de Acrónimos 

-GEI: Gases de efecto invernadero. 

-RC: Contenido reciclado. 

-EOL-RR: Ratio de reciclaje de fin de vida. 

-BEV: Vehículo eléctrico de baterías. 

-TBC: Tecnologías bajas en generación de carbono. 

-TRE: Tasa de retorno energético. 

-EROI: άEnergy Return on Energy Investmentέ, término inglés de la tasa de retorno energético 

-PV: Tecnología fotovoltaica. 

-MS: Indicador de escasez mineral. 

-RE: Resto de la economía. 

-GT: Tecnologías renovables. 

-CF: Factor de capacidad. 

-RES: Energías renovables 

-CED: Demanda de energía acumulada 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Contexto, presentación del problema 

Hoy, tras millones de años de evolución y avances científicos de diversa índole, nuestra 

economía cada vez demanda más energía. La fabricación de productos; la demanda de 

electricidad para el ocio y el trabajo; la climatización para el bienestar de las personas; las 

necesidades de transporte de mercancías y personas; la producción de víveres, o la extracción 

de materias primas, son acciones cada vez más demandadas. Todo esto no ha sido inocuo para 

el mundo en el que vivimos, estos procesos requieren mucha energía, y por lo tanto, emiten 

muchos contaminantes y gases de efecto invernadero [8], [9].   

La emisión de estos gases no ha hecho más que aumentar con el paso de los años a pesar de 

la mayor eficiencia de los sistemas tecnológicos (Imagen  1). Esto ocurre principalmente por 

la creciente demanda de bienes y servicios en el mundo [10],[11].  

Imagen  1: Emisiones de GHG a lo largo del tiempo 

 
Fuente: [9] 

 

Estos problemas han hecho que los diferentes gobiernos y órganos legislativos busquen 

diferentes soluciones para iniciar la transición hacia una sociedad sostenible [12]. Es decir, una 

sociedad que respete y sea justa con el medio ambiente y con todos los seres vivos que habitan 
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el planeta y que no comprometa la vida de las generaciones futuras por los daños que se 

puedan causar a nuestro planeta en el presente.  

Una de las principales soluciones que se promueven hoy en día es la economía circular [13]. 

Diferentes organismos e instituciones, con el fin de gestionar los elementos críticos 

(elementos que pueden presentar problemas de agotamiento en un futuro próximo) han 

establecido diferentes políticas de gestión y recomendaciones de carácter circular [14]ς[17]. 

Podemos definir estas políticas como estrategias que buscan reducir la incorporación de 

materiales vírgenes en los procesos productivos y aumentar el reciclaje o reutilización de los 

residuos resultantes de estos procesos, con ello, se conseguiría convertir los procesos 

productivos en diferentes bucles en los que ni entran materiales vírgenes ni salen sólo 

residuos. Con estas estrategias se conseguiría fabricar elementos extrayendo pocos recursos 

de nuestro planeta, produciendo pocos residuos y suponiendo además un gran ahorro de 

energía debido a las sinergias de reutilización y reciclaje de los bienes. Aunque también hay 

que mencionar que hay autores que tienen una opinión crítica de esta política [18]. 

Otra solución que se está aplicando, es la de promover el aumento de la eficiencia energética 

de los diferentes sistemas, se exige que los edificios sean energéticamente eficientes [19]ς

[21], se da al consumidor la clasificación del aparato según el gasto energético de este [22], se 

obliga a los vehículos a ser cada vez menos contaminantes [23], [24], se promueve la 

integración de las energías renovables en el hogar... 

Imagen  2: Evolución temporal de la emisión de CO2 de la generación de electricidad y calor debido a la quema de 
combustibles (% del total de la quema de combustibles) 

 
Fuente: [25] 

 

Dentro del ámbito de este problema global, en este trabajo abarcaremos el sector de la 

generación eléctrica. La generación de calor y electricidad produjo a lo largo del año 2014 el 

50% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial provocadas por la 

quema de combustibles [25]. Estas emisiones dependen en gran medida del país, destacando 
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los países de la OCDE y los países ricos, que emiten la gran mayoría de los gases de efecto 

invernadero procedentes de la producción eléctrica [26]. En la actualidad, la generación 

eléctrica depende en gran medida de los combustibles basados en hidrocarburos (Imagen  3), 

utilizándose para ello alrededor del 50% de todos los combustibles fósiles demandados (como 

nos indican las emisiones anteriormente citadas [25]). El sector energético es también un 

sector clave en el comercio, los servicios y los procesos industriales. Por lo tanto, cualquier 

problema que afecte a este sector se convierte en un problema en todos los demás sectores, 

especialmente en una economía altamente globalizada. Las emisiones de GEI relacionadas con 

la producción de energía eléctrica siguen aumentando en la mayoría de los países, a pesar de 

la evolución de la eficiencia de los sistemas de generación y de la adopción de mejores 

políticas. IRENA ha estimado que, siguiendo las tendencias actuales, las emisiones de GEI 

procedentes de la generación de energía seguirían aumentando, alcanzando unas  34,8 Gt de 

CO2eq/año en 2050 [27]. 

Imagen  3: Share (%) de la generación global de electricidad por fuente de energía. 

 
Fuente: [28] 

 

Este razonamiento, unido al intento de reducir la dependencia de los combustibles fósiles [28] 

que son externos al país (y que pueden agotarse) ha llevado a muchos gobiernos y órganos 

legislativos a intentar promover sistemas de generación más limpios que los actuales [24], 

[29], [30]. Han promovido los productos de alta eficiencia, evitando en lo posible el uso 

innecesario de la energía y, por último y desde hace ya algunos años, se está promoviendo la 

generación eléctrica renovable. 

Por esas razones se está produciendo un cambio en los sistemas de generación eléctrica hacia 

una tecnología que no utilice combustibles fósiles o emita gases de efecto invernadero. 
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Aunque este cambio trae consigo unas nuevas tecnologías de producción eléctrica, a priori 

más respetuosas con el medio ambiente, estas tienen asociados algunos problemas [3], como 

el aumento de la desigualdad social que pueden favorecer estos sistemas al demandar gran 

cantidad de tierras que podrían destinarse a otros usos como el cultivo, poseen un EROI más 

reducido en relación a los sistemas de generación tradicionales, su variabilidad y 

estacionalidad son difíciles de gestionar, o en el ámbito en el que nos centraremos en este 

análisis, muchos de los materiales que la componen tienen elementos críticos [14], [31].  

1.1.1  Materiales críticos en las tecnologías renovables  
 

Las tecnologías renovables demandan minerales [6], aluminio, cobre, teluro, hierro, níquel, 

silicio, selenio, galioΧ que son escasos en nuestro planeta si miramos sus reservas, o cuya 

producción utiliza una gran cantidad de energía, que puede ser crítica para el avance de la 

tecnología, para la economía y también para nuestro planeta. 

Estos materiales están presentes en el núcleo principal de estas tecnologías, pero también en 

la infraestructura que nos permite llevar la electricidad de un lugar a otro o en los posibles 

sistemas de almacenamiento de energía (baterías, por ejemplo) que se pueden incluir en estos 

sistemas. Además, en 2014 ya se demandaron más de 3100 kWh per cápita de electricidad (en 

continúa subida a lo largo de los años) [32], lo que puede traducirse en una enorme cantidad 

de materiales para fabricar los sistemas de producción de esta electricidad. 

El problema inherente al empleo de materiales críticos, o que lo puedan ser en un futuro, de 

las tecnologías renovables no ha pasado desapercibido para las administraciones 

gubernamentales [14]. La UE indica que diversos materiales que componen la tecnología 

fotovoltaica (cuyo estudio, es el objetivo de este trabajo) pueden ser críticos en un futuro, 

ŎƻƳƻ Ŝƭ ƎŀƭƛƻΣ Ŝƭ ǎŜƭŜƴƛƻΣ Ŝƭ ƛƴŘƛƻΧ A este problema, se añade el de la dependencia de otros 

territorios externos para la obtención de muchos minerales. En el caso de la tecnología 

fotovoltaica, la UE y otros autores enuncian una gran dependencia tanto a nivel de materias 

primas como a nivel de fabricación del país chino [14], [33], [34].  

Además, a pesar del aumento en porcentaje de la cantidad de elementos que se reciclan cada 

año a nivel mundial, este no se está produciendo a un ritmo muy elevado, lo que se traduce 

en los escasos índices de reciclaje actuales de muchos minerales [35], [36]. Esto se debe en 

gran medida a la relativamente escasa investigación sobre nuevos procesos que permitan 

reciclar más materiales sin perder pureza, al diseño de productos sin pensar en su fase de 

reciclaje [18], [37], [38], a que algunas industrias rechazan el reciclaje por su complejidad 

técnica o por la inversión inicial necesaria (por ejemplo, para reciclar los paneles fotovoltaicos 

[39]ς[42]), o a la falta de medios para llevarlo a cabo.  

Además de los organismos gubernamentales, varios autores han sido pioneros en tratar de 

llamar la atención sobre el problema del agotamiento de los recursos minerales utilizados en 

diferentes tecnologías empleadas para reducir las emisiones de GEI y el uso de combustibles 

fósiles en las sociedades modernas, como los vehículos eléctricos o la tecnología fotovoltaica 

(Tabla 1). Como se muestra en la Tabla 1, la mayoría de los estudios se han centrado en un 

conjunto limitado de tecnologías de producción energética de carácter renovable y de 
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vehículos electrificados, los análisis estáticos dominan sobre los dinámicos, los requisitos 

materiales del resto de la economía rara vez se tienen en cuenta y ninguno ha estimado la 

energía producida sobre la energía invertida en la construcción y mantenimiento de las 

instalaciones de producción de energía eléctrica de carácter renovable (EROI, apartado 1.1.2).  
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Tabla 1: Revisión bibliográfica 

Autores 
Resto de la 
economía 

Método 
modelado 

Elementos incluidos en la 
evaluación  

Escenarios 
Minerales 
estudiados 

EROI 

Viebahn et al 
[43]  

NO Estático 

¶ Almacenamiento 
eléctrico 

¶ Red de transmisión de 
energía eléctrica 

¶ Tecnologías 
renovables 

ά/ƻƴǘƛƴǳƛǘȅ ǊƻŀŘƳŀǇέ 
¶ Neodimio 

¶ Disprosio 

¶ Indio 

¶ Galio 

¶ Selenio 

¶ Cadmio 

¶ Teluro 

NO ά¦ǇǎŎŀƭƛƴƎ ǊƻŀŘƳŀǇέ 

άIƛƎƘ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŜ 
ǎǳǇŜǊŎƻƴŘǳŎǘƻǊ ǊƻŀŘƳŀǇέ 

 

K.Tokimatsu et al 
[7] 

NO Dinámico 

¶ Vehículos eléctricos 

¶ Vehículos híbridos 

¶ Vehículos pesados 
electrificados 

¶ Ferrocarril 
electrificado 

¶ Tecnologías 
renovables 

Objetivo 2ºC (Todo 
renovables)  

¶ Silicio 

¶ Plata 

¶ Indio 

¶ Galio 

¶ Selenio 

¶ Cadmio 

¶ Teluro 

¶ Cobre 

¶ Nickel 

¶ Aluminio 

¶ Otros 

NO 

Objetivo 2ºC (gas y 
renovables)  

Objetivo 2ºC (Carbón y 
nucleares) 

 

Zhou et al [44] NO Dinámico ¶ Tecnologías PV  
ETP 2017, 2º Escenario 

(2DS) 

¶ Indio 

¶ Germanio 

¶ Galio 

¶ Selenio 

¶ Cadmio 

¶ Teluro 

NO 

 

A. Valero et al [6]  SÍ Estático 

¶ Vehículos eléctricos 

¶ Motores eléctricos 

¶ Vehículos pesados 
electrificados 

¶ Vehículos híbridos 

¶ Tecnologías 
renovables 

Tendencias esperadas 

¶ Plata 

¶ Cadmio 

¶ Cobre 

¶ Galio 

¶ Germanio 

¶ Indio 

¶ Magnesio 

¶ Molibdeno 

¶ Selenio 

¶ Estaño 

¶ Teluro 

¶ Zinc 

¶ Nickel 

NO 

 

De.Koning et al 
[5] 

SÍ Estático 

¶ Baterías de los 
vehículos eléctricos 

¶ Motores eléctricos 

¶ Vehículos pesados 
electrificados 

¶ Vehículos híbridos 

¶ Tecnologías 
renovables 

Business-as-usual (BAU) 
scenario, including 

efficiency improvements 
¶ Aluminio 

¶ Cobre 

¶ Indio 

¶ Niquel 

¶ Plomo 

¶ Zinc 

NO 
Technological Scenario (TS) 

Blue Map electricity supply 
(BMES) scenario of IEA  

Rare Earth Metals (REM) 
scenario. 

 

A.Mangerber et 
al [45] 

NO Estático 

¶ Baterías de los 
vehículos eléctricos 

¶ Motores eléctricos 

¶ Vehículos pesados 
electrificados 

¶ Vehículos híbridos 

¶ Tecnologías 
renovables 

¶  Vehículos de 
hidrogeno 

Ψ.ŜȅƻƴŘ н degreesΩ ό.н5ύ 
Escenario de 

estudio de la perspectiva 
tecnológica de la energía de 

la IEA (2017a). 

¶ Cobalto 

¶ Cobre 

¶ Disprosio 

¶ Galio 

¶ Indio 

¶ Neodimio 

¶ Nickel 

¶ Platino 

¶ Selenio 

¶ Plata 

¶ Teluro 

NO 

 

V.Moreau et al 
[46] 

SÍ Estático 

¶ Baterías de los 
vehículos eléctricos 

¶ Tecnologías 
renovables  

¶ Biofuel 

IPCC ¶ Aluminio 

¶ Cobalto  

¶ Cobre  

¶ Indio  

¶ Hierro  

¶ Litio  

NO 

Ecofys and WWF 

 IEA  ETP B2deg Scenario  

IEA high ren 
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IRENA Global Energy 
Transition: 2050dREmap 

scenario  

¶ Magnesio 

¶ Manganeso  

¶ Neodimio  

¶ Nickel  

¶ Paladio  

¶ Platino   

Este trabajo SÍ Dinámico 

¶ Tecnologías 
renovables 

¶ Red de transmisión de 
energía eléctrica 

¶ Baterías de los 
vehículos eléctricos 

¶ Vehículos eléctricos 

¶ Vehículos híbridos 

¶ Vehículos pesados 
electrificados 

¶ Ferrocarril 

¶ Motores eléctricos  

Tecnología actual 

¶ Aluminio 

¶ Cobre 

¶ Cadmio 

¶ Galio 

¶ Indio 

¶ Plata 

¶ Hierro 

¶ Plomo 

¶ Molibdeno 

¶ Manganeso 

¶ Magnesio 

¶ Níquel 

¶ Selenio 

¶ Titanio 

¶ Telurio 

¶ Vanadio 

¶ Zinc 

SÍ 

Cont. De las tendencias 
actuales (suelo) 

Cont. De las tendencias 
actuales (tejado) 

Mejora tecnológica 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.1.2  Introducción a las tasas de retorno energético ( EROI de la tecnología 

fotovoltaica)  
 

El concepto de la tasa de retorno energética (EROI o TRE) ya ha sido nombrado en esta 

introducción, con el fin de entender mejor este concepto, hasta que se llegue a su propio 

apartado en este documento (apartado 2.6), se introducirá en este momento una breve 

explicación y su contexto bibliográfico. La tasa de retorno energética es la relación entre la 

energía producida y la energía invertida para construir y hacer funcionar durante toda su vida 

útil una la instalación de producción energética. Cuanto mayor sea el EROI de una tecnología 

de producción energética, mejor será su rendimiento tecnológico y menores serán los 

requisitos energéticos relativos para su construcción y funcionamiento. Este indicador es 

relevante desde una perspectiva más amplia del metabolismo energético, dado que las 

sociedades complejas requieren un alto rendimiento energético neto para ser viables [47]ς

[50]. 

El EROI estándar (EROIst) tiene en cuenta toda la infraestructura de una planta de generación 

eléctrica, es decir desde el panel hasta llegar a la red eléctrica (panel, soportes, conexiones, 

ƛƴǾŜǊǎƻǊΧ). EL EROI final (EROIfinal) tiene en cuenta la energía toda la infraestructura asociada 

desde el panel hasta llegar al usuario final (incluye la infraestructura final de red eléctrica que 

proporciona energía al usuario). 

Hay que enunciar que este indicador presenta también algunas limitaciones. No tiene en 

cuenta el espacio ocupado por la instalación de generación energética, por lo que este factor 

se tiene que tener en cuenta de forma externa al comparar diferentes tecnologías de 

generación energética mediante su EROI. Tampoco tiene en cuenta la estacionalidad o la 

intermitencia de la producción energética. Por último, aunque no es una limitación en sí 

misma, para el cálculo fiel del EROI debemos conocer los materiales que componen una 
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tecnología, su energía embebida, los ratios de reciclado de ƭƻǎ ƳŀǘŜǊƛŀƭŜǎΧ 9ƴ ŘŜŦƛƴƛǘƛǾŀΣ ǘƻŘƻǎ 

y cada uno de los procesos en los que se emplean energía y/o materiales para la puesta en 

marcha y el mantenimiento de la instalación, redundando en una gran dificultad si queremos 

calcular de forma precisa este ratio. 

En el ámbito de la fotovoltaica, en la que se enfoca este trabajo, diversos autores se han 

centrado en la estimación del EROI de la tecnología fotovoltaica. Zhou et al [51] y Bhandari et 

al [52] obtienen el EROIst para los paneles de silicio y los de película fina. Raugei et al [53] 

obtiene el EROIst para una mezcla de varias tecnologías. De Castro et al [54] obtiene el EROIst 

y el EROIfinal para una mezcla de varias tecnologías fotovoltaicas, pero a diferencia de la demás 

bibliografía, este autor si tiene en cuenta las implicaciones energéticas de elementos 

exteriores a la planta de producción energética, como la construcción y mantenimiento de la 

red eléctrica exterior a la planta o el transporte de materiales.  

1.2 Tecnología fotovoltaica, situación actual 

En este trabajo nos centraremos en los diferentes tipos de tecnología fotovoltaica 

profundizando en sus demandas minerales, estimando su uso en el mercado, su EROIΧ Se ha 

elegido este tipo de generación energética debido a diversos factores. En primera instancia, 

es la tecnología de producción energética con un mayor crecimiento de potencia instalada 

anual actualmente [55]. En segundo lugar, es una tecnología que a priori podría presentar una 

gran demanda en el futuro, debido a que no solo permite la existencia de grandes plantas de 

generación energética, sino que permite la instalación de plantas de pequeño tamaño o de 

sistemas de generación en edificios y viviendas aprovechando su superficie de fachada y/o 

tejado. Este aspecto otorga una gran versatilidad a este tipo de generación permitiendo 

instalar sistemas de generación distribuida [56] o de autoconsumo [57], [58]. A continuación, 

enunciaremos la situación y demanda actual de esta tecnología con el fin de ver que magnitud 

alcanza (Imagen  4). 

Imagen  4: Evolución de la capacidad instalada de solar fotovoltaica en el mundo (MW) 

 
Fuente: [55] 
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Como se puede ver en la Imagen  4 la demanda de producción de energía fotovoltaica no ha 

hecho más que aumentar a lo largo de los años, y se espera que esto siga sucediendo (siendo 

favorecida esta tendencia por el abaratamiento de la tecnología y el aumento de su eficiencia) 

y que las energías renovables y la fotovoltaica en particular sigan desplazando a los 

combustibles fósiles en cuanto a generación eléctrica se refiere [59]. Este aumento de 

capacidad instalada a lo largo del tiempo (alcanzando ya en 2019 la producción del 3% de la 

electricidad mundial [60]) se traduce en la producción de millones de placas fotovoltaicas de 

todo tipo, demandando con ello una gran cantidad de minerales (muchos de ellos críticos, 

como hemos comentado con anterioridad). 

1.3 Motivación del análisis, conclusión de la introducción 

Todos los aspectos comentados en esta introducción confluyen, llegando a la conclusión de 

que será necesario utilizar una gran cantidad de materiales vírgenes, muchos de ellos escasos 

[61], [62], difíciles de conseguir y caros [63], si queremos cambiar la generación eléctrica hacia 

un sistema renovable, ya que la demanda actual de electricidad se sitúa en valores de 1250 

TWh anuales (y se espera que aumente notablemente debido a la transición energética y el 

cese de la utilización de combustibles fósiles) y no somos capaces de reciclar tanto como 

deberíamos. 

Debido a este gran problema, y con el fin de dar alternativas viables para este cambio en la 

generación energética, a lo largo de este trabajo, se realizará un estudio, por un lado, respecto 

a la eficiencia energética, y por otro, de viabilidad en lo que confiere a la disponibilidad a lo 

largo del tiempo de todos los materiales empleados en el ámbito de la generación eléctrica 

fotovoltaica. Podemos citar por ejemplo, el cobre, o los diferentes materiales presentes en los 

paneles, así como los empleados en las infraestructuras que acarrea esta tecnología [6], como 

los transformadores, los inversores, etc. 
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2. METODOLOGÍA 
 

2.1 Introducción de la metodología, descripción de la metodología general 

A continuación, se enunciará la metodología escogida con el fin de ejecutar este análisis. Para 

llevar a cabo este estudio exhaustivo de las nuevas tecnologías de producción de energía 

eléctrica fotovoltaica se dividirá el análisis en dos partes principales: 

1. Análisis estático: el punto de partida es la selección de las tecnologías pertinentes 

para un sistema de generación de electricidad fotovoltaico (apartado 2.3), seguido de 

la evaluación de sus requisitos materiales y factores de rendimiento técnico (apartado 

2.1). El principal resultado del análisis estático es el cálculo del EROIst (estándar) y el 

EROIfinal (punto de uso) a lo largo de la vida útil de las subtecnologías de los paneles 

estudiados. 

2. Análisis dinámico: tomando como punto de partida los datos recopilados en el 

análisis estático, así como los datos sobre la disponibilidad de materiales (apartado 

2.5), se desarrolla un submódulo centrado en los requisitos de materiales de las 

tecnologías de generación de electricidad fotovoltaica y se integra en MEDEAS-World 

[64] (apartado 2.8.3) simulándose distintos escenarios (apartado 2.9) para el sector de 

la generación eléctrica mundial hasta 2050. Además, se desarrolla una función de 

asignación para asignar las cuotas de las subtecnologías de paneles fotovoltaicos 

tomando como referencia su EROI relativo, así como la escasez de materiales. 

También, se realizará un análisis de sensibilidad sobre la velocidad de instalación de 

potencia de la fuente de energía fotovoltaica, buscando conocer las distintas 

consecuencias de adoptar la tecnología fotovoltaica a distintos ritmos. Los principales 

resultados del análisis dinámico serán las emisiones de CO2 por parte de la generación 

eléctrica, las consecuencias de variar el ritmo de crecimiento de la potencia 

fotovoltaica, la demanda de tierra por parte de la fotovoltaica, el factor de capacidad 

de las instalaciones fotovoltaicas, el cálculo del EROIst y el EROIfinal dinámicos para las 

subtecnologías de paneles estudiados, los ratios de reciclado RC (apartado 2.5), así 

como los porcentajes de demanda primaria acumulada frente a las reservas y los 

recursos actuales. 

El empleo de esta metodología tiene grandes ventajas, en primer lugar, podemos ver 

las tendencias temporales del ámbito que queramos estudiar, en segundo lugar, 

podemos introducir políticas buscando cambios en los sistemas y poder así encontrar 

soluciones a los problemas y por último lugar, podemos obtener gran precisión al estar 

el modelo conformado en este TFM dentro de un modelo con gran complejidad como 

MEDEAS. 

El modelo de sistemas dinámicos conformado en este TFM y enfocado a los materiales 

utilizados por la nueva generación de energía eléctrica fotovoltaica se integrará a futuro a su 

vez dentro del modelo WILIAM, en el marco del proyecto LOCOMOTION [65] (este proyecto 
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H2020 coordinado por el GEEDS-UVa busca identificar los caminos más efectivos hacia una 

sociedad sostenible con bajas emisiones), completando la parte que corresponde a las nuevas 

tecnologías de generación energética, introduciendo más tipos de paneles solares y las nuevas 

infraestructuras necesarias para que este tipo de generación energética pueda funcionar. 

2.2 Índice metodológico 

A la hora de enumerar los diferentes pasos metodológicos del trabajo enunciados en el 

apartado anterior y verlos de forma más clara y concisa se pueden separar a su vez en función 

de la obtención; Anterior o por medio de la simulación del modelo MEDEAS-W modificado: 

-Anterior a la simulación: 

¶ Evaluar la situación actual de la generación energética para conocer la magnitud y el 

alcance de los problemas unidos al aumento de la generación fotovoltaica en un futuro 

próximo (apartado 1.2). 

 

¶ Realizar una investigación exhaustiva para obtener información sobre las tecnologías 

de generación eléctrica fotovoltaica obteniendo datos que estimen cuáles son las 

tecnologías que destacarán en el futuro, cuál será su demanda, qué infraestructuras 

se necesitan para su implementación, cuáles son los materiales utilizados por las 

tecnologías y sus infraestructuras, y para finalizar cuánta energía debemos emplear en 

la obtención de estos materiales (apartado 2.3 y apartado 2.1). 

 

¶ Obtener datos sobre la cantidad de reservas materiales presentes a nivel mundial de 

los materiales empleados en la generación eléctrica fotovoltaica, visualizar qué 

materiales se reciclan actualmente, en qué porcentaje y cómo puede variar esto en el 

futuro (apartado 2.5). 

 

¶ Obtener el EROI estático de los diferentes tipos de tecnologías fotovoltaicas estudiadas 

(apartado 2.6). 

 

¶ Identificar todas las variables presentes en el sistema para poder posteriormente 

fabricar un modelo completo y lo más preciso posible (apartado 2.7 y apartado 2.8). 

 

¶ Integrar todos los datos en el modelo MEDEAS de la universidad de Valladolid, 

conformado en el programa VenSim, para simular la evolución temporal del sistema 

de generación eléctrica en un mundo completo (apartado 2.8). 

 

¶ Modelar una función de asignación que permita al modelo escoger el porcentaje de 

mercado de cada subtecnología fotovoltaica de forma endógena teniendo en cuenta 

diversos factores (apartado 2.8.3.4). 
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¶ Establecer unos escenarios que nos permitan observar la influencia de diversas 

políticas y variables en los resultados obtenidos al final de las simulaciones. (apartado 

2.9). 

-Por medio de la simulación: 

¶ Obtener la situación estimada de la fotovoltaica a lo largo de los años de la simulación 

con el fin de dar contexto a los demás resultados (apartado 3.2.1). 

 

¶ Extraer las emisiones estimadas de CO2 a lo largo de las simulaciones buscando estimar 

la efectividad de reducción de emisiones del empleo de la tecnología fotovoltaica 

(apartado 3.2.2). 

 

¶ Observar la demanda de tierra de las instalaciones fotovoltaicas en los diferentes 

escenarios durante las simulaciones (apartado 3.2.3). 

 

¶ Obtener la evolución temporal del EROI de la tecnología fotovoltaica (apartado 3.2.7). 

 

¶ Adquirir la evolución temporal de las estimaciones de porcentajes de mercado de cada 

subtecnología fotovoltaica (apartado 3.2.9). 

 

¶ Observar tras la simulación qué materiales pueden ser críticos (desabastecimiento) en 

el futuro y qué limitaciones puede tener la tecnología empleada a causa de esto 

(apartado 3.2.10). 

 

¶ Extraer las conclusiones del análisis de sensibilidad realizado sobre la velocidad de 

instalación de potencia de generación fotovoltaica (apartado 3.2.11). 

 

¶ Mostrar posibles alternativas o soluciones en el uso de materiales y del transporte para 

evitar el desabastecimiento de diversos materiales en un futuro y poder garantizar el 

uso de esta tecnología en el futuro (apartado 4).  

2.2.1  Implementaciones de este trabajo respecto a la bibliografía existente  
 

Tras indicar la metodología y, por lo tanto, como se ejecutará a grandes rasgos este análisis 

referente a los materiales y la energía necesarios para la implementación de la tecnología 

fotovoltaica, puede ser de gran utilidad enunciar las mejoras o aspectos en los que puede 

destacar este trabajo respecto a la bibliografía ya citada:  

(i) Se logra una alta fidelidad en la representación de los tipos de tecnologías de 

producción de energía eléctrica fotovoltaica y sus infraestructuras auxiliares 

necesarias, como los transformadores y el cableado. 

(ii) A través de una exhaustiva revisión bibliográfica que combina información de 

análisis de ciclo de vida, fabricantes y literatura gris, y que nos permite abarcar de 
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forma exhaustiva la mayoría de los componentes y materiales de las tecnologías 

fotovoltaicas relevantes. 

(iii) El cálculo del EROI estándar y final de las tecnologías fotovoltaicas de producción 

eléctrica, incluyendo las inversiones materiales y energéticas asociadas a los 

transformadores, inversores, infraestructuras y las redes adicionales.  

(iv) El desarrollo de una función de asignación dinámica para las subtecnologías de 

paneles solares de la tecnología fotovoltaica, teniendo en cuenta los cambios en el 

tiempo del EROI y la escasez de materiales de cada una de las tecnologías de 

paneles. 

(v) La implementación de todas estas características en un marco dinámico dentro del 

modelo de evaluación integrado MEDEAS-W [64], [66] que nos permite analizar 

diferentes estrategias de descarbonización teniendo en cuenta las 

retroalimentaciones entre los diferentes sectores económicos y energéticos y 

permitiendo contabilizar dinámicamente las existencias de materiales, las tasas de 

reciclaje objetivo, etc. 

(vi) Se incluye la demanda de materiales del resto de las TBC1, de la movilidad 

electrificada, así como del resto de la economía. Este módulo se ha probado en 

MEDEAS-W, pero en un principio se está desarrollando para incluirlo en el modelo 

WILIAM, que está en fase de desarrollo (https://www.locomotion-h2020.eu/). 

El enfoque desarrollado permite analizar la cantidad de materiales requeridos por la transición 

a los sistemas de generación eléctrica de tipo fotovoltaico, pero sobre todo nos permite 

explorar algunas cuestiones que se han destacado como críticas pero que todavía están poco 

estudiadas en la literatura, como cuáles son las posibilidades y el potencial de la sustitución 

de subtecnologías de paneles para evitar la futura escasez de materiales y cuál es el potencial 

de aumentar las tasas de reciclaje para reducir la extracción de materiales primarios. 

2.3 Tecnología fotovoltaica, instalaciones, perspectiva de futuro y reciclaje   

2.3.1  Principios de funcionamiento de la tecnología fotovoltaica  
 

La tecnología fotovoltaica es la tecnología capaz de transformar de forma directa la luz solar 

en energía eléctrica. Para ello, se hace que la luz solar incida sobre las células fotovoltaicas 

que se encuentran en el interior de un panel. Hay distintos tipos de células solares compuestas 

de diferentes materiales que se traducen en distintas eficiencias y características (apartado 

2.3.3). La irradiación de la luz solar y la eficiencia del panel, además de otros factores externos, 

como la suciedad de este último, determinarán la cantidad de energía que es capaz de 

entregar el panel en cada momento. La energía eléctrica que se obtiene del panel es continua 

y puede ser transformada a alterna si se necesita más adelante (inversor). A continuación, se 

 
1 Se utiliza el concepto estándar de "tecnologías de baja emisión de carbono" para hacer referencia a todas las 
tecnologías energéticas que suelen proponerse para mitigar las emisiones de GEI (renovables, almacenamiento 
eléctrico, nuclear, CAC, etc.). Este término se utiliza a efectos prácticos, independientemente de las opiniones de 
los autores de este artículo sobre su potencial para contribuir a la transición hacia un sistema energético 
sostenible. 
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enunciarán con más detalle todos los componentes de un sistema solar fotovoltaico, se 

profundizará en el funcionamiento de la célula solar y sus tipos, se evaluará la situación actual 

y las perspectivas de futuro de la tecnología, sus procesos de reciclado y finalmente se 

mostrarán los tipos de instalaciones básicos en los que se emplea esta tecnología. 

2.3.2  Componentes de un sistema solar fotovoltaico  

2.3.2.1 Regulador de carga 
 

Imagen  5: Conexiones de un regulador en una instalación fotovoltaica 

 
Fuente: [67] 

 

Nexo de unión entre paneles y las baterías a las que protege de sobrecargas. Si tiene salida 

para elementos de consumo en continua también dispondrá de protección contra la descarga 

excesiva de la batería [67]. 

2.3.2.2 Inversor  

 

Imagen  6: Conexiones de un inversor en una instalación fotovoltaica 

 
Fuente: [67] 
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Convierte la corriente continua del sistema en corriente alterna a 220V y 50Hz, similar a la red 

eléctrica, pudiendo alimentar los sistemas eléctricos de una vivienda o aparatos que trabajen 

con corriente alterna [67]. Además, aquellos de conexión a red, permite enviar la corriente 

hacia el sistema de transporte de electricidad (pasando previamente por un transformador en 

algunos casos).  

2.3.2.3 Transformador 

 

Imagen  7: Transformador de una instalación fotovoltaica 

 
Fuente: https://voltae.com/projects/%EF%BB%BFplanta-fotovoltaica-energia-limpia-de-la-laguna/ 

 

Convierte la corriente alterna a 220V y 50Hz procedente del inversor, similar a la red eléctrica 

doméstica, a una tensión superior, permitiendo enviar la corriente hacia la red de transporte 

de electricidad de media o alta tensión.  

2.3.2.4 Batería 

Presente en instalaciones autónomas, acumula energía para la instalación y la proporciona en 

periodos sin luz. A su vez presenta diferentes elementos [68]ς[70]: 
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Imagen  8: Elementos de una batería de plomo-ácido 

 
Fuente: http://quimicaredox.blogspot.com/2007/11/acumuladores.html 

 

-Ánodo: Compuesto de un óxido (de plomo en el caso de una batería plomo-ácido) junto con 

otros elementos. En la descarga de la batería el ánodo libera cationes y electrones Estos 

elementos se encuentran dispuestos en forma de lámina.  

-Cátodo: Compuesto de grafito, plomo, níquelΧ Ŝƴ ŦǳƴŎƛƽƴ ŘŜƭ ǘƛǇƻ ŘŜ ōŀǘŜǊƝŀ ŜƳǇƭŜŀŘƻ. En 

la descarga de la batería el cátodo recibe electrones y puede liberar aniones en función del 

tipo de batería empleado. 

-Separador: Lámina que separa ánodo y cátodo para evitar un cortocircuito. Generalmente 

hecha de plástico perforado. 

-Electrolito: Solvente orgánico en el que se introducen ánodo, cátodo y separador que actúa 

favoreciendo el intercambio de iones.  

-Sensores, conversores y reguladores: Las baterías poseen diferentes dispositivos para 

monitorizar el estado de los componentes y así asegurar su seguridad y fiabilidad en la carga 

y la descarga. 

Los materiales empleados en la composición exacta de estos elementos dependen del tipo de 

batería que se quiera construir, en función de las necesidades que se quieran cubrir con ella. 

Destacan en este sector las baterías Ni-cd y plomo ácido, ya que proporcionan un buen 

número de ciclos, un precio contenido, un buen valor de autodescarga y un buen precio [67]. 

El mayor inconveniente de estas baterías es la baja densidad energética, pero en esta 

aplicación esto no es problemático.  
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2.3.2.5 Disposición de los paneles solares 

Los paneles solares instalados pueden estar introducido en una estructura simple, cuya única 

función es la de mantener sujeto el panel, como las que se suelen emplear usualmente en los 

tejados de las viviendas unifamiliares.  

Aunque la búsqueda de un mayor factor de capacidad ha hecho que estos paneles puedan 

situarse en los llamados seguidores solares. Estos elementos son estructuras que permiten 

que los paneles se muevan pudiendo lograr una orientación hacia la luz solar más adecuada 

en cada momento. Existen dos tipos de seguidores en la actualidad con diferentes ventajas e 

inconvenientes: 

Seguidor de un eje: Permite al panel moverse de este a oeste siguiendo al sol, lo que le 

permite captar más energía que un sistema sin seguidor solar. Estos sistemas son los 

seguidores menos costosos, son simples y se pueden adaptar a cubiertas, en contrapartida, 

son sistemas que captan menos energía que los seguidores de dos ejes ya que el seguimiento 

solar es menos preciso [71]. 

Imagen  9: Paneles fotovoltaicos sustentado por seguidor de un eje 

 
Fuente: https://efikosnews.com/seguidores-solares-1-eje-horizontal-clare-solar-farm/ 

 

Seguidor de dos ejes: Este se mueve en dos direcciones, de norte a sur y de este a oeste, por 

lo tanto, cuentan con un seguimiento de la luz solar más preciso y efectivo. Este tipo de 

seguimiento permite maximizar la producción energética pero también posee desventajas 

como el mayor coste de adquisición y mantenimiento, la menor polivalencia y el mayor 

tamaño de estos sistemas [71].  
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Imagen  10: Paneles fotovoltaicos sustentados por un seguidor de dos ejes 

 
Fuente: https://www.archiexpo.es/prod/ades/product-125833-1289155.html 

 

En definitiva, estos sistemas aumentan el rendimiento de una instalación a cambio de un 

mayor coste inicial, mantenimiento, complejidad de uso y espacio. La posibilidad de 

instalación de estos sistemas se evalúa mediante un análisis previo de carácter energético y 

económico. Estos sistemas suelen instalarse en instalaciones enfocadas a la producción 

energética de una potencia suficientemente alta [72], donde el beneficio a largo plazo relativo 

a la mayor energía generada compensa los costes monetarios de instalación y mantenimiento. 

2.3.2.6 Módulo fotovoltaico 
 

Elemento principal de la instalación, transforma la energía solar en energía eléctrica. Se 

conforma, por un lado de diversas células para conseguir la potencia y salida de tensión 

necesaria [67] y por otro, de diferentes elementos estructurales y de conexión [67], [73]: 

Imagen  11: Elementos de un módulo fotovoltaico 

 
Fuente: [67] 

 

-Vidrio: Recubrimiento cuya función es la protección del panel frente a fenómenos 

atmosféricos. 

-Encapsulado: Protege al módulo de la abrasión, vibraciones, la humedad y los rayos UV 
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-Conexiones: En primer lugar, se debe asegurar una conexión adecuada entre las células (en 

serie o paralelo) consiguiendo una tensión e intensidad de salida adecuadas. En segundo lugar, 

se dispone una caja de conexiones externa al panel con el fin de obtener de este la energía 

eléctrica. 

-Marco: Permite la instalación sobre el soporte. 

-Soporte: Proporciona una rigidez estructural adecuada, permitiendo la posterior instalación 

del módulo. 

-Célula: Su información se muestra en el apartado siguiente (apartado 2.3.3). 

2.3.3  Célula fotovoltaica  
 

Elemento que convierte en electricidad los fotones provenientes de la luz solar (efecto 

fotovoltaico) [74]. La célula solar se comporta como un diodo siendo la parte expuesta a la 

radiación la N y la expuesta a la oscuridad la P.  

Los fotones de la radiación solar mueven los electrones del silicio de la parte N y estos 

electrones escapan por el conductor o la carga hacia la parte P, donde encontrarán huecos 

para unirse a ellos. La parte P ahora queda más negativa (llegaron electrones) y la N más 

positiva (se fueron electrones). Mientras le siga llegando luz a la parte N seguirán y por lo 

tanto saliendo electrones hacia la parte P, se seguirá produciendo corriente eléctrica. Debido 

a las buenas propiedades del silicio como semiconductor, es el mineral más empleado en la 

construcción de las células fotovoltaicas. 

Imagen  12: Celda fotovoltaica 

 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_fotoel%C3%A9ctrica 

 

Parámetros principales de la célula solar [67], [74]: 

- Corriente de iluminación: Corriente generada cuando incide la luz solar sobre la célula. 

- Corriente de oscuridad: Debida a la recombinación de los pares electrón-hueco en el 

interior del semiconductor. 
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- Tensión de circuito abierto: Máxima tensión entre los extremos de la célula solar cuando 

no está conectada a ninguna carga. 

- Corriente de cortocircuito: Máximo valor de corriente que puede circular por la célula 

solar. 

- Factor de forma: cociente entre la máxima potencia que puede entregar la célula a la carga 

y el producto de la tensión de circuito abierto y la corriente de cortocircuito. 

 

Imagen  13: Curva característica de un panel solar fotovoltaico 

 
Fuente: [74] 

 

Estas células se agrupan en serie o en paralelo en función de la tensión e intensidad requeridas 

en el diseño, obteniendo finalmente una potencia determinada. A continuación, se muestra 

una curva característica de un panel solar (Imagen  13) en función de la irradiación a una 

determinada temperatura [74]. Esta curva nos permite conocer la potencia que nos puede dar 

un panel solar a una determinada temperatura en función de la irradiación que este recibe y 

de su disposición eléctrica (condiciones exteriores de carga y tensión). 

2.3.3.1 Tipos de células  

Podemos encontrar en el mercado principalmente varios tipos de células [45], [75], [76]: 

2.3.3.1.1 Células basadas en el silicio 

Estas células se basan en el uso de Silicio de gran pureza con el que formar cristales. Esto hace 

que sean los paneles con mayor rendimiento, pero también los más costosos energética y 

monetariamente [52], [75], [77]. Destacan actualmente en el mercado: 

-Silicio Monocristalino (mono-Si): Células fabricadas a partir de lingotes de silicio de altísima 

pureza (>99,9%) mediante el método Czochralski o el método de zona flotante [78], [79]. Estas 

están compuestas por un único tipo de cristal de silicio con un alineamiento perfecto de todos 

los componentes del cristal. Son las células con mayor inversión energética y monetaria inicial 

pero también son las que más eficiencia y rendimiento presentan en su funcionamiento. 
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-Silicio Policristalino: Este tipo de célula [78], [77] también está compuesta fundamentalmente 

por silicio como la anterior, pero en este caso el método de fabricación es mucho más sencillo 

y barato (el silicio se funde y se vierte en moldes). Este método da lugar a células compuestas 

de múltiples cristales de silicio lo que provoca que cuya eficiencia y rendimiento sean peores 

a los de la célula monocristalina 

2.3.3.1.2 Paneles de película delgada 

Estos paneles  [75], [77], [80] se fabrican depositando un material semiconductor sobre un 

sustrato similar al vidrio o al plástico (si se les quiere dotar de cierta flexibilidad). Su fabricación 

es monolítica lo que provoca que no se requiera el ensamble de varias células. Otra ventaja es 

la menor cantidad de material semiconductor respecto a los paneles de silicio cristalino, por 

otro lado, esto hace que estos paneles posean un rendimiento inferior. Son muy demandados 

en el ámbito doméstico debido a su relación rendimiento-precio y a sus características 

constructivas. Destacan actualmente en el mercado: 

-Silicio Amorfo: Los átomos de silicio se depositan químicamente de forma amorfa sobre la 

superficie soporte, lo que permite conformar paneles con una cantidad reducida de silicio, y 

de paso obtener un valor de EROI alto [77]. En lo respectivo a sus desventajas, Poseen un 

problema de inestabilidad en su rendimiento respecto a los valores nominales, siendo muy 

sensibles a factores como la temperatura. 

-GaAs: Estos paneles de arseleniuro de galio [77] poseen una alta eficiencia (>30%) y un grosor 

reducido (1-2µm) debido por un lado a las grandes características del galio como 

semiconductor y por otro lado a la estructura cristalina de la célula (similar a la del diamante). 

Como desventajas estos paneles poseen Germanio monocristalino, un mineral caro y un 

proceso de fabricación muy costoso energética y monetariamente. Estas desventajas han 

trasladado esta tecnología hacia sectores muy específicos como el aeroespacial. 

-CIGS: Los paneles de Indio cobre galio diseleniuro [34], [81], [82] compiten actualmente 

contra los paneles de telururo de cadmio con la ventaja de no poseer cadmio (que es un metal 

muy toxico y nocivo para la salud humana y del medio ambiente), de contar con una mayor 

eficiencia y de presentar una mayor flexibilidad constructiva lo que permite su uso en 

vehículos por ejemplo. En contrapartida son susceptibles al daño por humedad. 

-CdTe: Los paneles de telururo de cadmio [78], [79] son los paneles más delgados y baratos 

del mercado, pero también poseen una baja eficiencia y rendimiento. Estos paneles son los 

que menor huella de carbono presentan, por otro lado, poseen cadmio (metal de alta 

toxicidad y muy perjudicial para la vida animal y el medio ambiente) en su construcción lo cual 

hace vital su reciclado y tratamiento tras su periodo de vida útil.  

2.3.3.1.3 Perovskitas 

Actualmente están surgiendo nuevas células fotovoltaicas orgánicas en la búsqueda de una 

tecnología eficiente, barata, con menores residuos, más fácil de reciclar y con mejores 

ŎŀǊŀŎǘŜǊƝǎǘƛŎŀǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛǾŀǎ όǇŜǎƻΣ ŦƭŜȄƛōƛƭƛŘŀŘΧύΦ 9ƴ Ŝǎǘŀ ōǵsqueda están destacando en la 

actualidad los materiales de estructura perovskita [83], [84].  Los materiales tipo perovskita 

utilizados para fabricar celdas solares fotovoltaicas se caracterizan por tener un catión 
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voluminoso orgánico o inorgánico como el metilamonio o el cesio, un catión metálico como el 

plomo y un anión haluro como el bromo o el yodo. Cabe destacar que el alto coeficiente de 

absorción de la perovskita permite que estas celdas se puedan considerar de capa fina (thin-

film). Posee unas excelentes propiedades optoelectrónicas y su rendimiento en laboratorio es 

más elevado que las células de película fina (Imagen 14). Como inconvenientes nos 

encontramos con una tecnología totalmente nueva, que no se ha probado a gran escala, con 

un uso grande de sustancias toxicas como el plomo, con unos costes de fabricación grandes 

en la actualidad y con un ciclo de vida muy bajo debido a la degradación de las sustancias 

orgánicas que las componen. 

2.3.3.1.4 Células orgánicas (OPV) 

Este tipo de células [85] son todavía relativamente nuevas. Existen 3 tipos, moleculares, de 

polímeros orgánicos e híbridas. Su proceso de fabricación es sencillo y se puede asimilar a la 

impresión de una capa semiconductora sobre un sustrato. Estas células apenas provocan un 

reducido impacto ambiental, pues son biodegradables y su proceso de fabricación es poco 

costoso energéticamente. Además, se adaptan a cualquier superficie (incluso transparente) y 

su sencilla instalación y transporte las hacen ideales para equipos portátiles. Como principales 

desventajas se pueden citar su rápida degradación y su poca estabilidad, lo que las está 

lastrando enormemente en el mercado al igual que las perovskitas. 

2.3.3.1.5 Células fotovoltaicas multiunión 

Una célula fotovoltaica multiunión [34], [86] cuenta con múltiples uniones p-n de diferentes 

materiales semiconductores (también llamadas tándem se basan en apilar diferentes tipos de 

células). Cada unión p-n de cada material, produce corriente eléctrica en respuesta a una 

diferente longitud de onda de la luz, lo que aumenta la eficiencia de conversión de la energía 

de la luz solar a energía eléctrica utilizable. Una célula simple solo produce corriente eléctrica 

a partir de luz solar de una única longitud de onda.  

Las células comerciales en tándem actualmente obtienen un rendimiento superior al 30% con 

iluminación sin concentrar y llegan a obtener un 40% de rendimiento con luz solar 

concentrada. Sin embargo, este tipo de células consta de una mayor complejidad y precio de 

fabricación, lo que ha limitado su uso a funciones especiales, como su uso en el 

sector aeroespacial o en los concentradores fotovoltaicos. 

2.3.3.1.6 Evolución temporal de las eficiencias de las células fotovoltaicas 

Tras la explicación relativa a los diferentes tipos de células y paneles se muestra una imagen 

(Imagen 14) que muestra la mejora de rendimiento a lo largo de los años de los diferentes 

tipos de células solares fotovoltaicas justificando lo explicado en cada uno de los apartados de 

las células. Las células orgánicas y las de silicio amorfo son las que menor eficiencia presentan 

con un 18% y un 14% respectivamente en 2021. Las células CIGS y CdTe poseen eficiencias 

similares con valores de 23,4% y 22,1% y son superadas ligeramente por las perovskitas, con 

unos valores entre el 24,2% y el 25,5%.  Las células compuestas por silicio policristalino 

obtienen una eficiencia similar a los paneles CIGS tomando un valor de eficiencia de 23,3% y 

las células monocristalinas destacan sobre todas las comentadas ya, con una eficiencia que 
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alcanza el 26,7% en 2021. Las células multiunión o tándem son, lógicamente, las que mayor 

eficiencia obtienen, ya que se componen de distintos tipos de células superpuestas logrando 

eficiencias de hasta un 39,2%. 

Imagen 14: Evolución temporal de las eficiencias de los diferentes tipos de células fotovoltaicas 

 
Fuente: https://www.nrel.gov/pv/cell-efficiency.html 

 

2.3.4  Situación  actual  y perspectiva  de futuro de las tecnologías fotovoltaicas  en 

el mercado  
 

Tras explicar las características de los diferentes tipos de placas o células fotovoltaicas se 

enunciará a continuación la situación actual en el mercado, con el fin de conocer las células 

usadas realmente ahora y la evolución que podría tomar el mercado fotovoltaico en el futuro. 

Imagen  15: Evolución de la producción según el tipo de panel fotovoltaico 

 
Fuente: [87] 

 

En la Imagen  15 se puede observar el porcentaje de producción mundial de los distintos 

grandes grupos de paneles fotovoltaicos [87]. Destacan notablemente el porcentaje de 

producción de los paneles basados en silicio cristalino, debido al abaratamiento de estos 
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últimos a lo largo de los años y a su gran eficiencia, lo que redunda finalmente, en un reducido 

tiempo de payback o de recuperación de la inversión [52], [75], [77]. 

Imagen  16: Evolución de la producción según el tipo de panel fotovoltaico de película fina 

 
Fuente: [87] 

 

En lo respectivo a los paneles de película delgada, solo tienen presencia representativa 

actualmente los paneles CdTe, los CiGS y los de silicio amorfo. Siendo los CdTe los más 

demandados actualmente y los de silicio amorfo los que poseen una demanda muy reducida 

[45], [87]. 

Varios autores e instituciones [43], [44], [87]ς[89] han establecido estimaciones en lo 

respectivo a la evolución del mercado en un futuro próximo, en estas estimaciones destacan 

varios aspectos. En primer lugar, los paneles basados en silicio cristalino siguen dominando el 

mercado con porcentajes superiores al 85%. En segundo lugar, los paneles de película delgada 

poseen un porcentaje de mercado reducido y repartido entre los diferentes tipos de estos 

paneles (destacando la aparición del GaAs en alguna estimación [89], ya que se prevé una 

reducción en los costes de esta tecnología), aunque destacan especialmente las tecnologías 

CdTe y CIGS en detrimento de la demanda de la tecnología de silicio amorfo que será residual. 

Por último, la literatura, de forma general, no espera una producción de los paneles orgánicos 

o de perovskitas representativa en un futuro cercano [34], [44], [52], [87] debido a sus 

problemas y su temprano estado de desarrollo. Además, la falta de datos sobre los 

requerimientos materiales de estas tecnologías complica su estudio. Como excepción la IEA si 

ha planteado un escenario para 2040 con la presencia de perovskitas (estimando solo el plomo 

de esta tecnología debido a la falta de datos). 

2.3.5  Reciclaje de los paneles, procesos empleados  y tasas de reciclado 

El reciclado de los paneles es una de las facetas que puede hacer aumentar la demanda de 

esta tecnología en el futuro, ya que según diversos autores es capaz de reducir tanto el 

payback time de esta tecnología, como su demanda de minerales primarios [39], [42], [90]ς

[93]. En general, es posible distinguir cuatro fases en el reciclado de los paneles solares [40], 

[91], [92]. El desmantelamiento, la delaminación, la separación y, por último, el purificado de 

los materiales obtenidos.  



                                        Daniel Pulido Sánchez 
Máster en Ingeniería Industrial 

 Requerimientos materiales y EROI  
 26                              de las tecnologías fotovoltaicas en la transición energética 

Desmantelamiento: corresponde a la acción de separar el marco (generalmente de aluminio) 

y el cableado externo del resto del panel. Este método suele llevarse a cabo de forma manual 

y/o con procesos mecánicos (trituración y separación mediante instrumentos físicos). 

Delaminación: Separación del vidrio protector y la resina EVA de las células fotovoltaicas. Este 

paso es fundamental pues determina en gran medida la tasa de recuperación de los 

materiales. 

Métodos [40]: 

¶ Desintegración Física: Este método permite tener un gran control del manejo 

de los residuos, pero provoca el mezclado de algunos materiales con la resina, 

la destrucción de las células como conjunto y la degradación de algunos 

materiales 

¶ Disolución en disolvente:  Este proceso es capaz de eliminar fácilmente la resina 

separando el vidrio y además se puede reutilizar el disolvente. Sin embargo, 

requiere equipos costosos, es peligroso para la salud humana y requiere 

tiempos variables de reacción. 

¶ Disolución en ácido nítrico: Disolución capaz de eliminar totalmente la resina y 

la capa metálica de la oblea, lo que permite recuperar la célula completa. En 

cambio, el uso de esta disolución provoca emisiones peligrosas y provoca 

defectos en la célula debido al ácido inorgánico. 

¶ Tratamiento térmico: Este tratamiento elimina la resina y posibilita la 

recuperación completa de la célula, pero implica un consumo elevado de 

energía y unas emisiones peligrosas. 

¶ Irradiación ultrasónica: Es utilizado como complemento en el tratamiento de 

disolución con el objetivo de acelerar el proceso a cambio de encarecer el 

proceso y de tener que encargarnos del tratamiento de la solución residual. 

¶ Radioterapia:  Este proceso elimina fácilmente la resina, en cambio, es lento y 

muy caro. 

Separación: Separación de los distintos materiales que componen la célula solar, 

principalmente Silicio, cobre y plata.  

Métodos [40]: 

¶ Proceso mecánico seco y/o húmedo: Es un método no químico, sencillo que 

requiere una reducida cantidad de energía. Sin embargo, no es capaz de extraer 

los sólidos disueltos. 

¶ Decapado: Este proceso es sencillo y eficaz, puede recuperar materiales de gran 

pureza a costa de una alta demanda energética (proceso a alta temperatura) y 

el empleo de productos químicos. 

¶ Erosión: Es un tratamiento que no necesita productos químicos y permite la 

recuperación del vidrio. Por otro lado, requiere un proceso adicional de 

purificación. 
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¶ Chorro de vacío: Este método permite la eliminación de la capa de 

semiconductores sin necesidad de productos químicos y puede recuperar el 

vidrio, pero es un proceso relativamente largo y con emisión de diversas 

partículas metálicas. 

¶ Tensioactivos: Permite la eliminación total de los metales del vidrio y los 

tensioactivos son reutilizables pero las emulsiones empleadas se deben 

adaptar a las diferentes tecnologías de las células y el tiempo de actuación 

depende del caso. 

¶ Lixiviación: Este proceso elimina completamente el metal del vidrio y posibilita 

la extracción posterior de las soluciones metálicas. Sin embargo, cuenta con un 

uso elevado de productos químicos y un control complicado de las reacciones 

químicas. 

¶ Flotación: Método relativamente sencillo con un uso reducido de productos 

químicos donde el material se separa en varias etapas de flotación. 

Purificación: Purificación de algunos materiales con el fin de poder usarlos en aplicaciones 

específicas como la producción de nuevas placas fotovoltaicas.  

Métodos [40], [91]: 

¶ Hidrometalurgia: Es un procedimiento comercialmente aplicable con emisiones 

bajas y una fácil gestión del agua. Como desventajas cuenta con muchos pasos 

de separación y absorción (Complejidad alta) y el proceso químico debe 

adaptarse a las tecnologías de las células a reciclar. Además, aunque el agua 

sea fácil de gestionar en caso de accidente y vertido esta agua puede tener un 

alto carácter contaminante y toxico. 

¶ Pirometalurgia: Es un proceso industrialmente establecido donde la materia 

prima puede contener diferentes materiales (se puede estandarizar el 

proceso). Esta materia es sometida a altas temperaturas en hornos lo que 

provoca que algunos materiales se pierdan en la escoria, que aparezcan 

metales pesados y que sean necesarios una gran cantidad de energía y 

emisiones de gases contaminantes. 

Los métodos enunciados pueden combinarse y debido a la juventud de esta tecnología no se 

ha establecido ningún estándar de reciclado de los paneles. Esto provoca que haya un gran 

número de procesos de reciclado distintos con diferentes ventajas e inconvenientes y otorga 

una gran dificultad para saber cuánto se está reciclando realmente, con que coste energético 

y cuantos minerales podemos recuperar en la actualidad.  

Diversos autores coinciden en su estimación de que estos procesos pueden recuperar una 

cantidad de minerales elevada proveniente del reciclado de los paneles con porcentajes de 

recuperación superiores al 80% en peso [41], [42] (incluso en algunos procesos superior al 

95%). Por otro lado, también enuncian que actualmente los métodos empleados 

comercialmente (que buscan por encima de todo la rentabilidad económica y la posibilidad 
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de estandarización) recuperan una baja cantidad de los minerales, no llegando a un porcentaje 

de recuperación del 30% [39], [40], [42]. 

2.3.5.1 Revisión bibliográfica, reciclado de los paneles, tasas de reciclado 

Finalmente, tras explicar los diferentes procesos de reciclado, podemos enunciar las cifras 

exactas de recuperación de los diferentes minerales enunciadas por varios autores en la Tabla 

2 (Los métodos enunciados en la tabla se refieren a las metodologías de reciclado expresados 

por las referencias y enumerados por su orden de aparición): 

Tabla 2: Índices de reciclado de los diferentes minerales que componen los paneles y procesos empleados según 
diferentes autores 

 

Ardente et al [39] 
(%) 

Duflou et al [42] 
(%) 

Vasilis et al 
[94](%) 

Gangwar et 
al [41](%) 

Chowdhury et al 
[40] (%) 

Método 1  2 3 4 5 6 4 5 

Al 92 94 78,1 86 86 - 86 - 

Vidrio 9 88 89,6 98 98 - 98 90 

Acero - - 92,7 98 98 - 98 - 

Cu - - 34,7 85 95 - 85 - 

Ag 0 94 - 74 95 - 74 - 

Pb - - - - - 96 - - 

Cd - - - - - - - 95 

Te - - - - - 80 - 95 

Si 0 95 - - - - - - 
         Método 1 Desintegración física 

Método 2 Desmantelamiento, disolución en ácido e hidrometalurgia 

Método 3 Desintegración física y proceso mecánico 

Método 4 Desmantelamiento, disolución en acido, pirometalurgia e hidrometalurgia 

Método 5 
Desmantelamiento, proceso físico, disolución en acido, pirometalurgia e 

hidrometalurgia 

Método 6 Desintegración física, disolución en disolvente, hidrometalurgia 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de [39]ς[42], [94]. 
 

Tras observar los datos de la tabla anterior podemos obtener diferentes conclusiones. Por un 

lado, técnicamente somos capaces de recuperar una gran cantidad de minerales de gran 

pureza en el reciclado de los paneles, pero por otro, comercialmente no interesa realizar estas 

recuperaciones tan profundas de minerales de los paneles en la actualidad  por lo que se suele 

recurrir a procesos simples de desintegración y separación física (procesos mecánicos) [39], 

[40], [42]. El gasto de energía, materiales y mano de obra de los procesos de reciclado no 

permite a las empresas utilizar los procesos que reportan mayor recuperación de minerales y 

estas eligen procesos más estandarizados y simples, pero con menor recuperación mineral 

como la trituración y la pirometalurgia [42].  

 

 



                                        Daniel Pulido Sánchez 
Máster en Ingeniería Industrial 

 Requerimientos materiales y EROI  
                      de las tecnologías fotovoltaicas en la transición energética 29 

2.3.6  Tipos  de instalaciones fotovoltaicas  

2.3.6.1 Instalación en viviendas  
 

En pocos años la instalación de paneles fotovoltaicos en viviendas a tomado gran importancia, 

en primer lugar, impulsado por diferentes normativas de obligatorio cumplimiento impuestas 

por diferentes órganos de gobierno [95]ς[97] y, en segundo lugar, por el aumento de la 

rentabilidad a medio y largo plazo de los paneles fotovoltaicos [87] (han reducido su precio a 

lo largo del tiempo, aumentado su eficiencia y además se ha incrementado el precio de la 

electricidad). 

Imagen  17: Elementos de una instalación fotovoltaica en una vivienda unifamiliar 

 
Fuente: http://www.tecnomontajesaxarquia.com/energia-solar-fotovoltaica-malaga.html 

 

2.3.6.2 Instalación en industrias y grandes edificios no residenciales 
 

Al igual que en el sector residencial, en el sector industrial la instalación de paneles está 

aumentando a lo largo de los años, provocado por las diferentes normativas gubernamentales 

de construcción [95]ς[98] y por la posibilidad gracias a esta tecnología de reducir la factura 

eléctrica y la dependencia exterior de muchas industrias. 

Imagen  18: Instalación fotovoltaica en nave industrial 

 
Fuente: https://www.cubiertasolar.es/projects/fotovoltaica-industrial/ 
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2.3.6.3 Instalación en plantas fotovoltaicas 
 

La necesidad de obtener una energía sin depender de los combustibles fósiles y sin emisión 

directa de gases de efecto invernadero y contaminantes, unida al abaratamiento y mejora de 

la eficiencia de las células solares [87] ha provocado el aumento exponencial de las plantas de 

generación eléctrica que emplean este tipo de tecnología en todo el mundo [59], [99]. En este 

contexto podemos encontrar dos tipos fundamentales de plantas fotovoltaicas: 

¶ Plantas de gran potencia=>1MW: 

Estas plantas se sitúan en puntos que garanticen una gran rentabilidad y eficiencia de 

funcionamiento de los paneles, logrando un precio de generación de la electricidad 

competitivo (aunque su mayor demanda de espacio equipara la generación por superficie 

[100] de instalaciones más pequeñas). Este tipo de instalaciones de gran potencia pueden 

contar con seguidores solares para aumentar su eficiencia. Estas plantas suelen demandar la 

construcción y mantenimiento de grandes infraestructuras de transporte de electricidad, 

ŎŀǊǊŜǘŜǊŀǎΣ ǎǳƳƛƴƛǎǘǊƻ ŘŜ ŀƎǳŀΣ ŜǘŎΧ ǉǳŜ ŘŜōŜƴ ǎŜǊ ǘŜƴƛŘŀǎ Ŝƴ ŎǳŜƴǘŀ ŘŜ ŎŀǊŀ ŀ ƭŀ ǊŜƴǘŀōƛƭƛŘŀŘ 

energética y monetaria de la instalación. Estas grandes plantas suelen ser propiedad del 

estado y/o de grandes empresas de carácter privado. 

Imagen  19: Instalación fotovoltaica de La Mula (494 MW) 

 
Fuente: https://autosolar.es/blog/noticias-nacionales/la-planta-fotovoltaica-mas-grande-de-europa-esta-en-espana 

 

¶ Plantas solares de pequeña potencia o huertos solares<1MW: 

Este tipo de plantas de pequeño tamaño no suelen presentar eficiencias de producción tan 

altas como las plantas más grandes, debido entre otros factores a uso de sujeciones fijas para 

los paneles y, en muchas ocasiones, al aprovechamiento de tierras (en muchas ocasiones 

agrícolas) cuya irradiación puede no ser tan optima como la que se puede dar en una gran 

planta. Pero, la menor necesidad de espacio de estas plantas permiten a este tipo de 

instalaciones poseer una generación por superficie (w/m2) similar a las grandes instalaciones 

[100]. Además, aunque estas plantas demandan menos infraestructuras, emplean más 

materiales en algunos elementos por MW de potencia que las grandes plantas, ya que se ven 

perjudicadas por la relación kg/MW de muchos elementos como inversores, transformadores, 

ŜǘŎΧ 9ǎǘŀǎ ƛƴǎǘŀƭŀŎƛƻƴŜǎ ǎǳŜƭŜƴ ǇŜǊǘŜƴŜŎŜǊ ŀ ǇŀǊǘƛŎǳƭŀǊŜǎ ȅκƻ ŜƳǇǊŜǎŀǎ όƛƴŎƭǳǎƻ ǇǳŜŘŜ ƘŀōŜǊ 

varios titulares que compartan gastos comunes de la instalación). 
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Imagen  20: Huerto solar (<1MW) 

 
Fuente: https://autosolar.es/blog/energia-solar-fotovoltaica/instalar-huerto-solar 

 

2.3.6.4 Instalación en otros dispositivos  
 

Dispositivos como vehículos [101], cargadores o baterías móviles pueden montar actualmente 

paneles fotovoltaicos, buscando mediante esta tecnología aumentar su autonomía o 

conseguir alimentación sin depender de la red o de otros elementos. 

Imagen  21: Panel solar en el techo de un TOYOTA prius 

 
Fuente: https://autosolar.es/blog/noticias-nacionales/la-planta-fotovoltaica-mas-grande-de-europa-esta-en-espana 

 

2.4  Parámetros técnicos e intensidades materiales de la tecnología 

fotovoltaica 

Los paneles solares requieren de minerales para su fabricación, siendo alguno de ellos escaso 

en nuestro planeta, por eso es necesario tener en cuenta la composición y eficiencia de los 

paneles, tomando datos de varios autores que se mostrarán clasificados por tipo de célula 

solar y material. En este apartado se ejecutará una revisión bibliográfica con el fin de, 

posteriormente, seleccionar los valores más robustos de intensidades materiales y eficiencias. 

Una vez seleccionados estos valores (empleados en el análisis estático y como base del análisis 

dinámico), dependiendo del escenario escogido se implementarán tendencias de reducción 

de intensidades materiales o de mejora de la eficiencia a lo largo de años intentando imitar a 

la evolución temporal de la reducción de la intensidad material y con ello, estimar los datos 

más reales posibles de cara al análisis dinámico. 
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2.4.1  Selección de instalaciones tipo representativas previas al estudio  
 

Para obtener las intensidades materiales de las tecnologías fotovoltaicas debemos seleccionar 

antes las instalaciones tipo en las que se basará este estudio. Estas instalaciones deben ser lo 

más representativas posible respecto a los sistemas que se instalan actualmente y en un 

futuro próximo, pero debemos tener en cuenta que no hay dos instalaciones fotovoltaicas 

iguales. En primer lugar, se tendrán en cuenta las tecnologías de silicio mono y policristalinas 

(en el apartado enfocado a las células se toman juntos ambos tipos de paneles de silicio debido 

a que los datos encontrados en la bibliografía no suelen distinguir entre ellos), CdTe y CIGS 

basándonos en las estimaciones futuras del mercado enunciadas en el apartado 2.3 de este 

documento. 

Los tipos de instalaciones que se han elegido para la evaluación son dos: 

I Instalaciones de suelo: Se han contemplado instalaciones de suelo de 1MW de 

potencia con paneles fijos. Ya que esta instalación, que cuenta con una potencia 

media, puede ser representativa de instalaciones más potentes pero también de 

instalaciones más pequeñas, como los huertos solares [100]. Se ha elegido una 

instalación con un inversor central de 1MW de potencia y un único transformador de 

1 MVA de potencia [102]. 

 

II Instalaciones de tejado: Se han escogido instalaciones fotovoltaicas de 2,5kW de 

potencia con paneles fijos, ya que, estas representan muy bien los sistemas que se 

suelen instalar en las viviendas unifamiliares y en edificios de pequeño tamaño [88]. 

Se ha escogido un sistema con un inversor de 2,5kW [88] y este tipo de instalaciones 

no cuentan con transformador, ya que ese trabajo lo ejecuta el inversor. 

Se ha elegido como panel comercial base el SUN POWER Maxeon 5 [103], un panel 

monocristalino que cuenta con 2,12m2, 450W de potencia y un 22,2% de eficiencia. Las 

especificaciones y parámetros técnicos de este panel nos servirán para obtener aspectos, 

como la superficie de cada tipo de panel por MW de potencia, con los que, a su vez, hallar las 

intensidades materiales de algunos elementos de la tecnología fotovoltaica (apartado 2.4.2.1). 

2.4.2  Revisión bibliográfica, eficiencias energéticas de los paneles  
 

En este apartado se muestran las eficiencias energéticas de los distintos tipos de paneles 

fotovoltaicos obtenidas de la bibliografía. Estos datos nos otorgan la posibilidad de conocer la 

eficiencia actual de los paneles y de estimar su posible evolución a lo largo del tiempo.  

Como se puede observar en los gráficos (Imagen  22) todas las tecnologías muestran tendencias 

ascendentes en su eficiencia, siendo la tecnología basada en silicio cristalino la que presenta 

una mayor eficiencia y los paneles de película fina son los que presentan unos valores más 

reducidos.  
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Imagen  22: Eficiencias de los diferentes tipos de paneles aplicadas por varios autores 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de c-Si poli de [7], [34], [44], [52], [87], [104]ς[106], de CIGS de [34], [43], [44], 

[52], [87], [104], [105], [107], [108], c-Si mono de [7], [34], [44], [52], [87], [104]ς[106] ,de CdTe de [43], [44], [52], [87], 
[104], [105], [107], [108].  

 

En las gráficas se observa las eficiencias citadas por las diferentes referencias a lo largo de los 

años. Como se ha enunciado con anterioridad, como algunas referencias no indican el tipo 

exacto del panel de silicio, se han incluido los datos en ambas gráficas (mono y poli). 

2.4.2.1 Selección de las eficiencias energéticas de los paneles y parámetros técnicos 

Se ha elegido como eficiencias base finalmente las enunciadas por NREL [109], ya que en las 

gráficas se aprecia una clara tendencia temporal que nos indica que debemos escoger los 

paneles más recientes buscando la mayor exactitud. La eficiencia se usará para ver el número 

y los m2 de paneles necesarios para llegar a una instalación de 1 MW de potencia (Tabla 3) en 

el análisis estático y como punto de partida del análisis dinámico.  

Tabla 3: Eficiencia y potencia de los paneles empleados en la tecnología fotovoltaica 
 c-Si Mono c-Si poli CdTe CIGS 

Eficiencias [109] 24,4% 20,4% 19% 19,2% 

Potencia en el panel (W/panel) 495 413,85 385.45 389,51 

Potencia por superficie de panel (W/m2) 233,49 195,21 181,82 183,73 

Superficie de panel por MW (m2/MW) 4282,83 5122,60 5500,05 5442,76 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de [103], [109]. 
 

Se ha adaptado el panel comercial elegido (apartado 2.4.1) a los 24,4% de eficiencia escogidos 

aumentando su potencia de forma lineal con la eficiencia. Con la superficie del panel, se han 

hallado el resto de valores para el panel monocristalino. Para el resto de los paneles solo se 
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han variado estos valores de forma proporcional a la diferencia de la eficiencia con el panel 

de silicio monocristalino.  

2.4.2.2 Evolución de las eficiencias en el análisis dinámico 

Como se ha citado en el apartado anterior, las eficiencias enunciadas en la Tabla 3 serán las 

eficiencias de partida de cara al análisis dinámico, ya que observando su evolución a lo largo 

del tiempo se ha optado por implementar una mejora de las eficiencias anual en algunos 

escenarios del modelo al igual que han hecho otros autores [34]. Se ha estimado un 0,3%/año 

de mejora esperada (Imagen 23) en la eficiencia de todas las tecnologías tras observar las 

tendencias de mejora de la eficiencia de años anteriores [110]. Aunque, la última fuente citada 

solo enuncia la evolución de la eficiencia para paneles de silicio, se asumirá una similar 

evolución para los paneles de película fina debido a la falta de datos.  

Se debe enunciar también, que los paneles fotovoltaicos poseen una eficiencia máxima 

teórica, llamada límite de Shockey-Queisser [111]. Esta máxima eficiencia es del 29,1% en los 

paneles de silicio y del 33,7% en los paneles de película fina [112]. 

Imagen 23: Mejoras en las eficiencias de los diferentes tipos de paneles respecto a las enunciadas por varios autores 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de c-Si poli de [7], [34], [44], [52], [87], [104]ς[106], de CIGS de [34], [43], [44], 

[52], [87], [104], [105], [107], [108], c-Si mono de [7], [34], [44], [52], [87], [104]ς[106] ,de CdTe de [43], [44], [52], [87], 
[104], [105], [107], [108].  

2.4.3  Revisión bibliográfica, Células c-Si 

En este apartado enunciaremos los requerimientos materiales de las células compuestas de 

silicio cristalino. En primer lugar, se mostrará la evolución temporal de los requerimientos que 

se pueden obtener de varios autores Imagen  24 y, en segundo lugar, se muestran los 

requerimientos obtenidos de un único autor (Tabla 4): 
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Imagen  24: Elementos de los paneles c-Si enunciados por diferentes autores 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Cu de [6], [34], [45], [104], [105], [113], de Si de [6], [7], [34], [45], [104], 

[105], [114]ς[116], de Sn de [6], [34], [105], [113],de Ag de [6], [7], [34], [45], [104]ς[106], [113], [117]. 
 

Tras observar los requerimientos enunciados por diferentes autores se muestran los 

requerimientos expuestos por solo un autor (Tabla 4): 

Tabla 4: Elementos de los paneles c-Si enunciados por un único autor 

 Al Ni Pb Mg 

Gervais et al [34] (kg/MW)  184 - 62 - 

Moss RL et al [105], [113] (kg/MW) - - - 53,5 

Elshaki et al [104] (kg/MW) - 1,1 - - 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de [34], [105], [113], [117]. 
 

Una vez expuestos los requerimientos materiales se pueden observar dos cosas, en primer 

lugar, que la bibliografía no distingue entre paneles mono y policristalinos, y por otro, que a 

lo largo del tiempo, en general, hay una tendencia a reducir los requerimientos debido a la 

evolución tecnológica. 

2.4.3.1 Selección de intensidades materiales, células c-Si  

Tras observar los requerimientos enunciados por las diferentes referencias, se deben elegir 

los requerimientos (Tabla 5) para realizar el cálculo del EROI en el análisis estático y como 

punto de partida del análisis dinámico de este trabajo. 

Tabla 5: Intensidades de las células C-Si seleccionadas para el análisis 

 Al [34] Ag [34] Cu [34] Ni [104] Si [116]  Sn [34] Pb [34] Mg [105], [113] 

Intensidad 
material 
(kg/MW) 

184 21 946 1,1 3000 59 62 53,5 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de [34], [104], [105], [113], [116]. 
 

En este caso, observando las tendencias temporales de reducción de minerales, se ha optado 

por la elección de los requerimientos enunciados más recientemente. 
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2.4.3.2 Evolución de las intensidades materiales de las células C-Si 
 

Como se ha citado en el apartado anterior, las intensidades enunciadas en la Tabla 5 serán las 

intensidades iniciales de cara al análisis dinámico, ya que observando su evolución a lo largo 

del tiempo (Imagen  25), se ha optado por implementar una estimación de la reducción de las 

intensidades materiales anual en el modelo, al igual que han hecho otros autores [34]. 

Imagen  25: Evolución de las intensidades minerales de Si y de Sn estimadas 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Si de [6], [7], [34], [45], [104], [105], [114]ς[116], de Sn de [6], [34], [105], 

[113]. 

 

En nuestro caso, se han podido observar las tendencias de reducción en el silicio y el estaño 

que componen las células, aun así, tratando de estimar diferentes posibilidades de la 

reducción de intensidad material a lo largo del tiempo (como han hecho las referencias que 

también han implementado estas mejoras [34]), se han escogido diversos valores de 

reducción en la intensidad material de las células en función del escenario escogido en la 

simulación. 

Imagen  26: Evolución estimada por la ITRPV de la demanda de plata por parte de los paneles de silicio. 

 
Fuente: [118] 
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Es de reseñar la situación de la plata, que además de reducir su intensidad en las células de 

silicio de forma independiente, se ha buscado sustituirla por cobre [119]. Aun así, referencias 

como la ITRPV (Imagen  26)  [118] no estiman ya una mejora significativa en las intensidades 

minerales de plata por parte de los paneles de silicio, por esta razón se presentan distintos 

escenarios con distintas propuestas de reducción de la intensidad material en el análisis 

dinámico, intentando reflejar numerosas posibilidades. 

2.4.4  Revisión bibliográfica, Células CIGS 

En este apartado, enunciaremos los requerimientos materiales de las células CIGS expuestos 

por la bibliografía. En primer lugar, se mostrará la evolución temporal de los requerimientos 

que se pueden obtener de varios autores (Imagen  27), y en segundo lugar, se muestran los 

requerimientos obtenidos de un número reducido de autores (Tabla 6): 

Imagen  27: Elementos de los paneles CIGS enunciados por diferentes autores 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Cd de [34], [107], [120], de Cu de [34], [105], [107], [113], de Ga de [34], [43]ς
[45], [104], [105], [107], [113], [115], [117], [121], [122], de In de [34], [43]ς[45], [104], [105], [107], [108], [113], [115], 

[117], [121], [122], de Se de [34], [43]ς[45], [104], [105], [107], [113], [115], [117], [120]ς[122]. 
 

Tras observar los requerimientos enunciados por diferentes autores se muestran los 

requerimientos expuestos por un número reducido de autores (Tabla 6): 
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Tabla 6: Elementos de los paneles CIGS enunciados por un único autor 

 Mo Zn Sn 

Candelise et al [107] (kg/MW) 94,3 85,8 - 

Moss RL et al [105], [113] (kg/MW) - - 5,95 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de [105], [107], [113]. 
 

En esta ocasión se observa una gran dispersión en los datos obtenidos para este tipo de 

paneles. 

2.4.4.1 Selección de intensidades materiales, células CIGS. 

Tras observar los requerimientos enunciados por las diferentes referencias, se deben elegir 

los requerimientos (Tabla 7) para realizar el análisis del EROI y requerimientos materiales de 

este trabajo 

Tabla 7: Intensidades de las células CIGS seleccionadas para el análisis 

 Cu [34] Ga [117] Cd [34] In [117] Se [117] Mo [107] Zn [107] Sn [105], 
[113] 

Intensidad 
material 
(kg/MW) 

92 7.5 21 23 45 94,3 85,8 5,95 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de [34], [105], [107], [113], [117]. 
 

Se ha priorizado la elección de requerimientos enunciados lo más recientemente posible. Se 

ha tomado como referencia para el galio, el indio y el selenio a Elshaki et al [117] y no Gervais 

et al [34], porque los requerimientos enunciados por este último autor son muy dispares a los 

enunciados por la gran mayoría de la bibliografía. 

2.4.4.2 Evolución de las intensidades materiales de las células CIGS 
 

Como se ha citado en el apartado anterior, las eficiencias enunciadas en la Tabla 7 serán las 

intensidades iniciales de cara al análisis dinámico, ya que se ha optado por implementar una 

reducción de las intensidades materiales anual en el modelo al igual que han hecho otros 

autores [34] en función del escenario escogido en la simulación (tratando de estimar 

diferentes posibilidades de la reducción de la intensidad material a lo largo del tiempo). Como 

en la evolución temporal de las intensidades materiales (Imagen  27) no se pueden observar 

tendencias de reducción material (por lo menos a simple vista), se han escogido valores  

pequeños de reducción de  0%/año y 1,5%/año respecto al valor del año anterior en la 

intensidad material de las células, tras observar las referencias que también han 

implementado estas mejoras [34] y buscando reflejar numerosas posibilidades de reducción 

de la intensidad material. 

2.4.5  Revisión bibliográfica, Células CdTe 

En este apartado enunciaremos los requerimientos materiales de las células CdTe citados por 

la bibliografía. En primer lugar, se mostrará la evolución temporal de los requerimientos que 

se pueden obtener de varios autores (Imagen  28), y en segundo lugar, se muestran los 

requerimientos obtenidos de un número reducido de autores (Tabla 8): 
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Imagen  28: Elementos de los paneles CdTe enunciados por diferentes autores 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Cd de [43]ς[45], [104], [107], [115], [117], [121], [122], de Te de [43]ς[45], 

[104], [105], [107], [108], [113], [115], [117], [122], de In de [105], [113], [120]. 
 

Tras observar los requerimientos enunciados por diferentes autores se muestran los 

requerimientos expuestos por número reducido de autores (Tabla 8): 

Tabla 8: Elementos de los paneles CdTe enunciados por un único autor 

 Cu Mo Sn 

Berger et al [123] (kg/MW) 42,8 - - 

Candelise et al [107] (kg/MW) - 100,5 6,6 

Moss RL et al [105], [113] (kg/MW) - 21,4 - 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de [105], [107], [113], [123]. 
 

Una vez expuestos los requerimientos materiales se puede observar la alta dispersión que 

presentan los datos obtenidos de las referencias bibliográficas. 

2.4.5.1 Selección de intensidades materiales, células CdTe 

Tras observar los requerimientos enunciados por las diferentes referencias, se deben elegir 

los requerimientos (Tabla 9) para realizar el análisis del EROI y requerimientos materiales de 

este trabajo 

Tabla 9: Intensidades de las células CdTe seleccionadas para el análisis 

 Cu [123] Cd [117] In [105], [113] Te [117] Mo [105], [113] Sn [107] 

Intensidad 
material 
(kg/MW) 

42,8 85 15,9 97,5 21,4 6,6 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de [105], [107], [113], [117], [123]. 
 

Se ha priorizado la elección de requerimientos enunciados lo más recientemente posible. 
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2.4.5.2 Evolución de las intensidades materiales de las células CIGS 
 

Como se ha citado en el apartado anterior, las eficiencias enunciadas en la Tabla 7 serán las 

intensidades iniciales de cara al análisis dinámico, ya que se ha optado por implementar una 

reducción de las intensidades materiales anual en el modelo al igual que han hecho otros 

autores [34] en función del escenario escogido en la simulación (tratando de estimar 

diferentes posibilidades de la reducción de intensidad material). Como en la evolución 

temporal de las intensidades materiales (Imagen  28) no se pueden observar tendencias de 

reducción material (por lo menos a simple vista), se han escogido valores  pequeños de 

reducción de  0%/año y 1,5%/año respecto al valor del año anterior en la intensidad material 

de las células, tras observar las referencias que también han implementado estas mejoras [34] 

y buscando reflejar numerosas posibilidades de reducción de la intensidad material. 

2.4.6 Intensidades  materiales  de la construcción de los  paneles 

Además de las células, los paneles poseen otros elementos como la carcasa o el cristal que 

recubren estas primeras. La intensidad material de estos elementos que componen el panel 

junto a las células se puede ver a continuación en la Tabla 10. Las intensidades materiales de 

construcción de los paneles han sido obtenidas de Frischknecht R. et al. [88] salvo en el caso 

del aluminio, el titanio y el vanadio. Esta referencia enuncia las intensidades en kg/m2 por lo 

que estas se han convertido a kg/MW con el empleo de la ec.1 usando los m2 de panel por 

MW de potencia calculados en el apartado 2.4.2.1 .En el caso del aluminio se han sumado las 

intensidades de Frischknecht R. et al. [88] y de E. Gervais et al [34]. El titanio y el vanadio han 

sido obtenidos de De Castro C. et al. [54]. 

ὍὲὸὩὲίὭὨὥὨ άὭὲὩὶὥὰ ὴὥὲὩὰ
ὯὫ

ὓὡ
ὍὲὸὩὲίὭὨὥὨ άὭὲὩὶὥὰ ὴὥὲὩὰ

ὯὫ

ά
ϽὛόὴὩὶὪὭὧὭὩ ὨὩὰ ὴὥὲὩὰ

ά

ὓὡ
 (1) 

En este caso, se han podido separar las intensidades materiales entre paneles de silicio mono 

y policristalinos: 

Tabla 10: Intensidades materiales de la estructura de los paneles solares 

 c-Si Mono c-Si Poli CIGS CdTe 

Aluminio (Al) [34], [88] [kg/MW] 11356,3 13583 14431,9 11260 

Estaño (Sn) [88] [kg/MW] 51,4 61,5 65,3 0 

Vidrio [88] [kg/MW] 37731,7 45130,1 35296,3 46200,4 

Magnesio [88] [kg/MW] 6655,5 7960,5 8458,1 0 

Fibra de vidrio [88] [kg/MW] 1263,4 1511,2 217,7 594 

Plásticos [88] [kg/MW] 6231,5 7453,4 9867,7 9971,6 

Titanio (Ti) [54] [kg/MW] 6,3 6,3 6,3 6,3 

Vanadio (V) [54] [kg/MW] 0,5 0,5 0,5 0,5 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de [34], [54], [88] 
 

En el análisis dinámico, los posibles cambios en las eficiencias de los paneles de los diversos 

escenarios provocarán a su vez cambios en la ὛόὴὩὶὪὭὧὭὩ ὨὩὰ ὴὥὲὩὰ , por lo que estas 

intensidades materiales podrán variar a lo largo de las simulaciones del análisis dinámico. 
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2.4.7  Intensidades  materiales  de la estruc tura de montaje de los paneles 

Como se ha enunciado anteriormente, además de los propios paneles una instalación 

fotovoltaica presenta otros elementos como la propia estructura de fijación y sujeción de los 

paneles. Estas estructuras (pocas veces tenida en cuenta por la bibliografía) poseen una gran 

cantidad de materiales que redundan además en la energía necesaria para la construcción y 

funcionamiento de una instalación fotovoltaica como se explicara más adelante (Sección 6). 

Los requerimientos de construcción de las estructuras de montaje de los paneles han sido 

obtenidos de Frischknecht R. et al. [88] salvo en el caso del cemento que ha sido obtenido de 

De Castro C. et al. [54]. Como se ha enunciado con anterioridad, la referencia [88] enuncia las 

intensidades en kg/m2 por lo que estas se han convertido a kg/MW con el empleo de la ec.1 

usando los m2 de panel por MW de potencia calculados en el apartado 2.4.2.1. A continuación, 

se muestran los datos obtenidos (Tabla 11): 

Tabla 11:Intensidades materiales de la estructura de montaje de los paneles solares 

 c-Si Mono c-Si Poli CIGS CdTe 

Suelo Tejado Suelo Tejado Suelo Tejado Suelo Tejado 

Hierro (Fe) [88] 
[kg/MW] 

30879 8523 36934 10194 39242 10831 39655 10945 

Cemento [54] 
[kg/MW] 

75000 0 89706 0 95313 0 96316 0 

Aluminio* (Al) 
[88] [kg/MW] 

17046 11581 20388 13852 21662 14717 21890 14872 

Acero inox [88] 
[kg/MW] 

1058 278 1265 333 1344 354 1359 358 

Zinc (Zn) [88] 
[kg/MW] 

1135 0 1358 0 1442 0 1458 0 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de [54], [88]. * siguiendo la metodología de De Castro et al 2020 [54] se optará 
por una instalación de cemento y acero y se suprimirá este aluminio en los requerimientos finales, ya que este tipo de 

instalaciones sin aluminio son menos costosas energéticamente hablando. 
 

Tras mostrar los datos se puede apreciar que la demanda mineral (con intensidades materiales 

que alcanzan los 96000 kg/MW en el caso del cemento o de 39000 kg/MW en el caso del 

hierro) de estas estructuras no se puede despreciar si se quiere realizar un análisis preciso 

desde el punto de vista material y energético. Aunque la referencia [88] indica la cantidad de 

aluminio enunciada en la tabla, siguiendo la metodología de De Castro et al 2020 [54] se 

optará por una instalación de cemento y acero y se suprimirá este aluminio en los 

requerimientos finales, ya que este tipo de instalaciones sin aluminio son menos costosas 

energéticamente hablando. 

En el análisis dinámico, los posibles cambios en las eficiencias de los paneles de los diversos 

escenarios provocarán a su vez cambios en la ὛόὴὩὶὪὭὧὭὩ ὨὩὰ ὴὥὲὩὰ , por lo que estas 

intensidades materiales podrán variar a lo largo de las simulaciones del análisis dinámico. 

2.4.8  Intensidades  materiales  de los inversores  

Ya se ha explicado con anterioridad que las instalaciones fotovoltaicas necesitan inversores 

para convertir la corriente continua que obtienen los paneles en corriente alterna. De esta 
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forma, la corriente alterna obtenida puede ser demandada por algún sistema de consumo o 

ser transportada a otro lugar. Los requerimientos materiales de estos sistemas enunciados 

por Tschümperlin et al [124] son (Tabla 12): 

Tabla 12: Requerimientos materiales de los inversores 

Inversor de potencia 2,5 kW 5 kW 10 kW 20 kW 

E
x
tr

a
p
o

la
n
d
o

  
    
  

  
   
  

Ҩ
 
Ǌ
Ŝ
ǎ
ǳ
ƭ
ǘ
ŀ
Ř
ƻ
ǎ
 
Ҩ

 1 MW 

Cu (kg) 1,9 3,1 4,9 7,9 113,2 

Al (kg) 5 8 12,8 20,5 297,9 

Acero (kg) 0,9 1,5 2,3 3,7 53,62 

Plástico (kg) 2,2 3,6 5,7 9,2 131,1 

Electrónica (kg) 1,5 2,5 3,9 6,4 89,36 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de [124]. 
 

Se han extrapolado los datos para obtener los requerimientos de un inversor de 1 MW (la 

referencia solo llega hasta 20kW) necesario en una planta fotovoltaica de 1MW (instalación 

de suelo). Hay que reseñar que, como se enuncio con anterioridad, para las instalaciones de 

tejado se emplean inversores de 2,5 kW y no es necesario un transformador, ya que el inversor 

hace este trabajo. 

2.4.9  Intensidades  materiales  de los transformadores  

Junto a los inversores necesitamos unos dispositivos que permitan elevar la tensión de la 

energía eléctrica producida a la tensión de la red si queremos que esta sea transportada a otro 

lugar. Los requerimientos materiales de estos sistemas son muy variables despendiendo de 

las especificaciones de la planta y de la red de transporte a la que este conectada, por lo tanto, 

se enunciarán valores basados en un transformador de la marca española Ormazábal (Tabla 

13) [125] que pueden discernir de los reales en algunos casos: 

Tabla 13: Requerimientos materiales de los transformadores 

Transformador 1MVA [kg/MW] 

Núcleo de hierro [125] 1730 

Bobinado de aluminio [125] 630 

Aceite dieléctrico [125] 552 

Acero 859 

TOTAL [125] 3787 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de [125]. 
 

Como se ha enunciado con anterioridad, en nuestro caso, se ha elegido un transformador de 

1MVA para una instalación fotovoltaica de 1MW (instalación de suelo). Se ha escogido un 

transformador elevador hasta 24kV de la marca Ormazabal [125]. Ante la falta de datos de la 

demanda de acero se ha estimado que la demanda es el resto de peso hasta llegar al peso 

total citado por Ormazabal. 

2.4.10  Intensidades  materiales  de las conexiones  

Los paneles fotovoltaicos necesitan estar conectados a los demás componentes de las 

instalaciones fotovoltaicas para poder proporcionar electricidad (Imagen  29). Para que la 

energía eléctrica pueda llegar desde el panel a la red y/o a la instalación, ya sea industrial o 

una vivienda necesitamos determinadas conexiones [126]. Podemos dividir las conexiones en 
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dos tipos, por un lado, las conexiones que permiten interconectar los sistemas de producción 

de energía eléctrica fotovoltaica con el fin obtener la energía, y por otro lado las conexiones 

para llevar esta energía a la red de transporte en el caso de que nuestro fin sea el de 

producción de energía o que nuestra energía generada supere a nuestra energía demandada 

y no la necesitemos acumular. 

Imagen  29: Esquema básico de las interconexiones de una planta fotovoltaica 

 
Fuente: https://www.topcable.com/blog-electric-cable/cables-para-instalaciones-fotovoltaicas/ 

 

Estas conexiones dependen de la disposición, la situación y la potencia de la instalación dando 

lugar a la siguiente clasificación de su demanda mineral (Tabla 14):  

Tabla 14: Requerimientos materiales de las conexiones de los paneles solares 

Lugar de instalación 

En ǾƛǾƛŜƴŘŀǎΣ ƴŀǾŜǎΣ ŜŘƛŦƛŎƛƻǎΧ 
En instalaciones de 

producción energética 

Viviendas 
unifamiliares, 

edificios 
ǇŜǉǳŜƷƻǎΧ 

Edificios de gran 
tamaño, naves 
ƛƴŘǳǎǘǊƛŀƭŜǎΧ 

Desde 
panel a 
inversor 

Desde inversor 
a 

transformador 
 

Cu (kg/m) 0,054 0,089 0,143 0  

Al (kg/m) 0 0  0 1,215  

Acero Galvanizado (kg/m) 0 0 0 0,45  

Acero (kg/m) 0 0 0 2,48  

Cemento (kg/m) 0 0 0 180  

PVC (kg/m) 0,15 0,24 0,39 11  

Vida útil (años) 40  
 

Fuente: Elaboración propia con datos de  [102], [126]ς[129]. 
 

Se han considerado cables fotovoltaicos de 6 mm2 para las instalaciones más pequeñas y de 

10mm2 para las instalaciones cuya potencia es superior pero cuya finalidad tampoco es la de 

producir energía. Finalmente, se ha escogido un cable fotovoltaico de 16 mm2 para conectar 

los paneles e inversores de las instalaciones de producción de electricidad (huertos y parques 

solares). La consideración de estos tamaños ha sido tomada debido a dos factores 
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fundamentales. El primero, la experiencia visualizando el cableado que usualmente se emplea 

en estas instalaciones [102], [127]. El segundo, el cálculo de las secciones del cableado 

utilizando los criterios de caída de tensión y calentamiento del ICT-18 que nos indica que esos 

tamaños son adecuados para la mayoría de ese tipo de instalaciones [102], [127], [128].  

En lo respectivo a la conexión de la instalación con la red de transporte (hasta el 

transformador) se han tomado como referencia los datos de [126], [129]. Se ha elegido como 

tubería de referencia una de dos tubos de 160 mm de diámetro insertada en un cubo de 

hormigón de 45 cm de lado y unos 5 cm de espesor, tomada de las instrucciones de la guía de 

baja y media tensión [70]. El peso del hormigón de esta última referencia se ha comparado 

con el peso del hormigón de Bumby et al [126] utilizando esta relación para aplicarla a los 

demás materiales. 

Una vez enunciados lo materiales empleados en las redes eléctricas y su cantidad debemos 

conocer cuantos metros de red por MW de potencia son necesarios para cada tipo de 

instalación. 

En la tabla siguiente (Tabla 15) se enuncian los metros de cables estimados con la ayuda, por 

una parte, de los comentarios obtenidos de la fuente bibliográfica [130] y por otra, utilizando 

suposiciones fundadas por la experiencia (observando instalaciones existentes, aunque este 

es un valor sujeto a mucha variabilidad, por eso se emplean suposiciones). Estas longitudes 

han sido calculadas mediante el uso de los datos técnicos de los distintos tipos de paneles 

(ratio paneles/MW): 
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Tabla 15: Metros de los diferentes tipos de conexión por MW de potencia 

 
9ƴ ǾƛǾƛŜƴŘŀǎΣ ƴŀǾŜǎΣ ŜŘƛŦƛŎƛƻǎΧ 

En instalaciones de producción 
energética 

 

Viviendas 
unifamiliares, 

edificios 
ǇŜǉǳŜƷƻǎΧ 

Edificios de gran 
tamaño, naves 
ƛƴŘǳǎǘǊƛŀƭŜǎΧ 

Desde panel a 
inversor 

Desde inversor a 
transformador 

C-Si mono 

Comentarios 

Asumiendo 2 m 
por panel, y 

dado eso: 2020 
paneles/MW x 

2m/panel  

Asumiendo 3 m 
por panel, y 

dado eso: 2020 
paneles/MW x 

2m/panel  

Asumiendo 4 m 
por panel, y 

dado eso: 2020 
paneles/MW x 

2m/panel  

Asumiendo 0,25 
m por panel, y 
dado eso: 2020 
paneles/MW x 

2m/panel  

Longitud (m/MW) 4040 6060 8080 505 

C-Si poli 

Comentarios 

Asumiendo 2 m 
por panel, y 

dado eso: 2415 
paneles/MW x 

2m/panel  

Asumiendo 3 m 
por panel, y 

dado eso: 2415 
paneles/MW x 

2m/panel  

Asumiendo 4 m 
por panel, y 

dado eso: 2415 
paneles/MW x 

2m/panel  

Asumiendo 0,25 
m por panel, y 
dado eso: 2415 
paneles/MW x 

2m/panel  

Longitud (m/MW)  4830 7245 9660 603.75 

CIGS 

Comentarios 

Asumiendo 2 m 
por panel, y 

dado eso: 2564 
paneles/MW x 

2m/panel  

Asumiendo 3 m 
por panel, y 

dado eso: 2564 
paneles/MW x 

2m/panel  

Asumiendo 4 m 
por panel, y 

dado eso: 2564 
paneles/MW x 

2m/panel  

Asumiendo 0,25 
m por panel, y 
dado eso: 2564 
paneles/MW x 

2m/panel  

Longitud (m/MW) 5128 7692 10256 641 

CdTe 

Comentarios 

Asumiendo 2 m 
por panel, y 

dado eso: 2597 
paneles/MW x 

2m/panel  

Asumiendo 3 m 
por panel, y 

dado eso: 2597 
paneles/MW x 

2m/panel  

Asumiendo 4 m 
por panel, y 

dado eso: 2597 
paneles/MW x 

2m/panel  

Asumiendo 0,25 
m por panel, y 
dado eso: 2597 
paneles/MW x 

2m/panel  

Longitud (m/MW) 5194 7791 10388 649.25 
 

Fuente: Elaboración propia.  
 

En las simulaciones del análisis dinámico los ratios de paneles/MW variarán con los cambios 

en las eficiencias de los paneles impuestos en los escenarios, y por lo tanto, variaran a lo largo 

del tiempo las intensidades materiales de las conexiones y los cableados. 

Posteriormente con las longitudes y requerimientos ya obtenidos, podemos hallar la masa por 

MW de potencia de los diferentes materiales (Tabla 16) multiplicando los valores obtenidos en 

las tablas anteriores (ec.2): 

ὓὥὸὩὶὭὥὰ 
ὯὫ

ὓὡ
ὓὥὸὩὶὭὥὰὯὫȾά ὒέὲὫὭὸόὨ ὨὩ ὰὥί ὧέὲὩὼὭέὲὩί

ά

ὓὡ
 (2) 
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Tabla 16: Masa de los componentes de las líneas por MW de potencia 

Redes para la 
infraestructura de la 

fotovoltaica 

9ƴ ǾƛǾƛŜƴŘŀǎΣ ƴŀǾŜǎΣ ŜŘƛŦƛŎƛƻǎΧ 
En instalaciones de 

producción energética 

Viviendas 
unifamiliares, 

edificios 
ǇŜǉǳŜƷƻǎΧ  

Edificios de 
gran tamaño, 

naves 
ƛƴŘǳǎǘǊƛŀƭŜǎΧ  

Desde 
panel a 
inversor  

Desde inversor 
a 

transformador  

C-Si mono 

Cobre (kg/MW) 218,16 539,34 1155,44 0 

Al (kg/MW) 0 0 0 613,58 

Acero galvanizado (kg/MW) 0 0 0 227,25 

Barra de acero... (kg/MW) 0 0 0 1252,4 

Cemento (kg/MW) 0 0 0 90900 

PVC (kg/MW) 606 1454,4 3151,2 5555 

C-Si poli 

Cobre (kg/MW) 260,82 644,8 1381,38 0 

Al (kg/MW) 0 0 0 733,56 

Acero galvanizado (kg/MW) 0 0 0 271,69 

Barra de acero... (kg/MW) 0 0 0 1497,3 

Cemento (kg/MW) 0 0 0 108675 

PVC (kg/MW) 724,5 1738,8 3767,4 6641,25 

CIGS 

Cobre (kg/MW) 276,91 684,59 1466,61 0 

Al (kg/MW) 0 0 0 778,82 

Acero galvanizado (kg/MW) 0 0 0 288,45 

Barra de acero... (kg/MW) 0 0 0 1589,68 

Cemento (kg/MW) 0 0 0 115380 

PVC (kg/MW) 769,2 1846,1 3999,84 7051 

CdTe 

Cobre (kg/MW) 280,48 693,4 1485,48 0 

Al (kg/MW) 0 0 0 788,84 

Acero galvanizado (kg/MW) 0 0 0 292,16 

Barra de acero... (kg/MW) 0 0 0 1610,14 

Cemento (kg/MW) 0 0 0 116865 

PVC (kg/MW) 779,1 1869,84 4051,32 7141,75 
 

Fuente: Elaboración propia.  
 

Como se ha enunciado anteriormente, en el análisis dinámico la longitud de las conexiones 

podrá variar a lo largo de la simulación (debido a los cambios en las eficiencias de los paneles) 

lo que provocará cambios en las intensidades minerales de las conexiones. En aras de la 

simplicidad, y debido a la incertidumbre de conocer cuántos de los paneles destinados a 

viviendas o naves se podrían instalar en edificios pequeños, como las viviendas, o en edificios 

de mayor tamaño, se establecerá que un 50% de los paneles se instalan en edificios de 

pequeño tamaño y el otro 50% en edificios más grandes. Esta hipótesis se establece tanto para 

el análisis estático como para el dinámico. 

2.4.11  Intensidades  materiales  totales de la tecnología fotovoltaica  

En este apartado se enunciarán todos los requerimientos de la tecnología (previamente 

presentados) ya unidos por MW de potencia de la instalación (Tabla 17). Estas intensidades 



                                        Daniel Pulido Sánchez 
Máster en Ingeniería Industrial 

 Requerimientos materiales y EROI  
                      de las tecnologías fotovoltaicas en la transición energética 47 

materiales son las que se emplean en el análisis estático y como punto inicial del análisis 

dinámico, ya que la variación de la eficiencia y la reducción de algunas intensidades materiales 

a lo largo de las simulaciones provocan la variación de las intensidades materiales finales. 

Tabla 17: Intensidad material de la tecnología fotovoltaica.  

 c-Si Mono c-Si Poli CIGS CdTe 

Material de 
construcción 
(kg/MW) 

Suelo Tejado Suelo Tejado Suelo Tejado Suelo Tejado 

Aluminio (Al) 13081,7 25121 15428,4 29618,5 16138,6 31149,1 12976,7 28132,1 

Cadmio (Cd) 0 0 0 0 21 21 85 85 

Cemento (ce) 165900 0 198380,9 0 210692,5 0 213180,8 0 

Cobre (Cu) 2214,6 2084,8 2440,6 2158,8 1671,8 1332,8 1641,5 1289,7 

Electrónica 89,4 600 89,4 600 89,4 600 89,4 600 

Fibra de vidrio 1263,4 1263,4 1511,2 1511,2 217,7 217,7 594 594 

Galio (Ga) 0 0 0 0 7,5 7,5 0 0 

Vidrio 37731,7 37731,7 45130,1 45130,1 35296,3 35296,3 46200,4 46200,4 

Grava * (carreteras, 
protecciones) 

500000 0 500000 0 500000 0 500000 0 

Indio (In) 0 0 0 0 23 23 15,9 15,9 

Hierro (Fe) * Hierro 
y acero de bajo 
contenido en 
carbono) 

35800 9089 42297,9 10800,4 44773,9 11452,9 45221,6 11569,7 

Lubricante 552 0 552 0 552 0 552 0 

Magnesio (Mg) 6709 6709 8014 8014 8458,1 8458,1 0 0 

Manganeso * (Mn) 500 500 500 500 500 500 500 500 

Molibdeno (Mo) 0 0 0 0 94,3 94,3 21,4 21,4 

Níquel * (Ni) 85,7 23,4 102,3 27,7 107,5 28,3 108,7 28,6 

Pintura * 150 0 150 0 150 0 150 0 

Plomo (Pb) 62 62 62 62 0 0 0 0 

Plásticos 15068,8 8141,7 17993,1 9565 21049,6 12055,37 21295,7 12176,1 

Arena de sílice * 36702 36702 42252 42252 25897 25897 34083 34083 

Plata (Ag) 21 21 21 21 0 0 0 0 

Preparación del 
terreno * 
(movimientos de 
ǘƛŜǊǊŀΧύ 

4500000 0 4500000 0 4500000 0 4500000 0 

Selenio (Se) 0 0 0 0 45 45 0 0 

Estaño (Sn) 110,4 110,4 120,5 120,5 71,3 71,3 6,6 6,6 

Acero inoxidable 1057,9 278,4 1265,3 333 1344,4 353,8 1358,5 357,5 

Teluro (Te) 0 0 0 0 0 0 97,5 97,5 

Titanio (Ti) 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 

Vanadio (V) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Zinc (Zn) 1134,9 0 1357,5 0 1528,1 85,8 1457,5 0 

Total 5318242 128445 5377674 150721 5368736 127696 5379643 5377674 
 

Fuente: Elaboración propia. * Se deben justificar algunos materiales que no se habían enunciado hasta ahora, con los que 
se ha buscado completar los posibles huecos presentes en la bibliografía que trataba de forma independiente cada aspecto 
de la tecnología: 
-Hierro: Se ha añadido el 74% en peso del acero inox debido a su composición [131]. 
-Preparación de terreno y grava: Estos requerimientos han sido obtenidos de De Castro et al [54]. Aunque, a priori, no es 
un requerimiento material propiamente dicho, hay que tener en cuenta estos aspectos para el posterior análisis del EROI, 
ya que son trabajos que demandan energía. 
-Arena de sílice: Se trata, en primer lugar, de los requerimientos de silicio de los paneles cristalinos a los que se les ha 
sumado (280%, [88]) las pérdidas materiales para obtener el propio silicio a partir de la arena de sílice. También se ha 
sumado un 73% en peso del vidrio [132] y un 60% en peso de la fibra de vidrio [133] debido a su composición. 
-Níquel: Níquel que se encuentra en el interior del acero inoxidable (8%). 
-Manganeso: Dato obtenido de De Castro et al [54]. 
-Pintura: Requerimiento obtenido de De Castro et al [54] (Solo para instalaciones de suelo). 
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Tras mostrar los requerimientos totales de las tecnologías fotovoltaicas a estudio, hay que 

indicar que las necesidades de material se incrementarán en un 10% con respecto a su 

composición final de cara a su análisis energético (EROI) y de demanda mineral, con el fin de 

tener en cuenta las pérdidas de material en los procesos de obtención y fabricación (Scrap 

rate). 

2.5 Disponibilidad de minerales: Recursos, Reservas y reciclado. 

Como se ha enunciado en los apartados anteriores la obtención de los paneles, su cableado, 

sus ƛƴŦǊŀŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀǎΧǊŜǉǳƛŜǊŜƴ ŘŜ ƭŀ ǳǘƛƭƛȊŀŎƛƽƴ ŘŜ ǳƴŀ ƎǊŀƴ ǾŀǊƛŜŘŀŘ de minerales, algunos 

de ellos escasos en nuestro planeta, otros muy costosos de conseguir hablando en términos 

energéticos y económicos, incluso alguno de ellos es obtenido con violaciones de los derechos 

humanos de por medio y con grandes conflictos sociales.  

En este apartado indicaremos las reservas y recursos actuales de estos minerales [134], [135] 

y los ratios de reciclado mundiales.  

Entendiendo por recursos y reservas lo siguiente (Imagen  30): 

-Recursos: Es la cantidad total de un elemento determinado disponible en nuestro planeta en 

este caso. 

-Reservas: Es la cantidad de un elemento determinado disponible en nuestro planeta que 

podemos obtener de forma factible tecnológica, legal y económicamente. 

Imagen  30: Diferencias entre recursos y reservas 

 
Fuente: http://www.tetrapods.co.uk/mineralsuk/mineralsYou/resourcesReserves.html 

 

Y entendiendo por ratios de reciclado mundiales: 

-Contenido reciclado (RC): El contenido reciclado es la fracción de metal reciclado (chatarra) 

presente en la fabricación actual de ese metal. 

http://www.tetrapods.co.uk/mineralsuk/mineralsYou/resourcesReserves.html
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-Ratio de reciclaje de fin de vida (EOL-RR): El ratio de reciclaje de fin de vida nos indica que 

porcentaje de un metal determinado se recicla al final de la vida útil del producto en el que se 

encuentra, conservando sus propiedades físicas y químicas intactas. 

Una vez explicados todos los términos podemos indicar los recursos, reservas y los ratios de 

reciclado mundiales de los diferentes minerales y materiales en la siguiente tabla (Tabla 18): 

Tabla 18: Recursos, Reservas y ratios de reciclado de diversos minerales  

 

Reservas (Mt) [134], 
[135] 

Recursos (Mt) [134], [135] 
RC ratio 
(/1) [35] 

EOL ratio 
(/1) [35] 

Aluminio (Al) 28000 75000 0,35 0,56 

Cadmio (Cd) 0.5 6 0,5 0,15 

Cemento *  - - Ғл Ғ0 

Cobre (Cu) 720 2100 0,285 0,48 

Galio (Ga) 0,0052 1 0,375 Ғ0 

Indio (In) 0,011 0,0471 0,375 Ғ0 

Electrónica* - - 0 0 

Hierro (Fe) 160000 800000 0,4 0,71 

Fibra de vidrio - - 0 0 

Lubricante* - - 0 0 

Magnesio (Mg) 2400 12000 0,33 0,39 

Manganeso (Mn) 570 1030 0,37 0,53 

Molibdeno (Mo) 11 14 0,33 0,3 

Níquel (Ni) 81 130 0,35 0,6 

Plomo (Pb) 87 2000 0,525 0,735 

Plásticos* Ғқ Ғқ Ғ0 Ғ0 

Arena de sílice - Ғқ Ғ0 Ғ0 

Acero inoxidable - - 0,4 0,71 

Plata (Ag) 0,53 1,308 0,26 0,635 

Selenio (Se) 0,12 315 Ғ0 Ғ0 

Estaño (Sn) 4,8 76.2 0,22 0,75 

Teluro (Te) 0,024 126 Ғл Ғ0 

Titanio (Ti) 794 2000 0,52 0,91 

Vanadio (V) 15 63 Ғл Ғ0 

Zinc (Zn) 230 1900 0,225 0,395 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de [135] y de [35]. ς Desconocimiento o falta de sentido práctico del dato. *Los 

materiales compuestos no poseen reservas o recursos como tal, dependen de su composición y proporciones.  En el 

caso del acero inoxidable se ha establecido unos ratios de reciclaje similares al hierro [54]. En el caso de la arena de 
sílice no se disponen de datos de reservas. 

 

Estos ratios de reciclado se emplearán tanto en el análisis estático como en el dinámico, ya 

que el modelo comprende una gran cantidad de tecnologías renovables (con muchas 

diferentes partes) y el consumo de minerales del resto de la economía, por lo tanto, se 

emplearán ratios globales de reciclado en lugar de los específicos de los paneles solares 

citados en el apartado 2.3.5 de este documento. 
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Se debe remarcar que en el análisis dinámico el ratio de reciclado RC se calculará de forma 

endógena a lo largo de las simulaciones, y el ratio presente en la tabla se empleará en el 

análisis estático. 

Aunque vemos en la Tabla 18 que todavía disponemos de una gran cantidad de reservas 

minerales disponibles en nuestro planeta, el uso de diversas tecnologías que emplean estos 

minerales de forma intensiva (y los reducidos ratios de reciclado) nos pueden conducir hacia 

el agotamiento de estos en un corto periodo de tiempo, llevando todo ello hacia un punto de 

no retorno para diversas tecnologías como, la movilidad eléctrica, las energías renovables, las 

pantallas táctiles, la ƛƭǳƳƛƴŀŎƛƽƴ [95Χpudiendo provocar a su vez graves problemas 

socioeconómicos y de muy diversa índole en todo el mundo. 

2.6 Tasa de retorno energético (EROI) 

Este apartado completará las explicaciones sobre el EROI ya empezadas en la introducción de 

este trabajo. El EROI es el indicador más popular para medir la proporción de energía 

excedente en relación con las inversiones energéticas necesarias. En resumen, se puede decir 

que el EROI es el rendimiento de la energía invertida en un sistema de producción energética 

[136], la relación entre la energía producida durante su vida útil y la energía consumida para 

producir esa energía a lo largo del tiempo (energía utilizada en su fabricación y 

funcionamiento). 

Este indicador nos muestra un aspecto clave de esta tecnología, la eficiencia de la inversión 

energética en la producción eléctrica fotovoltaica. Este aspecto deriva finalmente en factores 

como el número de materiales que son necesarios para la construcción de las instalaciones y 

si son caros (energéticamente) de obtener, la dificultad energética para fabricar los paneles, 

o la energía empleada en construir y mantener la infraestructura necesaria para obtener 

electricidad a partir de estas últimas. En este trabajo se estimará y evaluará el EROI de 

diferentes tipos de paneles de forma estática, ejecutando un procedimiento análogo al 

realizado por Carlos de Castro et al [54] para hallar el EROI de diferentes fuentes de energía 

renovables y de forma dinámica, empleando el modelo MEDEAS-W. 

Existen diferentes métodos para estimar el EROI de una tecnología, según diferentes criterios 

de selección de los límites del sistema: 

ὉὙὕὍ
%ÎÅÒÇÉÁ ÅÍÉÔÉÄÁ Á ÎÉÖÅÌ ÄÅ ÐÌÁÎÔÁ

ВὉὲὟ

#ÁÐÁÃÉÄÁÄ ÄÅ ÐÏÔÅÎÃÉÁ#&, ρ  /,

ÇϽ%Î5 %Î5 .Å×
  ÃÁÐ %Î5$ÅÃÏÍ %Î54ÒÁ Ὓὅ

 (6) 

  

ὉὙὕὍ
%ÎÅÒÇþÁ ÅÍÉÔÉÄÁ Á ÎÉÖÅÌ ÄÅ ÃÏÎÓÕÍÉÄÏÒ

ВὉὲὟ

#ÁÐÁÃÉÄÁÄ ÄÅ ÐÏÔÅÎÃÉÁ#&, ρ  /, ρ  4$,

ὫϽ%Î5 %Î5 .Å×
  ÃÁÐ %Î5$ÅÃÏÍ %Î5/Ǫ- %Î5Ǫ %Î54ÒÁ ὛὅϽρ ὝὈὒ

 

(7) 

 

Donde: 

- Capacidad de potencia nominal considerada: 1 MW. 



                                        Daniel Pulido Sánchez 
Máster en Ingeniería Industrial 

 Requerimientos materiales y EROI  
                      de las tecnologías fotovoltaicas en la transición energética 51 

- CF: Factor de capacidad, la relación entre la cantidad de energía que es capaz de producir un 

panel en un uso real y la energía máxima que puede liberar en el mismo periodo. Siguiendo la 

metodología de De Castro et al [54] se ha escogido 14,2% para las instalaciones de suelo y un 

11,36% para las instalaciones de tejado (un 20% menor debido a la menor optimización de 

este tipo de instalaciones) [137].  

- L: Tiempo de vida útil de los paneles en segundos (25 años), basado en los valores que suele 

aportar la diferente bibliografía [6], [34], [52]. 

- OL: El coeficiente representa las pérdidas eléctricas fijas de la instalación; es la energía que 

se pierde por transmisión desde los paneles hasta la salida de la planta fotovoltaica, y la que 

se pierde por la degradación de los paneles y los sistemas de transmisión dentro de la planta. 

Siguiendo la metodología de De Castro et al se ha escogido 4,35% [54]. 

- SC: Este coeficiente muestra el autoconsumo de la instalación para hacer funcionar 

ŜƭŜƳŜƴǘƻǎ ŎƻƳƻ ƭǳŎŜǎΣ ŎłƳŀǊŀǎΣ ǎƛǎǘŜƳŀǎ ŘŜ ŎƻƴǘǊƻƭΧ Siguiendo la metodología de De Castro 

et al se ha escogido 1% [54]. 

- TDL: pérdidas provocadas por la distribución de la red eléctrica desde la salida de la planta 

fotovoltaica hasta el consumidor final. El consumo final de electricidad en 2015 fue de 1737 

Mtep y la producción neta de electricidad de las centrales eléctricas fue de 1913 Mtep, por lo 

tanto, TDL=1-1737/1913=0,092 [54]. 

- g: Coeficiente de conversión de energía primaria en energía final equivalente. Se ha escogido 

un valor de g=0,737/1. 

- EnUNew cap: Energía primaria utilizada (julios) para la fase de construcción de la nueva 

capacidad instalada (de la cuna a la puerta). La ecuación para obtenerla es la siguiente (ec. 3): 

ὉὲὟ ὍὲὸὩὲίὭὨὥὨ ὓὥὸὩὶὭὥὰ
ὯὫ

ὓὡ
ϽὡὉὅὓ ὶὥὸὭέ ὨὩ ὶὩὧὭὧὰὥὨέ

ὓὐ

ὯὫ
ϽὫ (3) 

WECM, media ponderada teniendo en cuenta las tasas de reciclaje actuales. 

-EnUMr: se añade una tasa de energía de fabricación. En el caso de los paneles se ha tomado 

la energía de fabricación de cada tecnología de la referencia [88] (empleando una g=0,737 en 

la conversión de energía eléctrica). En el caso de los demás componentes, se supone un 

porcentaje del 10% del EnUNew cap (sin tener en cuenta el 10% de pérdidas de material) que se 

traduce en energía a utilizar en la fabricación [64]. 

-EnUO&M: energía primaria utilizada en la limpieza y mantenimiento (O&M) de la capacidad 

instalada a lo largo de su vida útil. Se ha empleado la misma metodología que De Castro et al 

2020 [54] el 2% de los módulos son remplazados anualmente [88] y  la vida útil del inversor es 

de 15 años por lo que  10/15 [138] partes del inversor deben ser añadidas al ciclo de vida de 

los paneles.  

- EnUDecom: energía final utilizada (julios) para desmantelar las infraestructuras que han 

terminado su vida útil. Se asume el 10% de la (EnUNew cap + EnUMr) para todas las tecnologías 

que siguen [139] debido a la falta de datos globales relevantes. 
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- EnUG&S: energía primaria utilizada (julios) en la construcción y el mantenimiento de las redes, 

el almacenamiento y otras infraestructuras relacionadas necesarias para transportar y 

gestionar la electricidad hasta el punto de uso. Los valores son tomados de De Castro et al 

[54]. 

- EnUTra: energía primaria utilizada para el transporte de los materiales (gasóleo, fuel...) [140]ς

[142] empleando la metodología utilizada por De Castro et al  [54]. 

En este trabajo, estimaremos el EROI estándar (ecuación 6) y el EROI final (ecuación 7). El EROI 

estándar tiene en cuenta toda la infraestructura de una planta de generación eléctrica, es 

decir desde el panel hasta llegar a la red eléctrica (panel, ǎƻǇƻǊǘŜǎΣ ŎƻƴŜȄƛƻƴŜǎΣ ƛƴǾŜǊǎƻǊΧ). El 

EROI final tiene en cuenta la energía toda la infraestructura asociada desde el panel hasta 

llegar al usuario final (incluye la infraestructura final de red eléctrica que proporciona energía 

al usuario). Como avance, para el cálculo del EROI dinámico se ha implementado en el modelo 

un submódulo para el cálculo del EROI dinámico análogo a las ecuaciones utilizadas en el 

cálculo del EROI estático, con la ventaja, de que en el caso dinámico los coeficientes utilizados 

en las fórmulas pueden variar dinámicamente. 

2.6.1  Intensidad energética de los minerales  

La intensidad energética nos enuncia la cantidad energía que nos cuesta obtener un 

determinado elemento por unidad de masa. Esta característica también se denomina energía 

ƛƴŎƻǊǇƻǊŀŘŀΣ ǇǊƻǾŜƴƛŜƴǘŜ ŘŜƭ ƛƴƎƭŞǎ άŜƴŜǊƎȅ ŜƳōƻŘƛŜŘέΦ  

Estos datos de energía incorporada de cada material empleado en la tecnología fotovoltaica 

los podemos encontrar en la Tabla 19: 
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Tabla 19: Energía incorporada en algunos de los materiales empleados en la tecnología fotovoltaica 

 

Energía 
incorporada del 
elemento virgen 

(MJ/kg) [54], [143] 

Energía incorporada 
del elemento 

reciclado (MJ/kg) 
[54], [143] 

Ratio de 
reciclado 

actual RC (/1) 
[35] 

Energía 
incorporada 
combinada 

(MJ/kg) 

Aluminio (Al) 218 29 0,35 151,85 

Galio (Ga) 218 73 0,38 163,5 

Grava 0,08 0 0 0,08 

Cemento 4,5 0 0 4,5 

Cobre (Cu) 57 16,5 0,29 45,45 

Hierro (Fe) 25 9,4 0,4 18,76 

Cadmio (Cd) 264 88 0,35 176 

Fibra de vidrio 28 0 0 28 

Electrónica 2000 0 0 2000 

Indio (In) 3320 1106,66 0,38 2490 

Lubricante 100 0 0 100 

Magnesio (Mg) 220 73,33 0,33 172 

Manganeso (Mn) 57,6 19,2 0,37 43,4 

Molibdeno (Mo) 378 126 0,33 295 

Níquel (Ni) 164 54,66 0,35 126 

Plata (Ag) 1580 526,66 0,26 1310 

Plomo (Pb) 49 16,33 0,53 31,8 

Plásticos 80,5 26,83 Ғл 80,5 

Preparación del 
terreno 

0,45 0 0 0,45 

Arena de silicio 0,1 0 Ғ0 0,1 

Acero Inoxidable 56,7 11 0,4 38,4 

Teluro (Te) 57 19 Ғ0 57 

Selenio (Se) 22,8 7,6 Ғл 22,7 

Titanio (Ti) 400 258 0,52 326,2 

Vanadio (V) 3710 1236,66 Ғл 3710 

Vidrio 23,5 0 0 23,5 

Zinc (Zn) 72 9 0,23 57,8 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de [54] , [143] y [35]. 
 

Hay que remarcar que la energía incorporada combinada de la Tabla 19 se utiliza en el análisis 

estático, ya que en el análisis dinámico el ratio de reciclado se calcula de forma endógena y la 

energía incorporada combinada va cambiando a lo largo de las simulaciones. 

2.7 Dinámica de sistemas 

La dinámica de sistemas [144] es una herramienta utilizada para analizar y diseñar políticas 

mediante el modelado y simulación de sistemas. Esta herramienta utiliza datos para modelar 

las relaciones entre las partes de un determinado sistema y ver cómo estas relaciones influyen 

en el comportamiento del sistema a lo largo del tiempo. 

La dinámica de sistemas se emplea en problemas dinámicos que surgen en sistemas complejos 

con múltiples relaciones. Es decir, sistemas con relaciones internas, relaciones externas, 

ǊŜǘǊƻŀƭƛƳŜƴǘŀŎƛƻƴŜǎΣ ŀŎǳƳǳƭŀŎƛƻƴŜǎΣ ǊŜǘǊŀǎƻǎΧΦ 
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Esta herramienta se creó para mejorar la comprensión de los procesos industriales y su 

objetivo es el de vislumbrar qué causas estructurales provocan un determinado 

comportamiento de un sistema. 

La utilidad de esta herramienta destaca a la hora de abordar problemas complejos, ya que los 

humanos solemos pensar en términos de relaciones causa-efecto (Imagen  31) suprimiendo las 

retroalimentaciones (Imagen  32), cuando estas, son básicas y muy importantes en el 

comportamiento de un determinado sistema [145]. 

Imagen  31: Impresión humana de los sistemas 

 

Imagen  32: Realidad de un sistema 

 
Fuente: [145] 

 

Esta herramienta no destaca por su alta precisión en el resultado de la simulación de un 

modelo de gestión específico y, por lo tanto, no se utiliza para hacer modelos de predicción 

puros propiamente dicho. Donde destaca este instrumento, es en la precisión de la 

comparación de los distintos resultados obtenidos tras realizar cambios en diferentes 

aspectos del sistema, por lo que puede ser muy útil para ver qué diferencias provocan en los 

resultados de simulación de un sistema diferentes políticas aplicadas. 

Para seguir explicando los fundamentos de la dinámica de sistemas es necesario explicar en 

qué consisten los diagramas causales y sus elementos: 

2.7.1  Diagrama causal  

ά9ƭ 5ƛŀƎǊŀƳŀ /ŀǳǎŀƭ Ŝǎ ǳƴ ŘƛŀƎǊŀƳŀ ǉǳŜ ǊŜŎƻƎŜ ƭƻǎ ŜƭŜƳŜƴǘƻǎ ŎƭŀǾŜ ŘŜƭ {ƛǎǘŜƳŀ ȅ ƭŀǎ 
ǊŜƭŀŎƛƻƴŜǎ ŜƴǘǊŜ Ŝƭƭƻǎέ[144].  
 
Una vez conocemos las variables del sistema y las relaciones entre ellas podemos 
representarlo gráficamente. En este diagrama las relaciones son representadas por flechas 
entre las variables del sistema involucradas en esta relación. Estas flechas se acompañan de 
in signo (+ o -ύ ǉǳŜ ƛƴŘƛŎŀ ƭŀ ƛƴŦƭǳŜƴŎƛŀ ŜƧŜǊŎƛŘŀ ŘŜ ǳƴŀ ǾŀǊƛŀōƭŜ ǎƻōǊŜ ƻǘǊŀΦ ¦ƴ ǎƛƎƴƻ άҌέ ƛƴŘƛŎŀ 
que la variable de origen provoca un cambio del mismo sentido en la variable de destino. El 
ǎƛƎƴƻ ά-ά simboliza un cambio de sentido contrario. 
 
Por lo que cuando un incremento de A, produce un incremento de B, tendremos una relación 
positiva (Imagen  33). Y cuando un incremento de A, produce una disminución de B, 
tendremos una relación negativa (Imagen  34), lo representamos todo [145]:  
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Imagen  33: Relación positiva 

 

Imagen  34: Relación negativa 

 
Fuente: [145] 

 
ά¦ƴŀ ŎŀŘŜƴŀ ŎŜǊǊŀŘŀ ŘŜ ǊŜƭŀŎƛƻƴŜǎ ŎŀǳǎŀƭŜǎ ǊŜŎƛōŜ Ŝƭ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ōǳŎƭŜΣ ǊŜǘǊƻŀƭƛƳŜƴǘŀŎƛƽƴ ƻ 
ŦŜŜŘōŀŎƪέ[144].  
 
El ejemplo claro de bucle sería el llenado de un vaso de agua, según aumenta el nivel de agua 
del vaso cuando lo estamos llenando, nosotros, reducimos la cantidad del agua vertida en el 
vaso con el fin de reducir la velocidad de llenado y no verter el agua al exceder la capacidad 
del vaso. El sistema estaría formado por nosotros, el vaso de agua y el grifo y todos estos 
elementos se interrelacionan entre si formando bucles como los presentes en la Imagen  35.  
 

Imagen  35: Ejemplo de sistema con bucles 

 
Fuente: [145] 

 
Los bucles son positivos (Imagen  36) cuando el número de relaciones negativas que lo 
componen es par y es negativo cuando es impar. 
 

Imagen  36: Comportamiento del bucle positivo respecto del tiempo 

 
Fuente: [145] 

 
Los bucles negativos (Imagen  36) llevan al sistema a una situación estable, como con el vaso 
de agua del ejemplo, mientras que los positivos hacen el sistema inestable. 
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Imagen  37: Comportamiento del bucle negativo respecto del tiempo 

 
Fuente: [145] 

 
En la realidad vemos (Imagen  37) como en el mismo sistema confluyen bucles negativos y 
positivos, en ese caso el comportamiento final dependerá del bucle dominante en un 
momento determinado. 

2.7.2  Diagrama de flujos o Forrester  

El diagrama de flujos o de Forrester es el diagrama característico de la dinámica de sistemas. 

Es la transcripción desde el diagrama causal a una terminología que permite la introducción 

de toda la información en un ordenador, posee varias partes [144], [146]: 

Imagen  38: Elementos de los diagramas de flujos 

 
Fuente: [146] 

 

Los niveles o stocks: son elementos que nos muestran la situación del modelo a lo largo del 
tiempo, son variables dinámicas, presentan una acumulación y varían solo debido a otros 
elementos llamados flujos. Los niveles se representan por rectángulos, salvo si son 
inagotables, que son representados por nubes. Una fuente representa el stock desde el cual 
surge un flujo que se origina fuera del límite del modelo; los sumideros representan las 
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existencias que se salen del límite del modelo. Ambos tienen una capacidad infinita y nunca 
pueden restringir los flujos que soportan. 
 
Los flujos: son elementos que pueden definirse como funciones temporales, recogen las 
acciones resultantes de las decisiones tomadas en el sistema, determinando las variaciones 
de los niveles. Pueden ser positivos, incrementando el stock o negativos, disminuyéndolo. Se 
representan con una flecha con un símbolo de válvula. 
 
Las variables auxiliares: comprenden el resto de variables o constantes del modelo. Son 
parámetros que permiten una visualización mejor de los aspectos que condicionan el 
comportamiento de los flujos y se relacionan entre ellas, con los stocks y los flujos.  
 
Los retardos: Por último, queda por definir los retardos, que son funciones que simulan los 
retrasos que se producen en la transmisión de materiales, informaciones o un tiempo entre la 
realización de una acción y su efecto. Para simular los retrasos de material se utilizan funciones 
como DELAY y SMOOTH. 
 
Resumiendo lo anterior podemos decir que la cantidad de material en una variable stock es la 
acumulación de los flujos de entrada de material menos los flujos de salida de materia, todo 
ello condicionado por las variables auxiliares (Imagen  38).  
 
Si queremos representar la figura anterior de forma matemática correspondería a la siguiente 
ecuación integral (ec.4): 
  
                       Ὓὸέὧk (ὸύ Ґ ҝ ώὊὰόὮέ ὨὩ entrada (ίύ ҍ ὊὰόὮέ ὨὩ salida (ί)] + Stock (ὸ0)            (4) 

Aunque no aparece en la figura podemos enunciar como se representa también 

matemáticamente un retardo puro (ec.5):  

                                   ὛὥὰὭὨa (ὸ) = ὉὲὸὶὥὨὥ (ὸ ҍ Ὕ), ίὭὩὲὨέ "T" Ὡὰ ὶὩὸὥὶὨέ                              (5) 

2.7.3  Fases del modelado 

Un modelo es una representación de un sistema o de una realidad compleja. Aunque la 

construcción de un modelo dista de ser un proceso estandarizado, siempre posee distintas 

etapas [146]:  

1) Descripción y articulación del problema: En primer lugar, debemos definir el problema que 

vamos a tratar, las variables claves del sistema y el horizonte temporal a considerar. En último 

lugar demos tener información sobre las tendencias temporales del comportamiento de las 

variables. 

2) Formulación de una hipótesis o teoría sobre el comportamiento del sistema: En este 

apartado se realizan hipótesis que explican el comportamiento de las variables como 

resultado de las relaciones entre estas, consecuencia a su vez, de la estructura de 

realimentación. Se lleva a cabo el diagrama causal. 

3) Formulación de un modelo de simulación: Se realiza con el fin de probar las hipótesis 

planteadas en el apartado anterior, por lo que también son necesarios los datos que 

establezcan las condiciones iniciales del modelo. 
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4) Análisis y test del modelo: Se testea el modelo con el fin de perfeccionarlo: Se les somete 

a diversas pruebas con condiciones extremas e incertidumbres.  

5) Diseño y evaluación de las políticas de mejora: Por último, se diseñan los escenarios y 

políticas aplicables al sistema. A continuación, se evalúan los efectos de estas políticas y su 

interacción.  

Para finalizar, se debe aclarar, que el proceso de modelado es un proceso iterativo, está lejos 

de ser una secuencia lineal de pasos. Los modelos pasan por una iteración constante y 

cuestionamiento continuo, buscando perfeccionar el modelo lo máximo posible.  

2.7.4  Programa empleado, VenSim  

El programa que usaremos en este trabajo es el software Vensim. Es una herramienta gráfica 

de modelado que permite programar, simular, analizar y optimizar modelos de sistemas 

dinámicos [146].  

El programa proporciona la posibilidad de construir modelos a partir de diagramas, como los 

explicados anteriormente, por lo que las fórmulas introducidas y las variables representadas 

son las partes que forman el modelo. Además, es capaz de almacenar los datos que resultan 

de la simulación fuera del modelo permitiendo hacer un uso posterior de ellos. 

En este trabajo se emplea la versión DSS (Decision Support System) de VenSim, que es la más 

completa de las disponibles. Las principales características del modelado en Vensim se 

presentan a continuación: 

1) Interfaz del Usuario: Vensim posee una interfaz (Imagen  39) donde se encuentran las 

herramientas para el usuario que se utilizan para construir, ejecutar y analizar modelos. La 

ventana princiǇŀƭ ŘŜ ±ŜƴǎƛƳ Ŝǎ Ŝƭ ά²ƻǊƪōŜƴŎƘέΣ ŦƻǊƳŀŘƻ ǇƻǊ ƭƻǎ ŘƛŦŜǊŜƴǘŜǎ ŜƭŜƳŜƴǘƻǎ ǉǳŜ 

vemos en la Imagen  39. 

2) Conceptos matemáticos: Vensim utiliza para el cálculo de stocks la ecuación integral, como 

la enunciada anteriormente (ec.4). Para esta cuestión Vensim ofrece varias opciones de 

integración: 

 i. Euler. Lleva a cabo la integración de Euler. Es la solución más simple y rápida. Este 

es el método que se emplea en el presente trabajo.  

ii. Diff. Realiza la integración de Euler, pero almacena los valores de las variables 

auxiliares en un paso anterior. Se utiliza principalmente para las ecuaciones en 

diferencia.  

iii. RK4. Realiza la integración Runge-Kutta de cuarto orden. Se utiliza para la obtención 

de una respuesta precisa.  

3) Secuencia computacional: Vensim utiliza la estructura causal para determinar la secuencia 

apropiada de cálculo. Los pasos que realiza para simular un modelo cambian según el método 

de integración. Para Euler son los siguientes:  
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I. Preparación. Todas las Constantes toman los valores especificados para ellas y se 

procesan todos los cambios y las referencias de hojas de cálculo externas. El programa 

lee todos los datos, los valores cargados y las ecuaciones calculadas. Al final de esta 

etapa todas las Constantes tendrán valores asignados. 

II. Inicialización. Se calculan los valores iniciales de ƭŀǎ ǾŀǊƛŀōƭŜǎ άǎǘƻŎƪέ ƻ άƴƛǾŜƭŜǎέ Ŝƴ 

el modelo. En el proceso de cálculo de estos valores, puede ser necesario el cálculo del 

valor inicial de algunas variables auxiliares.  

III. Cálculo de variables auxiliares. Se calcula mirando su ecuación. 

IV. Almacenamiento de los resultados. Se almacenan los valores de las variables 

άǎǘƻŎƪέ ȅ ƭŀǎ ŀǳȄƛƭƛŀǊŜǎ ǉǳŜ ǊŜǎǳƭǘŀƴ ŘŜ Ŝǎŀǎ ǾŀǊƛŀōƭŜǎ ǎǘƻŎƪΦ 

V. Cálculo de la Tasa Neta. Se calcula la tasa neta de cambio para cada variable stock 

en el modelo.  

VI. Integración. Para la integración con Euler, los resultados del paso 5 se multiplican 

por el TIME STEP (definido al comienzo de crear el modelo) y se añaden a los valores 

de los niveles.  

VII. Continuación. Los pasos 3, 4, 5 y 6 se repiten hasta que el tiempo llega a FINAL 

TIME.  

Imagen  39: Interfaz de usuario del programa VenSim 

 
Fuente: [146] 

 

4) Ecuaciones: En Vensim se puede definir el modelo utilizando un conjunto de ecuaciones. 

En la ecuación se muestra cómo la variable depende de otras variables. Estas ecuaciones se 
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introducen en el modelo medƛŀƴǘŜ Ŝƭ ά9ŘƛǘƻǊ ŘŜ ŜŎǳŀŎƛƻƴŜǎέΦ 9ƴ Şƭ, se pueden especificar las 

unidades de medida, el rango de valores mínimos y máximos esperados, un comentario con 

la descripción de la variable, y el grupo al que se desea asociar la variable.  

5) Control de subíndices: 5ŜƴƻƳƛƴŀŘƻ ά{ǳōǎŎǊƛǇǘ /ƻƴǘǊƻƭέ Ŝƴ Ŝƭ ǇǊƻƎǊŀƳŀΣ su utilidad reside 

en que posibilita tratar una variable como un vector, de tal forma, que se pueda agregar un 

valor diferente de la variable a cada posición del vector. Así se pueden agregar distintos 

valores de las variables, según los distintos escenarios o políticas empleados en el mismo 

modelo. 

6) Análisis y Simulación: Una vez construido el modelo se puede analizar su estructura 

ƳŜŘƛŀƴǘŜ ƭƻǎ ά¢ǊŜŜ 5ƛŀƎǊŀƳǎέ όŀ ƭŀ ƛȊǉǳƛŜǊŘŀ Ŝƴ ƭŀ ¡Error! No se encuentra el origen de la r

eferencia.). Posteriormente, se realiza la simulación para ver el comportamiento dinámico del 

modelo. 

Una vez simulado, se puede examinar su comportamiento empleando las herramientas de 

análisis, que pueden ser gráficas o tablas. Vensim permite almacenar y visualizar todo el 

comportamiento dinámico de las variables del modelo, incluso representar más de una prueba 

o experimento a la vez pudiendo así compararlos.  

7) Importar datos externos: Vensim también permite importar datos externos, bien desde un 

archivo de texto o bien de una hoja de cálculo Excel (que será lo empleado en este trabajo). 

Para ello es necesario indicarlo en el editor de ecuaciones de la variable de interés con la 

función άD9¢ ·[{ 5!¢!έΦ  

2.8 MEDEAS-W 

2.8.1 Presentación  del modelo MEDEAS-W 

El modelo enfocado al análisis de los requerimientos materiales de la tecnología fotovoltaica 

hecho en este trabajo se plantea como una aportación a la familia de modelos MEDEAS [147] 

(aunque se integrará a futuro a su vez dentro del modelo WILIAM, en el marco del proyecto 

LOCOMOTION [65]) en la que colabora la Universidad de Valladolid a través del grupo de 

investigación de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas (GEEDS). La familia de modelos 

MEDEAS-W es un conjunto de modelos de sistemas dinámicos y recursivos de simulación de 

políticas desarrollado con el objetivo de ayudar en la toma de decisiones para lograr la 

transición a sistemas energéticos sostenibles centrándose en las restricciones biofísicas.   

A los modelos MEDEAS se les suele asignar un marco temporal de simulación situado entre 

los años 1995 y 2050, aunque el horizonte de simulación puede ampliarse hasta 2100 cuando 

se centran en los análisis estratégicos de sostenibilidad a largo plazo. MEDEAS-W es la versión 

agregada mundial y está estructurada en nueve módulos principales (Imagen  40), economía, 

demanda energética, disponibilidad energética, infraestructura energética y tasa de 

retorno, minerales, uso del terreno, agua, clima, y por último, impactos sociales y 

medioambientales. 
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Imagen  40: Interrelación de los módulos de MEDEAS 

 
Fuente: [64] 

 

MEDEAS-W se basa en los principios de la economía biofísica y ecológica, que asumen que la 

disponibilidad de energía final actúa como un factor limitante del proceso económico. Las 

intensidades energéticas (definidas como la relación entre la energía final gastada por cada 

sector económico dividida por la producción económica de ese sector) evolucionan con el 

tiempo debido al progreso tecnológico. Además, la escasez de cada tipo de energía final 

estimula la sustitución de la energía inter-final; sin embargo, si estas sustituciones no son 

suficientes, el proceso económico se limita a la cantidad de energía final disponible. La 

economía se adapta a la energía final más limitante sigue la analogía ecosistémica (ley del 

mínimo de Liebig) de que el crecimiento no está dictado por los recursos totales disponibles, 

sino por el recurso más escaso.   

La disponibilidad de minerales también se contempla en el marco. Se aplica un enfoque 

estilizado para estimar el consumo de minerales por la economía, dada la estrecha relación 

entre la actividad económica y el consumo de minerales en el actual sistema socioeconómico 

industrial. El MEDEAS-W compara la demanda primaria total de minerales que se extraen de 

las minas (tras contabilizar las tasas de reciclaje) con el nivel estimado de su disponibilidad 

geológica (reservas y recursos). De esta manera se calcula una estimación de la escasez de 

minerales, pero no limita las actividades económicas (al contrario de lo que ocurre con la 

escasez de energía) debido a la mucha menor solidez de la estimación de la demanda, así 

como de los datos sobre la disponibilidad de minerales.  
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2.8.2  Factores del modelo relacion ados con la energía y los requerimientos 

materiales  

MEDEAS-W posee varios aspectos relacionados con la energía y los requerimientos 

materiales, y ya que nuestro estudio está enfocado en un tipo de generación de energía 

eléctrica, se explicarán estos aspectos:  

2.8.2.1 Modelización de la demanda energética en el modelo MEDEAS-World 

La demanda energética se modela con gran detalle en MEDEAS-W [64], dada la detallada 

desagregación sectorial, se utiliza un novedoso método basado en la proyección descendente 

de la variación en el tiempo de las intensidades energéticas finales sectoriales para estimar la 

demanda energética final sectorial y de los hogares. La intensidad energética expresa la 

relación entre la energía utilizada en un proceso y su producción económica, y también se 

utiliza a menudo como una medida de la eficiencia energética.  

El marco del MEDEAS considera 5 tipos de energías finales (sólidos, líquidos, gases electricidad 

y calor) y 35 sectores económicos, lo que permite calcular 35x5 intensidades energéticas 

sectoriales y 5 intensidades energéticas asociadas al consumo de los hogares. Por lo tanto, se 

manejan un total de 180 intensidades energéticas finales en el marco de MEDEAS. A excepción 

de los sectores de transporte interior que siguen un modelo ascendente que podría ampliarse 

eventualmente a otros sectores, la variación de la intensidad energética final de cada sector y 

de los hogares en el tiempo se modela con un enfoque descendente. El punto de partida para 

modelizar el comportamiento dinámico de las intensidades energéticas finales son los datos 

históricos disponibles, tomando como referencia los datos de las cuentas ambientales de la 

base de datos WIOD (1995-2009) y complementados con los balances de la AIE. Las tendencias 

de referencia suponen tasas de variación de las eficiencias energéticas finales vinculadas al 

cambio tecnológico y el crecimiento económico y se basan en el modelo propuesto por Schenk 

y Moll para explicar la tendencia histórica de la intensidad energética, teniendo en cuenta los 

límites biofísicos y termodinámicos en la sustitución de inputs. Se supone que las intensidades 

energéticas finales cambian con referencia a las tendencias de referencia debido a dos 

factores: 

(1) La variación de la intensidad energética debida a la mejora de la eficiencia energética, 

asociada a la tecnología utilizada en el consumo de cada sector y tipo de energía final. 

(2) La variación de la intensidad energética debida a la sustitución de un tipo de energía 

final por otro. En este caso, el tipo de energía que se sustituye disminuye su intensidad 

energética final y el tipo de energía que sustituye a la anterior aumenta su intensidad 

energética final. Se supone que las variaciones de las intensidades energéticas finales 

sectoriales se deben a dos factores principales, la escasez de un tipo de energía, 

factores sociopolíticos. 

2.8.2.2 Modelización de la disponibilidad energética en MEDEAS-World 

MEDEAS [64] presenta una gran desagregación en la representación de las fuentes y 

tecnologías energéticas. MEDEAS-W posee 25 fuentes de energía y tecnologías modeladas y 

5 categorías de energía final. 
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El petróleo, el gas natural, el carbón y el uranio son los principales recursos energéticos no 

renovables considerados en MEDEAS. La disponibilidad de los recursos energéticos no 

renovables en el MEDEAS depende de dos condicionantes: las existencias (recurso disponible 

en el suelo) y el flujo (tasa de extracción de este recurso). Para considerar la disponibilidad 

futura de los combustibles fósiles en el modelo, realizamos una revisión bibliográfica de los 

estudios que proporcionan curvas de agotamiento a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta 

tanto las existencias y el límite de flujo. Estas curvas representan niveles de extracción 

compatibles con las limitaciones geológicas en función del tiempo. 

Las curvas de agotamiento, más que predicciones, representan perfiles máximos de perfiles 

de extracción para una fracción de la base de recursos que se estima que puede extraerse 

económicamente en el futuro teniendo en cuenta las limitaciones geológicas: la tasa real de 

consumo de recursos puede verse afectado por variables como la geopolítica, las condiciones 

económicas y el desarrollo tecnológico. Dado que la demanda se modela de forma endógena 

para cada recurso, estas curvas de agotamiento de los recursos, se transforman para 

incorporarlas al modelo dinámico, convirtiéndolas en curvas de producción máxima en 

función de los recursos restantes. El usuario del modelo es libre de seleccionar cualquier curva 

de agotamiento, introducir una nueva o incluso suponer que ninguna restricción relevante 

afectará a la oferta de cualquiera de los recursos en el periodo de simulación.  

Se modelan nueve tipos de fuentes de energía renovable para la generación de electricidad 

hidroeléctrica, solar fotovoltaica, solar termoeléctrica, eólica terrestre, eólica marina 

geotérmica, biomasa, oceánica y biogás; mientras que para el calor se consideran 4 fuentes 

de calor: solar, biomasa, geotérmica y biogás.  

La selección de nuevas TBC aún no competitivas modeladas en MEDEAS toma como referencia 

el principio de precaución, que es el enfoque más sólido en contextos de incertidumbre como 

el que caracteriza el cambio climático y la crisis de la sostenibilidad. Se han aplicado dos 

criterios: 

(1) Dada la necesidad de actuar urgentemente para estabilizar el clima y revertir las 

tendencias insostenibles actuales, centrarse en aquellas tecnologías que están 

actualmente disponibles y que han demostrado ser comerciales. De hecho, se ha 

demostrado que las nuevas tecnologías y sistemas energéticos de energía tardan varias 

décadas en difundirse en la economía. 

(2) Garantizar que el balance energético neto de las tecnologías consideradas sea 

positivo, es decir, que la tecnología sea un contribuyente energético neto "razonable" 

para la sociedad. 

2.8.2.3 Minerales en el modelo, análisis de viabilidad material del cambio de producción 

energética. 

El módulo de minerales de MEDEAS permite evaluar los efectos potenciales que el 

agotamiento de los minerales puede ejercer sobre la futura transición energética y obtener el 
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EROI de un conjunto de TBC endógenamente. La demanda de minerales en MEDEAS-W se 

divide en dos categorías:  

(1) Minerales demandados por 6 tecnologías renovables clave para la transición hacia sistemas 

energéticos totalmente basados en las fuentes de energía renovables (solar fotovoltaica, solar 

termoeléctrica, eólica terrestre, eólica marina, baterías para vehículos eléctricos y redes 

eléctricas). En este trabajo se completará la fuente solar fotovoltaica introduciendo las nuevas 

tecnologías que se encuentran en el mercado e imponiendo un sistema que es capaz de 

estimar como se demandarán estas tecnologías en función de diferentes factores como se 

explicará más adelante. 

(2)  Minerales demandados por el resto de la economía. Esta división es necesaria para hacer 

frente al hecho de que los datos relativos al consumo de minerales a nivel mundial son 

generalmente de baja calidad (falta de datos robustos y detalles sectoriales, etc.). Dada la falta 

de datos sobre la demanda de materiales asociada a los sectores se aplicó un enfoque 

estilizado para estimar la futura demanda de minerales por parte del resto de la economía, 

asumiendo una dependencia lineal con el PIB. Los datos históricos sobre el PIB y la extracción 

de minerales para el periodo 1994-2015 se aplicaron para estimar los parámetros de las 

regresiones, obteniendo correlaciones aceptables en la mayoría de los casos. 

Para cada una de las fuentes de energía renovable clave, se seleccionó una tecnología 

representativa, teniendo en cuenta el rendimiento actual y el previsto, y evitando las que 

tienen más probabilidades de verse afectadas por la escasez de minerales en el futuro. 

Posteriormente, se realizó una revisión bibliográfica para identificar la intensidad de material 

(kg/MW) de cada tecnología representativa, incluidos los relacionados con los requisitos 

adicionales de la red, para un total de 62 materiales, de los cuales 23 son minerales. Los 

criterios de selección se basaron en la consideración de todos los materiales relevantes para 

estimar la energía incorporada para la estimación del EROI, con minerales críticos potenciales 

ya identificados en la literatura. 

Se realizó una revisión exhaustiva de la literatura, complementada con diferentes 

estimaciones, para cotejar los datos más sólidos y precisos sobre las necesidades de material 

de cada tecnología. Dada la incertidumbre existente sobre la futura disponibilidad de 

minerales, MEDEAS compara la demanda primaria acumulada de minerales (después de tener 

en cuenta las tasas de reciclaje) con el nivel actual estimado de su disponibilidad geológica 

(reservas y recursos) para una detección cualitativa de los riesgos para el futuro suministro de 

minerales. 

2.8.2.4 Infraestructuras energéticas y EROI del sistema. 

MEDEAS se centra en la representación de las infraestructuras relacionadas con la generación 

de electricidad y calor mediante energías renovables, como parques eólicos, sistemas solares, 

líneas eléctricas adicionales, etc., mientras que la capacidad de producción eléctrica de las 

centrales eléctricas de combustibles fósiles se encuentra implícita en el modelo. Esta elección 

se hace por simplicidad, ya que la transición energética consistirá principalmente en cambiar 

las segundas y habilitar las primeras. En MEDEAS, las tecnologías de generación renovables 
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tienen prioridad en la satisfacción de la demanda de electricidad. Las infraestructuras 

relacionadas con las energías renovables se representan como reservas de potencia con una 

vida útil determinada y su despliegue, limitado por el potencial del recurso, depende por un 

lado, de una función de asignación que tiene en cuenta factores como la configuración del mix 

(es decir, la gestión de la intermitencia de las renovables variables) o el EROI de cada 

tecnología [148] (apartados 2.4.5 y 2.4.6 de la referencia), y por otro, de la elección exógena 

del usuario, que puede escoger un ritmo de crecimiento de potencia deseado para cada tipo 

de energía renovable (este factor será objeto de un análisis de sensibilidad en este estudio, 

apartado 3.2.11).  

Explicando en mayor profundidad la función de asignación, esta, compara el EROIst de cada 

tecnología (calculado de forma dinámica a lo largo del tiempo por el modelo de forma 

endógena), dando prioridad a la instalación de las tecnologías que presenten un EROIst más 

elevado en relación al EROIst de producción eléctrica total mediante energías renovables de 

ese momento.  

La intermitencia de las renovables es considerada, teniendo en cuenta factores como la 

necesidad de poseer sobrecapacidad de generación y el almacenamiento energético en 

función de la penetración de tecnologías de energías renovables variables. Los desequilibrios 

físicos entre la oferta y la demanda en el mercado impulsan los de la energía final, mientras 

que las tecnologías renovables tienen prioridad sobre los combustibles fósiles. Los 

desplazamientos de energía también impulsan sustituciones a nivel de fuentes primarias de 

energía, sujetas a limitaciones tecnológicas y dinámicas. La energía neta disponible, y no la 

primaria, es el factor relevante para la sociedad. Reconociendo las dificultades de calcular 

límites amplios para el EROI, se da un primer paso conservador que se centra en el cálculo 

dinámico del EROI del sistema a partir de un enfoque estándar (EROIst del sistema), cuya 

metodología se explicará más adelante. 

2.8.2.5 Modelización de la reestructuración de la producción como resultado del cambio 

en la demanda 

Las políticas orientadas a la demanda implican una reestructuración de la producción de los 

diversos sectores [64]. Por ejemplo: si se sustituyen los automóviles privados por bicicletas 

electrónicas, los sectores económicos relacionados con la fabricación y el mantenimiento de 

vehículos deben sufrir una contracción, ya que los nuevos vehículos requieren una actividad 

económica mucho menor para su fabricación y mantenimiento. Si la sustitución de los 

automóviles privados se hace por medios no motorizados, como el caminar, la producción 

relacionada con los vehículos sustituidos desaparece por completo. El marco de insumo-

producto permite captar las consecuencias de este cambio estructural para el conjunto de la 

economía. El acoplamiento con el resto del modelo MEDEAS permite calcular el cambio 

asociado en el uso de la energía y las emisiones.  
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2.8.3  Modificaciones del modelo MEDEAS-W llevadas a cabo en este trabajo 

2.8.3.1 Submódulo de requerimientos materiales de la tecnología fotovoltaica 

Previamente a la realización de este trabajo el modelo MEDEAS-W tenía en cuenta la 

tecnología fotovoltaica como una tecnología única. En este TFM, se ha aumentado la precisión 

del modelo en lo respectivo al estudio de la demanda mineral de la tecnología fotovoltaica, 

diversificando las subtecnologías de los paneles solares (C-SI mono, C-SI poli, CdTe y CIGS) y 

teniendo en cuenta a su vez si las instalaciones están situadas a nivel de suelo o de tejado. 

Imagen  41: submódulo de requerimientos minerales para las instalaciones fotovoltaicas creado en este TFM 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El modelo MEDEAS-W ahora es capaz de considerar más aspectos de la tecnología 

fotovoltaica, calculando la demanda material final teniendo en cuenta el ratio de reciclado 

(apartado 3.2.10), el porcentaje dinámico de mercado de cada tipo de panel (apartado 3.2.9), 

el porcentaje dinámico de instalaciones en tejado respecto a las de suelo (apartado 3.2.4) y la 

posible mejora tecnológica o de eficiencia de los paneles (Imagen  41 e Imagen  42). 

Las mejoras tecnológicas y de eficiencias de los paneles puedes ser escogidas por el usuario 

en función de los escenarios que se propongan (apartado 2.9). Lo mismo ocurre con el 

porcentaje de instalaciones en tejado respecto a las de suelo, pero con una diferencia, el 

modelo es capaz de limitar nuestra elección si encuentra que ya no hay tejados disponibles 

para instalar fotovoltaica. 
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Imagen  42: submódulo de requerimientos minerales para las instalaciones fotovoltaicas creado en este TFM, 
requerimientos finales por MW de instalación 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

2.8.3.2 Submódulo de uso del espacio 

En el apartado anterior ya se han indicado algunos aspectos relacionados con el uso del 

espacio por parte de la tecnología fotovoltaica. El modelo ya podía tener en cuenta el espacio 

que demandaba la tecnología fotovoltaica antes de la realización de este estudio, pero ahora 

lo hace de forma más precisa (Imagen  43). La introducción de las diferentes tecnologías 

fotovoltaicas permite tener en cuenta el espacio que ocupa cada una de ellas debido a sus 

diferentes eficiencias. También, la posibilidad de aumentar la eficiencia nos permite ahora 

conocer qué pasará con el uso de la tierra en función del empleo de unas tecnologías más o 

menos eficientes. Anteriormente, el modelo tampoco distinguía entre el factor de capacidad 

de las instalaciones de suelo o las instalaciones de tejado. 

Imagen  43: submódulo de uso del espacio para las instalaciones fotovoltaicas modificado en este TFM, cálculo de la 
densidad de potencia. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para el cálculo de la densidad de potencia de las instalaciones de suelo, el modelo tiene en 

cuenta la eficiencia de los paneles, la irradiación media global (con valor igual a 168 W/m2 

[149]), un ratio de rendimiento (con valor igual a 0,67/1 [150]), un ratio de la superficie real 

de producción eléctrica de los paneles respecto a la ocupación de terreno total de una planta 

fotovoltaica (con valor igual a 0,23/1 [137]), y por último, la variación dinámica del factor de 

capacidad (ec.6). 

ὈὩὲίȢὴέὸὩὲὧὭὥ
Ὕὡ

ὓὌὥ
ὍὶὶὥὨὭὥὧὭĕὲ Ȣ

ὡ

ά
ϽὧέὲὺὩὶίὭĕὲ

ὝὡϽά

ὓὌὥϽὡ
ϽὙὥὸὭέϽὙὥὸὭέϽ

ὨὅὊ

Ὠὸ
  (6) 

Para el cálculo de la densidad de potencia de las instalaciones de tejado (ec.7), el modelo tiene 

en cuenta la eficiencia de los paneles, el ratio de superficie urbana disponible donde se puedan 

colocar paneles respeto al total de la superficie urbana (ratio de valor 0,025), cuanta de esta 

superficie se puede destinar a la fotovoltaica y no a la térmica (ratio de valor igual a 0,5) y 

finalmente, el usuario escoge en función de los escenarios a simular (apartado 2.9) el 

porcentaje deseado de producción fotovoltaica urbana respecto a la producción total. Este 

último aspecto está limitado por la cantidad de espacio urbano disponible, si el modelo 

demanda más energía mediante fotovoltaica y no quedan suficientes espacios urbanos, 

incumplirá el deseo del usuario instalando más en suelo. 

ὈὩὲίȢὴέὸὩὲὧὭὥ
Ὕὡ

ὓὌὥ
ὍὶὶὥὨὭὥὧὭĕὲ Ȣ

ὡ

ά
ϽὧέὲὺὩὶίὭĕὲ

ὝὡϽά

ὓὌὥϽὡ
ϽὙὥὸὭέ ϽὙὥὸὭέϽὙὥὸὭέϽ

ὨὅὊ

Ὠὸ
  (7) 

2.8.3.3 Submódulo de cálculo del EROI de la tecnología fotovoltaica 

El modelo ahora es capaz de calcular el EROI de las diferentes tecnologías de producción 

fotovoltaica de forma análoga a lo expuesto por las ecuaciones (6)-(7) y explicado en el 

apartado 2.6, pero de forma dinámica (Imagen  44 e Imagen  45). A diferencia del cálculo 

puramente estático del EROI, el modelo es capaz de ir variando de forma endógena la 

intensidad energética de los materiales (según varían dinámicamente los ratios de reciclado), 

los factores de capacidad, las pérdidas de energía en la distribución (TDL) y los requerimientos 

materiales (al variar de forma dinámica las eficiencias y la evolución tecnológica). 

Imagen  44: submódulo de cálculo del EROI de las instalaciones fotovoltaicas creado en este TFM, obtención de la 
energía embebida total 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Además de obtener los EROIs dinámicos por tipo de tecnología que acabamos de comentar, 

el modelo es capaz de obtener unos EROIs globales para todo el conjunto de la tecnología 

fotovoltaica (Imagen  46). 

Imagen  45: submódulo de cálculo del EROI de las instalaciones fotovoltaicas creado en este TFM, obtención del EROI 
por tipo de subtecnología 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Hay que reseñar el por qué el factor de capacidad cambia a lo largo del tiempo dinámicamente 

respecto al análisis estático, ya que a priori no es algo intuitivo o sobre lo que tengamos 

intención de actuar. Esto sucede debido a la capacidad del modelo de detectar la 

sobreproducción eléctrica, esto, unido a la intermitencia característica de las tecnologías 

renovables, hace que en muchas ocasiones no se demande realmente toda la electricidad que 

pueden producir las instalaciones, reduciendo su factor de capacidad. 
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Imagen  46: submódulo de cálculo del EROI de las instalaciones fotovoltaicas creado en este TFM, obtención del EROI 
global 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

2.8.3.4 Submódulo de asignación de subtecnologías de la producción fotovoltaica.  

La elección de los paneles por parte del modelo se ha modelado en base a 2 criterios 

principales, según lo escrito por varios autores [63], [151], en primer lugar, la situación de la 

demanda de minerales de los respectivos tipos de paneles con respecto a los recursos y 

reservas restantes. En segundo lugar, se dará prioridad a la demanda de paneles con un mejor 

EROI, aumentando así la eficiencia global del sistema de producción fotovoltaica. Hay que 

enunciar que hasta el año 2020 el porcentaje de cada subtecnología de los paneles en el 

mercado ha sido obtenido de datos históricos [116]. Después de esta breve introducción, se 

discutirán más específicamente los diferentes elementos añadidos al modelo y su papel en el 

sistema de selección de subtecnologías. 

En primer lugar, se representa una simplificación del submódulo añadido al modelo para que 

el sistema pueda elegir los paneles fotovoltaicos (Imagen  47). 

Como se puede ver en la imagen, el sistema se divide en tres subsistemas principales, cada 

uno de un color diferente junto con algunas variables comunes a los 3 sistemas (en negro); el 

subsistema verde se ocupa de la demanda y el reciclaje de minerales de las baterías de los 

vehículos eléctricos y de las tecnologías de energía renovable de MEDEAS-W (solar, eólica y 

fotovoltaica); el subsistema púrpura se ocupa de la demanda y las existencias de minerales 

del resto de la economía y, por último, el subsistema naranja representa la asignación 

dinámica de los paneles fotovoltaicos teniendo como entradas principales el EROI de los 

diferentes tipos de tecnologías, la demanda de minerales de cada panel y la demanda de 

minerales acumulada con respecto a las reservas y recursos de los otro subsistemas anteriores 
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Imagen  47: Submódulo de asignación de subtecnologías de la producción fotovoltaica. 

 
Fuente: Elaboración propia. Abreviaturas, RC (contenido reciclado); RE (resto de la economía). 

 

Estos subsistemas observados en la Imagen  47 se explicarán con más detalle a continuación: 

Subsistema de energías renovables: Este subsistema, en primer lugar, recibe la demanda de 

mineral de las baterías y de las tecnologías que componen las energías renovables. En segundo 

lugar, gracias al ratio de reciclaje EOL y a la suma de estas tecnologías que llegan al final de su 

vida útil, es capaz de obtener la cantidad de mineral que se recicla al final de la vida útil de 

todos estos elementos.  

Subsistema del resto de la economía: En este caso, recibe la demanda de minerales del resto 

de la economía. Además, obtiene la suma de los minerales que salen del resto de la economía, 

a medida que los diferentes sistemas llegan al final de su vida útil, pudiendo finalmente, junto 

con el ratio de reciclaje, obtener la cantidad de mineral del resto de la economía que se recicla. 

En este subsistema también se encuentra el stock de los diferentes minerales del resto de la 

economía, cuyo valor inicial es tomado del modelo WORLD7 [152]. 

La obtención de la cantidad de minerales reciclados a partir del ratio EOL y demandados, tanto 

por las tecnologías renovables y vehículos eléctricos, como por el resto de la economía nos 

permite hallar el ratio de reciclado RC de forma endógena, como se había enunciado con 

anterioridad (Ὑὅ
       ĭ

 
 ). 

Subsistema "Share PV panels": Este subsistema proyecta la cuota de las subtecnologías de los 

paneles, en primer lugar, compara la demanda de mineral extraído acumulado de los 

subsistemas verde y morado con la suma de las reservas minerales y el stock de minerales 

reciclados. De esta manera se puede extraer un indicador de escasez por mineral que toma la 

forma que se puede ver en la imagen siguiente (Imagen  48). 
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Imagen  48: Indicador de escasez de minerales estimado dinámicamente en cada paso de tiempo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez obtenido el indicador de escasez de cada mineral, se obtiene la demanda relativa de 

material de cada panel (ec.8). Este último elemento se obtiene dividiendo la demanda de 

minerales de cada panel entre la demanda de minerales de todos los paneles. El indicador de 

escasez de minerales y la demanda relativa de cada tecnología se unen para formar un 

indicador de escasez para cada panel (ec.9). 

ὈὩάὥὲὨὥ ὶὩὰὥὸὭὺὥ ὨὩ άὭὲὩὶὥὰὮ ὴέὶ ὴὥὲὩὰὭ
ὓὭὲὩὶὥὰὮ ήόὩ ὧέάὴέὲὩ Ὡὰ ὴὥὲὩὰὭ

В ὓὭὲὩὶὥὰὮ ήόὩ ὧέάὴέὲὩ Ὡὰ ὴὥὲὩὰὭ
 (8) 

ὍὲὨὭὧὥὨέὶ ὨὩ ὩίὧὥίὩᾀ ὨὩ ὴὥὲὩὰ
В ὍὲὨὭὧὥὨέὶὨὩ ὩίὧὥίὩᾀ ὨὩ άὭὲὩὶὥὰϽὈὩάὥὲὨὥ ὶὩὰὥὸὭὺὥ ὨὩ άὭὲὩὶὥὰ ὴέὶ ὴὥὲὩὰ

В ὍὲὨὭὧὥὨέὶ ὨὩ ὩίὧὥίὩᾀ ὨὩ άὭὲὩὶὥὰ
 

(9) 

Una vez obtenido el indicador de escasez del panel, lo transformamos en un indicador de 

abundancia, ya que la función que estima la cuota de las tecnologías necesita como entrada 

un indicador de abundancia (Ec.10). 

ὍὲὨὭὧὥὨέὶ ὨὩ ὥὦόὲὨὥὲὧὭὥ
ρ ὍὲὨὭὧὥὨέὶ ὨὩ ὩίὧὥίὩᾀ ὨὩ ὴὥὲὩὰ

τ В ὍὲὨὭὧὥὨέὶ ὨὩ ὩίὧὥίὩᾀ ὨὩ ὴὥὲὩὰ
 (10) 

Por último, obtenemos el porcentaje de demanda de las tecnologías a partir del indicador de 

abundancia, el EROI de los paneles y, por último, el peso de la inercia de las diferentes 

tecnologías en el mercado. Este porcentaje se obtiene con las siguientes funciones (Ec.11 y 

Ec.12) [153], elegidas por su buena representación de la evolución de la cuota de mercado de 

productos con poca inercia como son los productos tecnológicos [154], en nuestro caso, 

paneles: 
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‌ ὍὲὩὶὧὭὥ ὨὩὰ ὴὥὲὩὰ Ὡὲ Ὡὰ άὩὶὧὥὨέ (11) 

Ὓ
‌ϽὉὙὕὍὸ ȟϽὍὲὨὭὧὥὨέὶ ὨὩ ὃὦόὲὨὥὲὧὭὥὸ

В ‌ϽὉὙὕὍὸ ȟϽὍὲὨὭὧὥὨέὶ ὨὩ ὃὦόὲὨὥὲὧὭὥὸ
 (12) 

Donde, h i, es el peso de la inercia de cada subtecnología de panel en el mercado; Este factor 

nos permite favorecer o perjudicar la tendencia de una determinada tecnología atendiendo a 

factores exógenos no tenidos en cuenta por el EROI o el indicador de abundancia. Por ejemplo, 

se podría perjudicar a los paneles de película fina por demandar más espacio para la misma 

producción energética, o por emplear minerales muy perjudiciales para el medio, como el 

cadmio. Aun así, en este análisis se ha escogido que todas las tecnologías posean el mismo 

valor de inercia en el mercado para evitar añadir una mayor complejidad que además nos 

dificulte entender el porqué de los resultados obtenidos finalmente; Además, se ha 

establecido un valor similar de ̡ para todos los paneles, ya que este valor también controla la 

inercia del cambio en el mercado de unas tecnologías respecto a otras.  

Tras establecer la cuota de mercado de cada subtecnología en cada instante de la simulación, 

el modelo obtiene de forma dinámica todas las infraestructuras implicadas en la producción 

eléctrica fotovoltaica. A continuación, obtiene la cantidad de materias primas necesarias 

sumando los materiales utilizados en las infraestructuras y paneles a lo largo del tiempo 

teniendo en cuenta los ratios de reciclado (habiendo realizado el cálculo del ratio de reciclado 

RC a cada paso de tiempo a partir de los ratios EOL establecidos) y, finalmente, las compara 

con los recursos y materias primas disponibles en nuestro planeta.  

2.9 Escenarios empleados en las simulaciones 

En este apartado trataremos todos los aspectos referentes a cada uno de los escenarios y 

políticas empleados en las simulaciones del modelo. Se recuerda que se está realizando un 

análisis a nivel mundial cuyas simulaciones serán ejecutadas hasta el año 2050. Pero, antes de 

profundizar en las características de cada uno de los escenarios, se deben enunciar los 

supuestos e inputs generales empleados en todos los escenarios (Tabla 20). 
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Tabla 20: Resumen de los supuestos e inputs globales más relevantes para los escenarios simulados 

Crecimiento de la población: SSP2 (estabilización en 10,000 millones de personas en 2100) 
PIBpc previsto: dependiente del escenario 
Cuota de mano de obra objetivo (2050) 52%  
Matriz A: constante (2009) 
Mejoras en la eficiencia (intensidad energética final): tendencias por sector/hogares y 
combustible, Estimación propia. 
¿Programa global de forestación? No  
Capacidad nuclear instalada: constante en los niveles actuales 

Índices de reciclaje de materiales (19 materiales): Tasas de reciclaje actuales (EOL) dependientes 
del escenario 

Crecimiento deseado anual de la capacidad de las fuentes de energía renovable para la 
electricidad (a partir del año 2020)/ Potencial  
- Hidroeléctrica 3.8%/ 1TW 
- Geotérmica 4.2% / 0,3 TW 
- Potencial compartido de bioenergía para calor, líquidos y electricidad 7,8% 
- Oceánica 20% / 0,05TW 
- Eólica terrestre 20% / 1TW 
- Eólica en alta mar 20% / 0,25TW 
- Solar fotovoltaica compartida en suelo + tejado   Según escenario %/ 100 MHa 
- Concentración solar en función del suelo urbano disponible  
Almacenamiento hidroeléctrico por bombeo 15% / 0,25TW 
Capacidad objetivo de las fuentes de energía renovable para el calor (2050) (comercial y no 
comercial) 4,4TW 
Bioenergía  
- Tierras marginales: 386 MHa (Field et al., 2008) 
- Tierras de cultivo de 2ª generación +11%/año 
- Tierras de cultivo de 3ª generación (empezando en 2025) 11%/año 
- Residuos (empezando en 2025) 20%/año, 11 EJ/año 

Curvas de agotamiento de las energías no renovables 
- Petróleo [155] 
- Gas [155] 
- Carbón [156] 
- Uranio (EWG, 2013) 

Interruptores 
-Impactos del cambio climático: no activado  
-Retroalimentación del EROI: activado 
-Retroalimentación de los límites de la energía: activado 
-Sustituciones energéticas Inter-final: activado 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Se debe reseñar que todas las fuentes de energía renovable coexisten y crecen a partir de 

2020 de forma notable como se ha expuesto en la tabla anterior. Esto, será importante para 

entender los posibles problemas de intermitencia y sobreproducción energética que se 

tratarán en los resultados de este mismo documento. 

También, se deben enunciar los supuestos e inputs enfocados al transporte (Tabla 21), ya que 

pueden afectar en gran medida a la demanda de energía eléctrica, por ejemplo. En este 

trabajo, se emplearán las mismas hipótesis de transporte que enuncia Ignacio de Blas en su 

escenario άtendencias EV esperadasέ [157]. 
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Tabla 21: Resumen de los supuestos e inputs del transporte para los escenarios simulados 

  

  

  

Presente (2015) Tendencias EV 

esperadas (2050) 

Vehículos 

de uso 

doméstico 

4-ruedas 

Combustible líquido 65.00% 15.00% 

Eléctricos 0.50% 35.00% 

Híbridos 0.10% 10.00% 

Gas 1.20% 6.00% 

2-ruedas Combustible líquido 23.70% 6.80% 

Eléctricos 9.50% 27.20% 

Sustitutos 

adicionales 

Bicicleta eléctrica 0.00% 0.00% 

Sin motor 0.00% 0.00% 

Vehículos pesados de 

transporte terrestre 

Combustible líquido 99.80% 99.80% 

Híbridos 0.10% 0.10% 

Gas 0.10% 0.10% 

Vehículos ligeros de 

transporte terrestre 

Combustible líquido 98.90% 23.00% 

Eléctricos 0.10% 53.00% 

Híbridos 0.10% 15.00% 

Gas 0.90% 9.00% 

Buses 

Combustible líquido 100.00% 23.00% 

Eléctricos 0.00% 53.00% 

Híbridos 0.00% 15.00% 

Gas 0.00% 9.00% 

Trenes Combustible líquido 50.00% 50.00% 

Eléctricos 50.00% 50.00% 

Uso de las baterías de los vehículos eléctricos para el 

almacenamiento del sistema eléctrico *  
0% 0% 

  

  

  

Tendencias históricas 

(1979-2014) 

Tendencias EV 

esperadas 

Gestión de la demanda de 

los hogares (Porcentaje 

frente a la Demanda de los 

hogares en 2020) 

Transporte terrestre 

0% 0% Transporte marítimo 

Transporte aéreo 
 

Fuente: Elaboración propia.  
 

Finalmente, tras enunciar los principales supuestos e inputs generales que afectan a todas las 

simulaciones, se enuncia la descripción de los diferentes escenarios. Los escenarios escogidos 

son: 

-Escenario 1, tecnología actual: Este escenario trata de mostrar los efectos que podrían darse 

de ocurrir un estancamiento en la mejora de la tecnología fotovoltaica. El aumento de la 

eficiencia y la reducción de intensidad material de la tecnología con el tiempo son nulos en 

este escenario. Además, se mantienen los ratios de reciclado actuales en toda la simulación. 

Se establece, por último, el deseo de conseguir un ratio de reparto entre instalaciones de 

tejado y de suelo del 50%. 

-Escenario 2, continuación de las tendencias actuales (suelo): Este escenario, intenta exponer 

las posibles consecuencias de imponer la estimación de las evoluciones temporales de las 

tendencias actuales en el progreso de la tecnología fotovoltaica, en este caso, mostrando 

prioridad por la instalación de sistemas de suelo. Se aumenta la eficiencia de los paneles y se 



                                        Daniel Pulido Sánchez 
Máster en Ingeniería Industrial 

 Requerimientos materiales y EROI  
 76                              de las tecnologías fotovoltaicas en la transición energética 

reduce la intensidad material de algunos de los minerales que componen las células de silicio 

a lo largo del tiempo. Además, se aumentan un 50% los ratios de reciclado actuales para el 

año 2050 (estableciendo una relación lineal desde los ratios actuales en 2020), estableciendo 

unos máximos del ratio de reciclado del 85% y unos mínimos del 15%.  

-Escenario 3, continuación de las tendencias actuales (tejado): Este escenario, intenta enseñar 

las posibles consecuencias de imponer la estimación de las evoluciones temporales de las 

tendencias actuales en el progreso de la tecnología fotovoltaica, en este caso, mostrando 

prioridad por la instalación de sistemas de tejado. Se aumenta la eficiencia de los paneles y se 

reduce la intensidad material de algunos de los minerales que componen las células de silicio 

a lo largo del tiempo. Además, se aumentan un 50% los ratios de reciclado actuales para el 

año 2050 (estableciendo una relación lineal desde los ratios actuales en 2020), estableciendo 

unos máximos del ratio de reciclado del 85% y unos mínimos del 15%. 

-Escenario 4, mejora tecnológica: Este escenario trata de mostrar los posibles resultados y 

consecuencias de un gran avance en la evolución de la tecnología fotovoltaica. Se aumenta la 

eficiencia de los paneles y se reducen los requerimientos minerales de las células de todas las 

subtecnologías a lo largo del tiempo. Además, se duplican los ratios de reciclado actuales para 

el año 2050 (estableciendo una relación lineal desde los ratios actuales en 2020), 

estableciendo unos máximos del ratio de reciclado del 85% y unos mínimos del 30%. Se 

establece también el deseo de conseguir un ratio de reparto entre instalaciones de tejado y 

de suelo del 50%.  

En la Tabla 22 se pueden observar las principales características de los escenarios empleados. 

Hay que reseñar que los ratios de reciclado expuestos son los establecidos para todo el 

modelo de forma global y no solo para la tecnología fotovoltaica. También, hay que aclarar 

que en el caso de los materiales o minerales no expuestos en la Tabla 22 pero que si son 

demandados por la tecnología fotovoltaica (Tabla 17), como el cemento o el vidrio, se ha 

tomado su valor de EOL expuesto en la Tabla 18 constante en todos los escenarios. 

Aunque en todos los escenarios se ha mantenido un ritmo de crecimiento deseado similar 

(obtenido de la estimación lineal a partir de la evolución de la capacidad de energía 

fotovoltaica instalada en años previos (2014-2020) [55], [158]), como se ha enunciado con 

anterioridad en la metodología, se realizará un análisis de sensibilidad sobre esta variable y, 

en este caso, utilizaremos el escenario de mejora tecnológica para llevarlo a cabo. Se simulará 

este escenario con 3 ratios de incrementos deseados (apartado 2.8.2.5) de potencia 

fotovoltaica diferentes (32%, 26,2% y 20%) y así poder observar las consecuencias de 

diferentes velocidades de adopción de esta tecnología. 
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Tabla 22: Características de los escenarios propuestos 

   
Tecnología 

actual 

Continuación 

de las 

tendencias 

actuales 

(suelo) 

Continuación 

de las 

tendencias 

actuales 

(Tejado) 

Mejora 

tecnológica 

Ratio deseado de PV urbano vs 

total (%) 
50 25 75 50 

Incremento deseado de 

potencia de la fotovoltaica 

(%/año)  

26,2 [55], 

[158]  

26,2 [55], 

[158]  

26,2 [55], 

[158]  

26,2 [55], 

[158]  

Aumento de la 

eficiencia (%/año 

incorporado al 

valor inicial) 

C-SI mono 0 0,3* 0,3* 0,4 

C-SI poli 0 0,3* 0,3* 0,4 

CdTe 0 0,3* 0,3* 0,4 

CIGS 0 0,3* 0,3* 0,4 

Reducción de la 

intensidad material 

de las células 

(%/año respecto al 

valor inicial) 

C-SI mono 0 0 / 2,78/6,55  0 / 2,78/6,55  3/ 2,78/6,55Ҥ 

C-SI poli 0 0 / 2,78/6,55  0 / 2,78/6,55  3/ 2,78/6,55Ҥ 

CdTe 0 0 0 1,5 

CIGS 0 0 0 1,5 

PIBpc estimado [54] 1,4%/año 1,4%/año 1,4%/año 1,4%/año 

Ratio de 

reciclado 

EOL (%)  

Aluminio (Al) 56 84 84 85 

Cadmio (Cd) 15 22,5 22,5 30 

Cobre (Cu) 48 72 72 85 

Galio (Ga) Ғ0 15 15 30 

Indio (In) Ғ0 15 15 30 

Hierro (Fe) 71 85 85 85 

Acero Inox 71 85 85 85 

Manganeso (Mn) 53 79,5 79,5 85 

Molibdeno (Mo) 30 45 45 60 

Níquel (Ni) 60 85 85 85 

Estaño (Sn) 75 85 85 85 

Telurio (Te) Ғ0 15 15 30 

Vanadio (V) Ғ0 15 15 30 

Selenio (Se) Ғ0 15 15 30 

Zinc (Zn) 39,5 59,25 59,25 80 
 

Fuente: Elaboración propia. ǒEstimación lineal a partir de la evolución de la capacidad de energía fotovoltaica instalada 
(2014-2020). *Estimaciones de eficiencia obtenidas en el apartado 2.4.2.2, ratios constantes hasta 2050 o hasta que se 
alcance el máximo teórico de la tecnología.  Se toma un índice de reducción del 2,78% anual respecto a su valor inicial 
hasta 2050 para el silicio, del 6,55% anual respecto a su valor inicial hasta 2035 para el estaño y del 0% para el resto de 
minerales (Apartado 2.4.3.2). Ҥ Se toma un índice de reducción del 2,78% anual respecto a su valor inicial hasta 2050 

para el silicio, del 6,55% anual respecto a su valor inicial hasta 2035 para el estaño y del 3% para el resto de minerales. 
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3. RESULTADOS, DISCUSIÓN, LIMITACIONES Y VÍAS DE 

TRABAJO FUTURO 
A continuación, se presentan y discuten los resultados obtenidos en este trabajo. Se empezará 

por el análisis estático y después se expondrán los resultados del análisis dinámico. 

3.1 Análisis estático, EROI 

Empezaremos recopilando y mostrando en forma de tabla (Tabla 23) los coeficientes y 

variables que componen nuestra ecuación del EROI. De esta forma, se puede observar qué 

variables pueden influir más en el resultado y como puede variar el valor de cada aspecto en 

función de la tecnología de panel. 

Tabla 23: Resultados intermedios del EROI estático. 

 

CF Potencia L OL TDL  g EnUMr  EnUNew cap
  EnUDecom  EnUTra EnUO&M  EnUG&s  

/1 (MW·s/año) Años % % /1 MJ/MW MJ/MW MJ/MW MJ/MW MJ/MW MJ/MW 

C-Si mono 

Suelo 
0,142 

3,15E+07 25 4,35 9,2 0,737 

7,35E+06 8,52E+06 1,59E+06 2,68E+06 2,59E+05 

1,15E+07 

C-Si mono 

Tejado 
0,114 7,22E+06 7,17E+06 1,44E+06 1,09E+06 1,17E+06 

C-Si poli 

Suelo 
0,142 4,74E+06 9,70E+06 1,44E+06 2,98E+06 2,76E+05 

C-Si poli 

Tejado 
0,114 4,71E+06 9,35E+06 1,41E+06 1,28E+06 1,19E+06 

CIGS Suelo 0,142 2,29E+06 1,02E+07 1,25E+06 2,83E+06 2,74E+05 

CIGS 

Tejado 
0,114 2,23E+06 9,62E+06 1,19E+06 1,09E+06 1,19E+06 

CdTe Suelo 0,142 1,72E+06 8,50E+06 1,02E+06 2,90E+06 2,44E+05 

CdTe 

Tejado 
0,114 1,66E+06 7,94E+06 9,60E+05 1,16E+06 1,15E+06 

 

Fuente: Elaboración propia. CF, OL, TDL, L, EnUG&S obtenidos de De Castro et al [54]. 
 

La contribución del procesamiento de los materiales para fabricar los paneles (EnUNew cap) es 

el mayor componente del denominador (EROIst), con entre 7170 GJ/MW para el panel mono 

cristalino y 10200 GJ/MW para el panel CIGS, seguido por la energía de fabricación de los 

paneles (EnUMr), cuyo valor se encuentra dependiendo del panel y su situación entre 1660 

GJ/MW y 7350 GJ/MW. En el caso del EROIfinal el elemento que más destaca es el EnUG&S con 

un valor de 11500 GJ/MW. El transporte de materias y la retirada de materiales después de la 

vida útil también son variables destacables en el cálculo del EROI con valores superiores a los 

1090 GJ/MW en todos los casos.  

Tras mostrar los resultados intermedios y los coeficientes escogidos se enuncian los resultados 

finales del EROI de cada una de las tecnologías y disposiciones (Tabla 24), para posteriormente 

discutir estos valores y compararlos con la diferente bibliografía. 

Tabla 24: EROI estático de las tecnologías fotovoltaicas 
 c-Si mono c-Si poli CIGS CdTe 

Suelo Tejado Suelo Tejado Suelo Tejado Suelo Tejado 

EROIst (/1) 6,4 5,8 6,7 5,8 7,5 6,7 8,7 7,8 

EROIfinal (/1) 3,8 3,3 4 3,3 4,3 3,6 4,7 4 
 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los resultados nos encontramos con valores de EROIst entre 5,8/1 y 8,7/1 y de 

EROIfinal situados entre 3,3/1 y 4,7/1. Se puede ver claramente como las pérdidas de energía 

fuera de la instalación son importantes obteniendo EROIsfinal bastantes reducidos si las 

comparamos con los EROIst. 

Las tecnologías de película fina (CIGS y CdTe) destacan sobre las tecnologías de silicio, pero 

claro, este análisis no tiene en cuenta el mayor espacio que necesitan las tecnologías de 

película fina al poseer menor eficiencia y potencia. En cuanto a su disposición, se puede 

observar que las instalaciones de suelo obtienen un mayor EROI, debido a que poseen un 

mayor factor de capacidad, a pesar de que en este tipo de instalaciones es necesario incluir 

infraestructuras más grandes y costosas materialmente respecto a las instalaciones de tejado 

(se aprovecha la estructura del edificio). 

Respecto a la bibliografía, De Castro et al [54] obtiene un EROIst de 7,8 y un EROIfinal de 3,5/1 

para una mezcla de varias tecnologías fotovoltaicas empleando una metodología similar a la 

empleada en este trabajo (por eso obtiene un valor situado entre los obtenidos en este 

trabajo), pero unos menores requerimientos energéticos en la fabricación de los paneles le 

otorgan resultados ligeramente superiores. Zhou et al [51] obtiene en su meta-análisis una 

EROIst situado entre 2/1 y 15/1 para los paneles de silicio y situado entre 5/1 y 15/1 para los 

paneles de película fina en función del autor original de la energía embebida de la tecnología 

fotovoltaica. Estos valores más altos que los obtenidos en este estudio se consiguen 

empleando un CF superior al empleado en este trabajo (15%), no teniendo en cuenta el 

transporte de materiales, el mantenimiento o la retirada de la tecnología tras su vida útil. 

Bhandari et al [52] obtiene en su meta-análisis un EROIst con un valor medio de 8,7/1 para los 

paneles de mono-silicio, de 11,7/1 para los paneles de poli-silicio y de 34,2/1 y 19,9/1 para 

CIGS y CdTe respectivamente. En este caso, y a pesar de otorgar peores eficiencias a los 

paneles y de poseer una EnUNew cap superior (entre un 0% y un 60%) producto de la mayor 

antigüedad de los datos, la referencia obtiene valores superiores a los expuestos por este 

trabajo, debido a la mayor vida útil otorgada a los paneles (30 años), a no tener en cuenta el 

transporte de materiales, el mantenimiento o la retirada de la tecnología tras su vida útil. 

Raugei et al [53] obtiene un EROIst para la mezcla de subtecnologías fotovoltaicas instaladas 

en suiza que toma valores situados entre el 9,1/1 y el 9,7/1. Esta referencia, destaca por la 

reducida energía embebida total que otorga a la tecnología fotovoltaica (EnU= 7E+06 MJ/MW) 

y también por el reducido CF que estima, situado en torno al 9%. Hay que reseñar tras analizar 

a los diferentes autores, que sus EROI son en su mayoría más altos, ya que no han considerado 

algunos elementos de construcción de paneles, el transporte de los materiales, el 

mantenimiento de las instalaciones, etc. 

3.2 Análisis dinámico. 

En este apartado se mostrarán los resultados dinámicos fruto de las simulaciones llevadas a 

cabo en el modelo MEDEAS-W modificado en este TFM.  
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3.2.1  Evolución temporal de la generación fotovoltaica  

En primer lugar, se la situación de la tecnología fotovoltaica durante las simulaciones. La 

energía generada por la fotovoltaica y la potencia instalada, como es lógico, afecta a todos los 

demás apartados demandando menor o mayor cantidad de minerales o emitiendo menor o 

mayor cantidad de gases de efecto invernadero, por ejemplo. A continuación, se presenta la 

evolución temporal de la energía generada por las tecnologías renovables, su porcentaje 

respecto al total de la generación, la energía generada por la tecnología fotovoltaica y, por 

último, la potencia de generación fotovoltaica instalada (Imagen  49).   

Imagen  49: Evolución temporal de la generación fotovoltaica en las simulaciones 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Lo primero a comentar sobre estos resultados es la subida rápida de la generación y la 

potencia fotovoltaica, tal y como fijamos en los escenarios propuestos. Otra tendencia 

interesante producida por los escenarios de continuación de las tendencias actuales y mejora 

tecnológica, que llegan al año 2050 con una mayor potencia instalada debido a la menor 

demanda material y mejor eficiencia de generación lo que finalmente radica en un mayor 

EROI.  

De estos resultados también se puede extraer la conclusión de que en nuestras simulaciones 

la fuente de energía fotovoltaica tomaría una gran importancia a lo largo de los años, siendo 

la fuente de energía que mayor cantidad de energía eléctrica genera. 

3.2.2  Emisiones de CO2 debidas a la producción de electricidad  

Este trabajo se ha centrado en la tecnología de producción de energía renovable fotovoltaica, 

por lo tanto, puede ser de gran interés ver los efectos de los escenarios impuestos en las 

simulaciones del modelo en las emisiones finales de CO2.  
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Imagen  50: Emisiones de CO2 anuales debidas a la producción de electricidad. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En los resultados obtenidos (Imagen  50) se pueden observar algunas tendencias. Los 

escenarios de continuación de las tendencias actuales y de mejora tecnológica presentan unas 

emisiones similares (de unas 4,4 Gt CO2 en 2050), emitiendo una ligera menor cantidad de 

CO2 que el escenario de tecnología actual en 2050 (5 Gt). Esto ha ocurrido debido, por un lado, 

a las mejoras de eficiencia ratios de reciclado y reducción de la intensidad material, y por otro, 

a que el modelo ha instalado más potencia de energía renovable, y en específico, de 

fotovoltaica en los escenarios de continuación de las tendencias actuales y de mejora 

tecnológica debido a su mejora en el EROI.  

Se debe destacar como el aumento del empleo de las renovables consigue reducir las 

emisiones de CO2 de la producción eléctrica mundial a lo largo de la simulación, desde un valor 

de emisiones de 14 Gt de CO2 en el año 2023, hasta un valor de 3 Gt de CO2 en el año 2044 

sufriendo un pequeño aumento de las emisiones a partir del año 2045 de la simulación 

(llegando a 5 Gt de emisiones de CO2). Este pequeño aumento es debido a la reducción del 

ratio de producción de energía eléctrica de las renovables frente a las tecnologías basadas en 

combustibles fósiles.  

3.2.3  Uso de la tierra por parte de la producción fotovoltaica  

Uno de los grandes inconvenientes de la tecnología de generación fotovoltaica es su necesidad 

de espacio. En este apartado se enunciará la cantidad de espacio de suelo necesario para la 

generación fotovoltaica y el ahorro de superficie que supone el uso de instalaciones de tejado 

en cada escenario. 
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Imagen  51: Superficie ocupada por instalaciones fotovoltaicas 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se puede observar en la Imagen  51 que el escenario de continuación de las tendencias 

actuales que prioriza las instalaciones de suelo y el escenario de tecnología actual son, en los 

primeros años de simulación, los que más superficie de suelo necesitan. En el caso del 

escenario de tendencias actuales provocado por su prioridad por instalaciones de suelo, y en 

el caso del escenario de evolución tecnológica por su nula mejora de la eficiencia impuesta en 

los escenarios. El escenario de tecnología actual es el que más superficie de suelo acaba 

demandando en el año 2050, superando las 74 MHa. El escenario de mejora tecnológica sitúa 

su demanda final de tierras en 62 MHa y los escenarios de continuación de las tendencias 

actuales cuya demanda final de tierras es similar demandan alrededor de 64 MHa en 2050 

(hay que tener presente que los escenarios de continuación de las tendencias y mejora 

tecnológica instalan mayor potencia).  

Imagen  52: Superficie ahorrada por el uso de instalaciones fotovoltaicas de tejado 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Los resultados mostrados en la Imagen  52 muestran la superficie ahorrada por el uso de 

instalaciones de tejado a lo largo de cada año hasta llegar al 2050. El escenario de continuación 

de las tendencias actuales que prioriza las instalaciones de suelo es el que menos superficie 

ahorra hasta el año 2040 (cuando agota la superficie de tejados disponible), como es lógico. 

La mejora en la eficiencia y la preferencia por las instalaciones de tejado permite que el 

escenario de continuación de las tendencias actuales que prioriza este tipo de instalaciones 

sea el que más superficie ahorran durante la simulación hasta el año 2032 (cuando agota la 

superficie de tejados disponible). El escenario de tecnología actual ahorra una cantidad de 

suelo similar a los demás escenarios a partir del año 2040 de la simulación, pero es el escenario 

que más cantidad absoluta de suelo demanda (Imagen  51). En el año 2050 todos los 

escenarios han ahorrado una cantidad similar de superficie (en torno a las 18 MHa) debido a 

la limitación de espacio en los tejados para producir una gran cantidad de energía mediante 

la fotovoltaica. 

3.2.4  Ratio real, ins talaciones de suelo vs total  

Anteriormente, ya se ha indicado que el usuario introduce su deseo de distribución de las 

instalaciones fotovoltaicas, eso sí, con la limitación de que el modelo se saltará esta intención 

para preservar la cantidad de generación que demanda todo el sistema. Por eso, en este 

apartado se puede observar el valor real de este ratio a lo largo de los años Imagen  53 y estimar 

cuando la superficie de tejados disponible ha sido una limitación durante las simulaciones. 

Imagen  53: Ratio real instalaciones de tejado vs total 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Imagen  53 se puede observar que dependiendo del escenario a partir del año 2032 la 

poca superficie de tejados disponible es una limitación para la suficiente generación de 

energía eléctrica mediante fotovoltaica. Esta limitación llega antes para los escenarios que 

cuentan con una prioridad alta por las instalaciones de tejado (cont. De las tendencias actuales 

(tejado)) o que poseen una menor eficiencia en sus sistemas (Tecnología actual). A partir del 

año 2042 por tanto, todos los escenarios poseen un ratio situado en el 0,2/1. 
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3.2.5  Ratio de reciclado, RC 

El ratio RC que representa al contenido de material reciclado de los productos es de gran 

importancia desde el punto de vista de los materiales. Cuanto mayor sea este ratio, menor 

cantidad de materiales deberemos obtener de nuestro planeta agotando con ello sus reservas 

y recursos. Hay que enunciar que solo se mostrarán los resultados referentes a los minerales 

principalmente por dos razones. En primer lugar, evitar la doble contabilidad, por ejemplo, en 

el caso del hierro y el acero. En segundo lugar, todos los materiales compuestos enunciados 

en la Tabla 17 (que trata las intensidades materiales de la tecnología fotovoltaica) no se 

reciclan, salvo en el caso del acero. Dentro de los minerales también se ha suprimido la arena 

de sílice, ya que no se recicla en la actualidad y se carecen de datos de reservas o recursos, 

planteando un gran interrogante sobre este mineral. También la demás bibliografía suprime 

este mineral en sus análisis por las mismas razones. 

En los gráficos siguientes (Imagen  54 e Imagen  55) se puede apreciar como en muchos de los 

minerales se produce al principio una tendencia estable o de ligera subida que precede a una 

bajada destacable del ratio debido al aumento de la demanda, lo que no permite introducir 

relativamente hablando demasiado contenido reciclado, el sistema se encuentra con mucha 

demanda de algunos minerales de los que apenas hay cantidad reciclada. Tras esto, el ratio 

suele subir debido a la estabilización o descenso de la demanda y ayudado en algunos 

escenarios por el aumento del ratio de reciclado EOL lo que permite tener más minerales 

reciclados para introducir en los nuevos productos. Estos efectos se pueden ver en todos los 

escenarios. El escenario de tecnología actual obtiene los peores ratios RC debido a su nula 

mejora en los ratios de reciclado EOL. Donde mayor ratio se consigue obtener de cara al año 

final de la simulación (2050) es en el escenario de evolución tecnológica debido a su mayor 

ratio EOL y su menor demanda material por parte de la fotovoltaica, fruto de las mejoras 

tecnológicas y de eficiencia. Los escenarios de continuación de las tendencias actuales 

obtienen unos ratios situados entre los otros dos escenarios, ya que sí que mejoran sus ratios 

del reciclado EOL, pero en menor cantidad que el escenarios de mejora tecnológica. 

Si nos centramos en los minerales de forma individual, destacan los ratios en el año 2050 del 

aluminio, con valores situados entre el 23% y el 35%; del cobre, con valores situados entre el 

23% y el 41%; del molibdeno, con valores situados entre el 15% y el 32%; del manganeso, con 

valores situados entre el 30% y el 51%; del plomo, con valores situados entre el 35% y el 40%; 

del níquel, con valores situados entre el 30% y 45%; del estaño, con valores situados entre el 

32% y 39%; del hierro, titanio y la plata, con valores del 100%, y , finalmente, del zinc, con 

valores situados entre el 17 y el 37%. Aunque son valores altos a priori, hay que reseñar que 

en casi todos los casos los valores están bastante alejados de igualar el valor de su ratio EOL 

para el año 2050. 
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Imagen  54: Ratio de reciclado RC de los minerales demandados por la fotovoltaica, Pt 1 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Además, los demás minerales no llegan al 16% de contenido reciclado en ningún escenario 

para el año 2050. El vanadio obtiene valores situados entre el 0% y el 15%, el cadmio entre el 

3% y el 9%, el galio entre el 0% y el 8%, el magnesio entre el 4% y el 9%, el selenio entre el 0% 

y el 6% y finalmente el telurio no obtiene ni el 1% en el mejor de los escenarios. Como se ha 

enunciado anteriormente, todos los casos los valores están bastante alejados de igualar el 

valor de su ratio EOL para el año 2050. 

Imagen  55: Ratio de reciclado RC de los minerales demandados por la fotovoltaica, Pt 2 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.6  CF, factor de capacidad real de las instalaciones fotovoltaicas  

En apartados anteriores ya se han citado las dependencias del factor de capacidad, como el 

cambio en la eficiencia o la intermitencia propia de las energías renovables pueden hacer 

cambiar a este factor a lo largo de las simulaciones. En la Imagen  56  se enuncia el CF de todo 

el conjunto de las instalaciones fotovoltaicas (suelo y techo) en todos los escenarios.  

Imagen  56: Factor de capacidad de las instalaciones fotovoltaicas 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Lo primero que se puede observar, es el mayor CF (13%) del escenario de continuación de las 

tendencias actuales que prioriza el suelo durante algunos años (hasta el año 2038, en el que 

el espacio urbano o de tejados limita la instalación de este tipo de sistemas). Al contrario, 

ocurre con el escenario de continuación de las tendencias actuales que prioriza la instalación 

de sistemas de tejado, con un CF del 12%. Todos los escenarios sufren una reducción paulatina 

del factor de capacidad a partir del año 2036 debido a la sobreproducción eléctrica provocada 

por la intermitencia propia de las renovables [159]. Si escogemos las capacidades de las 

energías renovables para asegurar el suministro energético en el peor de los casos (poco sol y 

sin viento, por ejemplo) en la mayoría de las ocasiones se producirá más energía de la 

necesaria. En el caso de los  escenarios de continuación de las tendencias actuales y de mejora 

tecnológica, su mayor instalación de potencia fotovoltaica hace que acusen más los efectos 

de la intermitencia, siendo los escenarios que peor CF obtienen para el año 2050 (en torno al 

10%).  

3.2.7  EROI, tasas de retorno energético obtenidas  

En este apartado se enunciarán, en primer lugar, los EROI obtenidos específicamente para 

cada disposición y subtecnología fotovoltaica y, en segundo lugar, se mostrarán los EROI de 

todo el conjunto de la fotovoltaica. Primero, se muestran los EROIst para todas las 

subtecnologías en disposición de tejado (Imagen  57): 
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Imagen  57: EROIst de las instalaciones fotovoltaicas de tejado 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ahora, se muestran los resultados de EROIst para sus homólogas de suelo (Imagen  58). 

Imagen  58: EROIst de las instalaciones fotovoltaicas de suelo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez enunciados los EROIst de cada subtecnología y disposición, se muestran los EROIfinal. 

En este caso, comenzaremos como en la ocasión anterior enunciando los resultados de la 

disposición de tejado (Imagen  59). 
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Imagen  59: EROIfinal de las instalaciones fotovoltaicas de tejado 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ahora, se muestran los resultados de EROIfinal para sus homólogas de suelo (Imagen  60). 

Imagen  60: EROIfinal de las instalaciones fotovoltaicas de suelo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez mostrados todos los EROI específicos, se pueden mostrar los EROI globales de todo el 

sistema fotovoltaico instalado durante la simulación de los escenarios (Imagen  61). 
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Imagen  61: EROIs globales de las instalaciones fotovoltaicas  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tras mostrar todos los resultados, podemos discutirlos y compararlos con los obtenidos en el 

análisis estático y por la demás bibliografía. Encontramos, en este caso, unos resultados 

ligeramente más reducidos que en el análisis estático (fruto del menor ratio de reciclado RC y 

del menor CF) con valores de EROIst entre 3,8/1 y 9,5/1 y de EROIfinal situados entre 2,1/1 y 

4,7/1. Se puede ver claramente como las pérdidas de energía fuera de la instalación son 

importantes obteniendo EROIsfinal bastantes reducidos si las comparamos con las EROIsst. Se 

observa también de forma clara, la gran influencia de la bajada del CF en las tendencias 

adoptadas por los EROIs a lo largo de las simulaciones. 

Respecto a los escenarios, los resultados obtenidos en el escenario de tecnología actual se ven 

perjudicados por la nula mejora tecnológica y de eficiencia de la tecnología. Los escenarios de 

continuación de las tendencias actuales y de mejora tecnológica se ven perjudicados por su 

reducido CF respecto al escenario de tecnología actual, por lo que, a pesar de presentar 

grandes avances en eficiencia y demanda mineral no consiguen obtener EROIs mucho 

mayores a este último al final de la simulación. Aun así, estos escenarios obtienen los mejores 

valores de EROIs, consiguiendo resultados muy similares entre sí en el año 2050 de la 

simulación (ligeramente superiores en el escenario de mejora tecnológica).  

En el inicio de la simulación (y hasta el agotamiento de las superficies de tejado), el escenario 

de continuación de las tendencias actuales que prioriza las instalaciones de tejado presenta 

unos EROIs intermedios, situados entre los escenarios de tecnología actual y mejora 

tecnológica (Imagen  61), debido al menor EROI de las instalaciones de tejado. Lo contrario 

ocurre con el escenario de continuación de las tendencias actuales que prioriza las 

instalaciones de suelo, que al inicio de la simulación y hasta el año 2036 obtiene los mejores 

EROIs (Imagen  61) fruto de los superiores EROIs de este tipo de instalaciones. 

Las tecnologías de película fina (CIGS y CdTe) destacan sobre las tecnologías de silicio, pero 

claro, este análisis no tiene en cuenta de forma directa el mayor espacio que necesitan las 

tecnologías de película fina al poseer menor eficiencia y potencia. En cuanto a su disposición 

se puede observar que las instalaciones de tejado obtienen un menor EROI, ya que, a pesar 

de que no es necesario incluir infraestructuras tan grandes y costosas materialmente como en 

las grandes instalaciones de suelo (se aprovecha la estructura del edificio), estas poseen un 

menor factor de capacidad. 
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Si comparamos estos resultados con los obtenidos por la bibliografía, buscando autores que 

enuncien evoluciones temporales del EROI de la fotovoltaica, nos encontramos con Görig and 

Breyer [160], que dan valores de EROIst por regiones para los años 2010 y 2020, estiman un 

valor medio de EROIst superior a 15/1 para el año 2010 y  que supera los 30/1 para el año 

2020, ya que extrapolan las tendencias de reducción de demanda de energía acumulada (CED) 

de años anteriores linealmente (lo cual provoca que en 2020 la CED tenga un valor muy 

reducido en torno a un 50% menor a nuestro EnUNewcap+EnUMr), no tienen en cuenta la posible 

sobreproducción de la fotovoltaica con altas penetraciones de energías renovables, el posible 

descenso de los ratios de reciclado mineral (RC), tampoco a la energía empleada en el 

transporte de las materias, en el mantenimiento de las instalaciones o las pérdidas de 

autoconsumo de las plantas y además, otorgan una mayor vida útil a los paneles (30 años). 

Louwen et al [161], no exponen directamente valores de EROI, pero sí de EPBT (ὉὖὄὝ
  

) de los paneles de silicio cristalino (presentando una clara tendencia 

descendente) desde el año 1985 hasta el 2015. Estos, aunque toman una CED para una 

potencia instalada de 1 MW de valor similar a nuestro EnUNewcap+EnUMr toman suposiciones 

similares a Görig y Breyer no teniendo en cuenta todas las energías, elementos como el posible 

descenso de los ratios de reciclado (RC) o todos los materiales implicadas realmente en la 

fotovoltaica, obteniendo valores de EROI para 2015 situados en torno a 25/1. Steffen et al 

[162] muestran una subida del EROI a lo largo de los años llegando a valores situados sobre el 

15/1 en el año 2040, aunque hay que enunciar que en este estudio solo se extrapolan los datos 

de EROI históricos. Se pueden realizar también comparaciones con los otros autores ya 

expuestos en el análisis estático (apartado 3.1), pero para evitar duplicidades simplemente se 

enuncia la misma conclusión en la que llegamos en aquel apartado; los EROIs expuestos por 

los diferentes autores [51]ς[53] son algo más altos que las que se han obtenido en este 

análisis, ya que la mayoría de la bibliografía no ha considerado algunos elementos de 

construcción de paneles, estructuras, cableados, preparación del terreno, tampoco algunas 

perdidas energéticas, o la energía empleada en el transporte y mantenimiento de los paneles 

y tampoco los posibles cambios en los ratios de reciclado. 

3.2.8  MS, indicador de escasez mineral  

Para poder observar y entender todas las tendencias que puede mostrar la asignación 

endógena del porcentaje de mercado de las subtecnologías de paneles debemos enunciar los 

resultados del EROI y también el indicador de escasez mineral de los principales materiales 

que componen los paneles. Aunque ya se ha explicado en el apartado 2.8.3.4, se debe recordar 

que, si el indicador de escasez de un determinado mineral es mayor que 0, la demanda mineral 

global ha superado sus reservas sumadas a la cantidad de mineral reciclado disponible, y si es 

igual a 1, significa que ha superado sus recursos sumados a la cantidad de mineral reciclado 

disponible. A continuación, se enuncian los resultados en la Imagen  62 e Imagen  63. Hay que 

enunciar que solo se mostrarán los resultados referentes a los minerales principalmente por 

tres razones. En primer lugar, evitar la doble contabilidad, por ejemplo, en el caso del hierro y 

el acero. En segundo lugar, evitar la complejidad de calcular indicadores de escasez de 

materiales compuestos de varios minerales en una proporción variable, como la fibra de 
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vidrio. Por último, los materiales compuestos no tienen reservas y recursos como tal, y en 

muchas ocasiones pueden ser obtenidos de diferentes minerales primarios y en diferentes 

proporciones, como es el caso del cemento. Dentro de los minerales también se ha suprimido 

la arena de sílice, ya que se carecen de datos de reservas o recursos, planteando un gran 

interrogante sobre el silicio. También la demás bibliografía suprime este mineral en sus 

análisis por las mismas razones. 
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Imagen  62: Indicador de escasez mineral MS, Pt 1 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen  63: Indicador de escasez mineral MS, Pt 2 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Aunque, más adelante se profundizará en la demanda mineral por parte de la fotovoltaica y 

el resto de la economía, se pueden encontrar varios aspectos de importancia en los resultados 

del indicador de escasez mineral. Respecto a los escenarios podemos ver en primera instancia 

que no hay grandes diferencias entre ellos, pero si se pueden apreciar tres tendencias. En 

primer lugar, el escenario de tecnología actual es el escenario que más minerales demandaría 

de forma global, al poseer los menores ratios de reciclado y no contar con reducción de 

intensidades minerales. En segundo lugar, el escenario de mejora tecnológica debido al mayor 

ratio de reciclado impuesto en este escenario hace que sea el que menores MS obtendría casi 
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todos los casos, llegando a 2050 con unas curvas que transmiten un aumento del indicador de 

escasez más paulatino respecto a los demás escenarios. En tercer lugar, en el caso de algunos 

minerales como el cadmio y el galio, los escenarios de continuación de las tendencias no son 

capaces de contrarrestar la mayor demanda mineral (al instalar mayor potencia fotovoltaica) 

con unos mayores ratios de reciclado respecto al escenario de tecnología actual, obteniendo 

unos MS superiores. 

Desde el punto de vista de los minerales se puede observar como la plata, el aluminio, el 

hierro, el titanio, el vanadio y el magnesio no agotarían sus reservas antes del 2050 mientras 

que el molibdeno, el indio, el telurio, el selenio y el níquel agotarían sus recursos antes del 

año 2050. El resto de minerales agotarían sus reservas antes del año 2050 pero no sus 

recursos. 

3.2.9  Asignación de las subtecnologías fotovoltaicas en el mercado  

Una vez ya enunciado los resultados de las variables de las que depende se pueden mostrar 

los resultados del submódulo de asignación de las subtecnologías fotovoltaicas. Se mostrarán 

por separado los porcentajes de mercado de tejado (Imagen  64) y de suelo (Imagen  65). 

Imagen  64: Porcentaje de mercado de cada tecnología, instalaciones de tejado 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Aunque los porcentajes de mercado en las instalaciones de suelo o de tejado son parecidos, 

no son iguales, ya que los requerimientos materiales y energéticos de los dos tipos de 

instalaciones varían. 
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Imagen  65: Porcentaje de mercado de cada tecnología, instalaciones de suelo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La distribución de los porcentajes de mercado de las tecnologías nos puede indicar ciertas 

tendencias. Se ha enunciado anteriormente que antes del 2020 la distribución responde a la 

representación de los datos históricos, a partir de este año, las subtecnologías de Silicio 

reducen su elevado porcentaje de mercado, pero siguen manteniendo en conjunto un 

porcentaje de mercado superior al 60% durante toda la simulación, llegando al 2050 tomando 

valores situados entre el 27% y el 39% para cada una de las tecnologías. Esta tendencia es 

provocada por equilibrio que caracteriza a estas subtecnologías que poseen un EROI lo 

suficientemente elevado y unos requerimientos materiales contenidos y de minerales menos 

escasos que en el caso de las tecnologías de película fina.  

La subtecnología CdTe que cuenta con el mayor EROI, eleva de forma notable su porcentaje 

de mercado en el principio de los años 2020s, pero solo durante un leve periodo de tiempo, 

antes de ver descender sus datos debido a la prematura escasez del telurio. Tras esta caída, 

antes del 2030 sigue manteniendo un porcentaje de mercado muy reducido debido a sus 

requerimientos materiales, ya que cuentan con minerales con un alto índice de escasez como 

el telurio o el Cadmio. Más adelante en las simulaciones, superando el año 2040, donde cada 

vez más minerales sufren escasez (y en mayor medida), el peso relativo del EROI en la elección 

del porcentaje de mercado aumenta, otorgando a esta subtecnología un porcentaje de 

mercado levemente inferior a las tecnologías de silicio (entre el 22% y el 27%). 

Por último, el caso de la subtecnología CIGS es el opuesto a la tecnología CdTe. En los primeros 

años de simulación esta subtecnología aprovecha su relativamente buen EROI para acercarse 

a las tecnologías de silicio, pero a lo largo de la simulación sus requerimientos de minerales 

como el galio, el indio, el cadmio o el molibdeno hacen que esta descienda en porcentaje de 

mercado alcanzando valores situados alrededor del 10% en 2050. 
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3.2.10  Demanda mineral respecto a las reserves y recursos de la tecnología 

fotovoltaica  

Finalmente, se han obtenido las demandas minerales de cada aspecto de la tecnología 

fotovoltaica respecto a las reservas y recursos. También, se mostrará la demanda mineral del 

resto de la economía (sin tener en cuenta la demanda de los vehículos electrificados ni de las 

demás tecnologías de producción eléctrica renovables) con el fin de ver los requerimientos 

minerales con mayor perspectiva. Respecto a anteriores apartados, solo se mostrará la 

demanda de los minerales cuyos requerimientos por parte de la tecnología fotovoltaica sean 

significativos (>0,5% respecto a sus reservas en el año 2050). 

3.2.10.1 Demanda mineral respecto a las reservas 

A continuación, se muestra en forma de tabla (Tabla 25) los requerimientos minerales más 

destacados de cada uno de los aspectos que componen la tecnología fotovoltaica. Aunque, el 

indicador de escasez mineral ya nos ha dado algunas pistas sobre la demanda mineral en este 

apartado se han enunciado de forma exacta los requerimientos minerales respecto a las 

reservas. 
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Tabla 25: Demanda mineral respecto a las reservas de la tecnología fotovoltaica 

   

Tecnología 
actual 

Cont. de las 
tendencias 
actuales 
(suelo) 

Cont. de las 
tendencias 
actuales 
(tejado) 

Mejora 
tecnológica 

Requerimientos 
de aluminio de 
la fotovoltaica 

Células 0.03% 0.03% 0.03% 0.01% 
inversores y transformadores 0.26% 0.27% 0.30% 0.30% 

Cableado 0.10% 0.09% 0.08% 0.08% 
Estructuras de sujeción 0.87% 0.61% 0.94% 0.83% 

Estructura del panel 2.58% 2.26% 2.29% 2.24% 
Resto de la economía 11.41% 10.93% 11.07% 11.05% 
TOTAL 15.25% 14.19% 14.72% 14.51% 

Requerimientos 
de cadmio de 
la fotovoltaica 

Células 184.90% 223.10% 225.60% 161.07% 
inversores y transformadores 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Cableado 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Estructuras de sujeción 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Estructura del panel 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Resto de la economía 167.95% 167.46% 167.79% 165.97% 
TOTAL 354.92% 391.48% 394.71% 327.54% 

Requerimientos 
de cobre de la 
fotovoltaica 

Células 5.54% 5.85% 5.93% 2.75% 
inversores y transformadores 2.42% 2.25% 2.92% 2.68% 

Cableado 7.91% 7.25% 6.56% 6.30% 
Estructuras de sujeción 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Estructura del panel 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Resto de la economía 102.72% 97.68% 98.49% 94.94% 
TOTAL 118.59% 113.04% 113.90% 106.67% 

Requerimientos 
de Galio de la 
fotovoltaica 

Células 1047.51% 1202.22% 1207.55% 972.76% 
inversores y transformadores 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Cableado 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Estructuras de sujeción 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Estructura del panel 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Resto de la economía 443.01% 440.03% 440.04% 435.40% 
TOTAL 1490.52% 1642.25% 1647.59% 1408.16% 

Requerimientos 
de indio de la 
fotovoltaica 

Células 2869.05% 3404.57% 3432.44% 2613.88% 
inversores y transformadores 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Cableado 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Estructuras de sujeción 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Estructura del panel 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Resto de la economía 108.75% 108.67% 108.67% 108.53% 
TOTAL 2977.80% 3513.24% 3541.11% 2722.41% 

Requerimientos 
de magnesio 

de la 
fotovoltaica 

Células 0.11% 0.12% 0.13% 0.06% 
inversores y transformadores 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Cableado 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Estructuras de sujeción 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Estructura del panel 17.73% 16.41% 16.56% 16.18% 
Resto de la economía 2.67% 2.66% 2.69% 2.67% 
TOTAL 20.51% 19.19% 19.37% 18.91% 

Requerimientos 
de manganeso 

de la 
fotovoltaica 

Células 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
inversores y transformadores 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Cableado 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Estructuras de sujeción 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Estructura del panel 4.26% 3.49% 3.53% 3.36% 
Resto de la economía 146.30% 133.49% 134.92% 132.34% 
TOTAL 150.56% 136.97% 138.46% 135.70% 

Requerimientos 
de molibdeno 

de la 
fotovoltaica 

Células 7.11% 7.93% 8.00% 6.04% 
inversores y transformadores 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Cableado 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Estructuras de sujeción 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Estructura del panel 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Resto de la economía 135.29% 131.22% 132.45% 127.53% 
TOTAL 142.40% 139.14% 140.45% 133.57% 
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Requerimientos 
de níquel de la 

fotovoltaica 

Células 0.05% 0.05% 0.05% 0.03% 
inversores y transformadores 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Cableado 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Estructuras de sujeción 4.50% 4.00% 3.52% 3.60% 

Estructura del panel 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Resto de la economía 140.18% 130.71% 131.88% 132.00% 
TOTAL 144.72% 134.77% 135.45% 135.63% 

Requerimientos 
de plomo de la 

fotovoltaica 

Células 2.69% 2.96% 3.00% 1.44% 
inversores y transformadores 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Cableado 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Estructuras de sujeción 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Estructura del panel 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Resto de la economía 354.56% 349.47% 352.57% 353.02% 
TOTAL 357.25% 352.43% 355.57% 354.46% 

Requerimientos 
de estaño de la 

fotovoltaica 

Células 51.74% 7.56% 7.65% 6.40% 
inversores y transformadores 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Cableado 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Estructuras de sujeción 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Estructura del panel 55.81% 49.07% 49.62% 48.71% 
Resto de la economía 186.04% 178.50% 179.35% 179.30% 
TOTAL 293.59% 235.14% 236.62% 234.42% 

Requerimientos 
de telurio de la 

fotovoltaica 

Células 3793.95% 4637.85% 4694.43% 3324.70% 
inversores y transformadores 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Cableado 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Estructuras de sujeción 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Estructura del panel 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Resto de la economía 21.68% 21.67% 21.67% 21.65% 
TOTAL 3815.63% 4659.52% 4716.09% 3346.36% 

Requerimientos 
de Selenio de 
la fotovoltaica 

Células 272.44% 313.64% 315.02% 254.74% 
inversores y transformadores 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Cableado 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Estructuras de sujeción 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Estructura del panel 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Resto de la economía 62.17% 61.91% 61.91% 61.49% 
TOTAL 334.60% 375.55% 376.94% 316.23% 

Requerimientos 
de zinc de la 
fotovoltaica 

Células 0.24% 0.26% 0.26% 0.21% 
inversores y transformadores 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Cableado 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Estructuras de sujeción 22.53% 21.76% 18.00% 17.63% 

Estructura del panel 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Resto de la economía 263.55% 254.51% 256.01% 245.90% 
TOTAL 286.33% 276.54% 274.28% 263.74% 

 

Fuente: Elaboración propia.  
 

En los resultados obtenidos, se puede observar cómo las células llegarían a demandar una 

cantidad destacable respecto a las reservas de cobre (2,7%-6%), molibdeno (6%-8%), plomo 

(1,4%-3%) y estaño (6,4%-51,8%), llegando a requerir una cantidad superior a las reservas de 

Galio (972%-1208%), Cadmio (161%-226%), indio (2613%-3433%), telurio (3324%-4695%) y 

selenio (254%-316%). La comparación de estos requerimientos con la cantidad de minerales 

demandados por parte del resto de la economía puede ser de gran utilidad para observar la 

situación con mayor perspectiva. Todos estos minerales citados serían más demandados 

respecto a sus reservas por las células que por el resto de la economía, salvo el cobre con unos 

requerimientos por parte del resto de la economía respecto a sus reservas situados entre el 

95% y el 103%, el molibdeno, con valores situados entre 127% y 136%, el plomo con valores 

situados entre el 349% y el 355%, o el estaño, con valores situados entre el 179% y el 187%. 

El galio presenta una demanda por parte del resto de la economía con valores situados entre 
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el 435% y el 444%; el cadmio, presenta valores de demanda situados entre el 165% y el 168%; 

el indio cuenta con una demanda con valores situados entre el 108% y el 109%; el telurio 

presenta unos requerimientos con valores situados entre el 21% y el 22%, y finalmente, el 

selenio que cuenta unos requerimientos situados entre el 61% y el 63% respecto a las reservas. 

Las estructuras de sujeción y de composición del panel llegarían a demandar una cantidad 

destacable respecto a las reservas de aluminio (2,8%-3,5%), magnesio (16,1%-17,8%), 

manganeso (3,3%-4,3%), níquel (3,6%-4,5%), estaño (48,7%-55,9%) y zinc (17,6%-22,6%). 

Aunque en este caso, la demanda por parte del resto de la economía del aluminio (11%-12%), 

manganeso (132,3%-146,3%), níquel (130,7%-140,2%), estaño (178,5%-186,1%) y zinc 

(245,9%-263,6%) es mucho más elevada respectivamente. Solo el magnesio llegaría a ser 

demandado en una mayor cantidad por parte de las estructuras (16,1%-17,8%) que por parte 

del resto de la economía (2,6%-2,7%). 

El cableado, los inversores y transformadores demandan entre el 0,3% y el 0,4% de las reservas 

de aluminio, pero los requerimientos a destacar por parte de este aspecto de la tecnología 

fotovoltaica es su demanda de cobre, tomando valores situados entre el 9% y el 10,3% de las 

reservas de cobre. 

3.2.10.2 Demanda mineral respecto a los recursos 

A continuación, se muestra en forma de tabla (Tabla 26) los requerimientos minerales más 

destacados de cada uno de los aspectos que componen la tecnología fotovoltaica.  


































