ANEXO A: RESULTADOS DE TODOS LOS
ENSAYOS REALIZADOS

Graficas y tablas.






Comparativa medicion con ruido de fondo
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Fig. A-1 Comparativa del ruido de fondo para la muestra formada por: hormigon estdndar, panel de CLT y NFU de
espesor 4mm. Primera medida.
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Fig. A-2 Comparativa del ruido de fondo para la muestra formada por: hormigon estdndar, panel de CLT y NFU de
espesor 10mm. Primera medida.
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Fig. A-3 Comparativa del ruido de fondo para la muestra formada por: hormigon estandar, panel de CLT y NFU de
espesor 20mm. Primera medida.
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Medicién corregida del nivel de aceleracion de los distintos revestimientos
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Fig. A-4 Comparativa del nivel de aceleracion alcanzado usando las distintos revestimientos de NFU en el forjado de
hormigon estandar con CLT, a cada frecuencia. Primera medida.
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Fig. A-5 Comparativa de la respuesta obtenida en el acelerometro de la posicion “a” para los tres revestimientos
en maqueta estdndar: nfu4, nful0, y nfu20. Primera medida.
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Fig. A-6 Comparativa de la respuesta obtenida en el acelerometro de la posicion “c” para los tres revestimientos
en maqueta estandar: nfu4, nful0, y nfu20. Primera medida.
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Fig. A-7 Comparativa de la respuesta obtenida en el acelerometro de la posicion “d” para los tres revestimientos
en maqueta estandar: nfu4, nful0, y nfu20. Primera medida.
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Fig. A-8 Comparativa del ruido de fondo para la muestra formada por: hormigén estandar y panel de CLT, sin
revestimiento. Primera y unica medida.
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Fig. A-9 Comparativa del ruido de fondo para la muestra formada por: hormigon estdndar, panel de CLT y NFU de
espesor 4mm. Segunda medida.
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Comparativa medicion con ruido de fondo
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Fig. A-10 Comparativa del ruido de fondo para la muestra formada por: hormigon estdndar, panel de CLT y NFU
de espesor 10mm. Segunda medida.

Comparativa medicién con ruido de fondo
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Fig. A-11 Comparativa del ruido de fondo para la muestra formada por: hormigdn estdndar, panel de CLT y NFU
de espesor 20mm. Segunda medida.
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Fig. A-12 Comparativa del nivel de aceleracion alcanzado usando los distintos revestimientos de NFU en el forjado
de hormigdn estdndar con CLT, a cada frecuencia; ademds del forjado “desnudo”. Sequnda medida.

A-4

TFG: PROPUESTA DE NUEVA METODOLOGIA DE MEDIDA DE AISLAMIENTO
ACUSTICO EN FORJADOS LIGEROS



130

,ﬂ
oy
5]

)
=}

Nivel de aceleracion (dBre10-6m/s2)
@ 5
(=] o

70“

S @S

Medicion corregida del nivel de acel. de la capa nfu4 Medicién corregida del nivel de acel. de la capa nfu10

(29 MAYO vs 22 MAYO) (29 MAYO vs 22 MAYO)

100
80
I 70 ||
I . Ill
L & & O
PP

IR SR R o PEeLLPLLL PSS S FHF S S S

Frecuencia (Hz) ®nfud_29Mayo = nfu4_22Mayo Frecuencia (Hz) Mnful0_29Mayo  nful0_22Mayo

Nivel de aceleracion (dBre10-6m/s2)
°
]

Medicion corregida del nivel de acel. de la capa nfu20

(29 MAYO vs 22 MAYO)
120

110

o HH ‘ ||I||
\’,‘ﬁo

FFF 5 S5

Frecuencia (Hz) ® nfu20_29Mayo nfu20_22Mayo

i
=)
S

o
=3

Nivel de aceleracién (dBre10-6m/s2)
~ 0
3 8

el P 2 O P DO PP DD
PELLPELPF P LIS

Fig. A-13 Comparativa entre las mediciones hechas en momentos distintos, enfrentando cada revestimiento por
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Aislamiento al ruido de impacto de los diferentes revestimientos
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Fig. A-14 Aislamiento al ruido de impacto conseguido con las distintas muestras (con respecto al hormigén

estdndar sin ningun revestimiento), para el rango de 50-5000Hz, en tercios de octava.
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Fig. A-15 Comparativa de la respuesta obtenida en el acelerémetro de la posicion “a” para los tres revestimientos,
y ninguno, en maqueta estandar: sin0, nfu4, nful0, y nfu20. Segunda medida.
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Fig. A-16 Comparativa de la respuesta obtenida en el acelerémetro de la posicién “c” para los tres revestimientos,
y ninguno, en maqueta estandar: sin0, nfu4, nful0, y nfu20. Segunda medida.
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Fig. A-17 Comparativa de la respuesta obtenida en el acelerémetro de la posicién “d” para los tres revestimientos,
y ninguno, en maqueta estandar: sin0, nfu4, nful0, y nfu20. Segunda medida.
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Fig. A-18 Comparativa del ruido de fondo para la muestra formada por: hormigdn con NFU, panel de CLT y NFU de
espesor 4mm. Primera medida
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Fig. A-19 Comparativa del ruido de fondo para la muestra formada por: hormigdn con NFU, panel de CLT y NFU de
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Fig. A-20 Comparativa del ruido de fondo para la muestra formada por: hormigdn con NFU, panel de CLT y NFU de

espesor 20mm. Primera medida
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Fig. A-21 Comparativa del nivel de aceleracion alcanzado usando los distintos revestimientos de NFU en el forjado
de hormigdn con NFU, y con CLT, a cada frecuencia. Primera medida.
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Fig. A-22 Comparativa de la respuesta obtenida en el acelerometro de la posicion “a” para los tres revestimientos
en maqueta NFU: nfu4, nful0, y nfu20. Primera medida.
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Fig. A-23 Comparativa de la respuesta obtenida en el acelerometro de la posicion “c” para los tres revestimientos
en maqueta NFU: nfud, nful0, y nfu20. Primera medida.
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Fig. A-24 Comparativa de la respuesta obtenida en el acelerometro de la posicion “d” para los tres revestimientos
en maqueta NFU: nfu4, nful0, y nfu20. Primera medida.
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Fig. A-25 Comparativa del ruido de fondo para la muestra formada por: hormigon con NFU y panel de CLT, sin
revestimiento. Primera y unica medida

Comparativa medicion con ruido de fondo

PEELPESF P LLESPL PSS PSS
Frecuencia (Hz)
mnfud mbd Promedio espacial

6n (dB)
TN
2288
2283

Nivel de aceleracidn
£ 3888

&

Fig. A-26 Comparativa del ruido de fondo para la muestra formada por: hormigdn con NFU, panel de CLT y NFU de
espesor 4mm. Segunda medida

A-8

TFG: PROPUESTA DE NUEVA METODOLOGIA DE MEDIDA DE AISLAMIENTO
ACUSTICO EN FORJADOS LIGEROS



Comparativa medicion con ruido de fondo

w‘|||‘| |‘ ‘llIIII

SEPLLILP PSSP LELE PSS

Frecuencia (Hz)
Enfull mbl0 Promedio espacial

[T
=R =T =}
S 8 o o

-
=1

Nivel de aceleracidn (dB)
2 3

w
=]

Fig. A-27 Comparativa del ruido de fondo para la muestra formada por: hormigon con NFU, panel de CLT y NFU de
espesor 10mm. Segunda medida
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Fig. A-28 Comparativa del ruido de fondo para la muestra formada por: hormigdn con NFU, panel de CLT y NFU de
espesor 20mm. Segunda medida
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Fig. A-29 Comparativa del nivel de aceleracion alcanzado usando los distintos revestimientos de NFU en el forjado
de hormigdn con NFU, y con CLT, a cada frecuencia. Segunda medida.
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Fig. A-30 Comparativa entre las mediciones hechas en momentos distintos, enfrentando cada revestimiento por
separado, para comprobar la repetibilidad. Hormigon con NFU.
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Fig. A-31 Aislamiento al ruido de impacto conseguido con las distintas muestras (con respecto al hormigdn con
NFU sin ningun revestimiento), para el rango de 50-5000Hz, en tercios de octava.
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Fig. 35 Comparativa de todas los mejoras al aislamiento del ruido de impacto conseguido, de todos los
revestimientos, y en las dos posibles maquetas.

A-12

TFG: PROPUESTA DE NUEVA METODOLOGIA DE MEDIDA DE AISLAMIENTO

ACUSTICO EN FORJADOS LIGEROS



